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DIE LANDESREGIERUNG

NACH EINSICHTNAHME in das G.v.D. vom
18. April 2016 Nr. 50 in geltender Fassung;

NACH EINSICHT in das LG Nr. 16 vom
17.12.2015 - Bestimmungen Uber die
offentliche Auftragsvergabe, gemafl welchem
die Landesregierung die ,Besonderen
Vergabebedingungen® fir die wichtigsten
Kategorien von Bauwerken standardisiert;

VORAUSGESCHICKT, dass die Richtlinien
»Funktionelle und geometrische Normen fiir
den Bau und die Planung von Strallen“ am
17. November 2006 in Kraft getreten sind
und dass sie als Referenz fur die
obgenannten Vergabebedingungen dienen;

STELLT FEST, dass das im Beschluss der
Landesregierung Nr. 12 in der Sitzung vom
12.01.2016 genehmigte ,Verzeichnis der
Bezugsbauweisen zur Dimensionierung von
Asphaltstralen ebenfalls als Referenz flr
die obgenannten Vergabebedingungen dient;

STELLT FEST, dass im Sinne des
Rundschreibens des Umweltministeriums
vom 15. Juli 2005 Nr. 5205 und um die
Verwendung von Recyclingmaterial in
Sudtirol zu férdern, die Landesregierung mit
Beschluss Nr. 398 vom 11.04.2017 die
,Richtlinien zu Qualitat und Gebrauch von
Recyclingbaustoffen* erlassen hat;

NACH EINSICHT, in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 630 vom 13.06.2017 in
dem die von den Abteilungen 10 — Tiefbau,
11 - Hochbau und Technischer Dienst und
12 — StralRendienst, verfassten , Technischen
Richtlinien fur den Stralenunterbau (Version
2017)“ genehmigt wurden;

NACH EINSICHT, in den Beschluss der
Landesregierung Nr. 1337 vom 05.12.2017
indem die von den Abteilungen 10 — Tiefbau,
11 - Hochbau und Technischer Dienst und
12 — Stral3endienst, verfassten , Technischen
Richtlinien fir bitumindse Belage (Version
2017)* genehmigt wurden;

NACH EINSICHT, in die von den Abteilungen
10 — Tiefbau, 11 - Hochbau und Technischer
Dienst und 12 — StraRendienst verfassten
»1echnischen Richtlinien fir bituminose
Belage, Strallenober- und Unterbau (Version
2021)%;

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50 in forma vigente;

VISTA la LP n. 16 del 17.12.2015 -
Disposizioni sugli appalti pubblici, in base alla
quale la Giunta Provinciale provvede a
standardizzare i “Capitolati speciali d’appalto”
per le categorie piu importanti di opere;

PREMESSO che dal 17 novembre 2006 sono
in vigore le ,Norme funzionali e geometriche
per la progettazione e costruzione di strade
“che costituiscono la base di riferimento per i
sopraccitati capitolati speciali d’appalto;

DATO ATTO che il “Catalogo per il
dimensionamento delle pavimentazioni
stradali”, approvato con deliberazione della
giunta Provinciale n. 12 nella seduta del
12.01.2016 costituisce altresi la base di
riferimento per i sopraccitati capitolati speciali
d’appalto;

DATO ATTO che ai sensi della circolare del
Ministero dell Ambiente del 15 luglio 2005 n.
5205 e soprattutto per incentivare I'utilizzo di
materiale di riciclo in Alto Adige, la Giunta
Provinciale con delibera in data 11.04.2017 n.
398 ha approvato le “Linee Guida sulla
qualita e I'utilizzo dei materiali riciclati”;

VISTA la deliberazione della giunta
Provinciale Nr. 630 del 13.06.2017 in cui
venivano approvate le “Direttive tecniche per
sottofondi stradali (Versione 2017)” elaborate
dalle Ripartizioni 10 - Infrastrutture, 11 -
Edilizia e servizio tecnico e 12 - Servizio
Strade;

VISTA la deliberazione della giunta
Provinciale Nr. 1337 del 05.12.2017 in cui
venivano approvate le “Direttive tecniche per
pavimentazioni bituminose (Versione 2017)"
elaborate dalle Ripartizioni 10 - Infrastrutture,
11 - Edilizia e servizio tecnico e 12 - Servizio
Strade;

VISTE le “Direttive tecniche per
pavimentazioni bituminose, fondazioni e
sottofondi stradali (Versione 2021)” elaborate
dalle Ripartizioni 10 - Infrastrutture, 11 -
Edilizia e servizio tecnico e 12 - Servizio
Strade;



einstimmig in
Form:

STELLT FEST, dass der technische
Landesbeirat dazu das positive Gutachten
Nr. 7 vom 12.04.2021 (Akt Nr.: 8-294) erteilt
hat;

NACH EINSICHT, in die ,Allgemeinen

Technischen Vertragsbedingungen (ATV)
betreffend StraRenbauarbeiten -
Oberbauschichten aus bitumindsem
Mischgut*
und

beschliel3t

gesetzlich vorgeschriebener

1. die Beschlisse der Landesregierung Nr.
Nr. 630 vom 13.06.2017 und Nr. 1337
vom 05.12.2017 zu widerrufen

2. die beiliegenden » 1 echnischen
Richtlinien  fur bituminése Belage,
Strallenober- und Unterbau (Version
2021)¢, welche wesentlichen Bestandteil
dieses Beschlusses bilden, zZu
genehmigen

dass die

3. festzulegen, , 1echnischen

Richtlinien  fir bituminése Belage,
Strallenober- und Unterbau (Version
2021)¢ uber die »Allgemeinen

Technischen Vertragsbedingungen
(ATV)“ betreffend Stralienbauarbeiten —
Oberbauschichten aus  bitumindsem
Mischgut Uberwiegen, da sie spezifischer
sind

4. diesen Beschluss gemal Artikel 4, Abs.
1, Buchstabe b) des Regionalgesetzes
vom 19.06.2009, Nr. 2 im Amtsblatt der
Region zu veroffentlichen, da die
entsprechende MalRnahme an die
Allgemeinheit gerichtet ist.

DER LANDESHAUPTMANN

DER GENERALSEKRETAR DER L. R.

DATO ATTO che il Comitato Tecnico
Provinciale ha espresso in merito il parere
positivo n. 7 del 12.04.2021 (pratica nr.; 8-
294);

VISTE le “Disposizioni Tecniche Contrattuali,
(DTC), riguardanti le costruzioni stradali —

sovrastrutture  stradali in  conglomerato
bituminoso”
e

delibera

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

1.

di revocare le deliberazioni della giunta
Provinciale Nr. 630 del 13.06.2017 e
Nr. 1337 del 05.12.2017

di approvare le allegate “Direttive
tecniche per pavimentazioni bituminose,
fondazioni e  sottofondi  stradali
(Versione 2021)” che fanno parte
integrante della presente deliberazione

. di dare atto che le “Direttive tecniche

per pavimentazioni bituminose,
fondazioni e  sottofondi  stradali
(Versione 2021)” prevalgono in quanto
piu  dettagliate sulle “Disposizioni
Tecniche Contrattuali (DTC) riguardanti
le costruzioni stradali — sovrastrutture
stradali in conglomerato bituminoso”

di provvedere alla pubblicazione della
presente delibera nel Bollettino Ufficiale
della Regione, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d) della legge
regionale 19 giugno 2009, N. 2, in
quanto trattasi di un atto destinato alla
generalita dei cittadini.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.



AUTONOME
PROVINZ

PROVINCIA
AUTONOMA

BozeN \JRIV/ DIBOLZANO
SUDTIROL \\/ ALTO ADIGE

Technische Richtlinien
fiir bituminose Belige,
StraBBenober- und
Unterbau.

Kardaun, April 2021

Direttive tecniche per
pavimentazioni
bituminose, fondazioni e
sottofondi stradali.

Cardano, aprile 2021

DEUTSCH



AUTONOME PROVINZ BOZEN

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

Inhaltsverzeichnis
ATEIKEL ettt bttt st e ettt s bt e et e s bt e e bt e s bt e e bt e s be e e bt e e be e e bt e e baeenaae et Seite
L = SHABEIKOIPET ...c..teiieiieiieteeteee ettt ettt st bt st e bt e bt e et e bt e sbee bt e beenbeeaaesaeesae 3
2 - Bodenverbesserung mit Kalk ..........cooiiriiiiiiiiniiiiiiiiecieneeeee ettt 24
3 - Bodenverbesserung mit Kalk und hydraulischem Bindemittel............cccceovienienenncnninienieneeneniene 29
4 - Gesteinskornung fiir ungebundene TragSChiChten ..........cccocueriiiiiniiniiniiiiiieeeeeeeeeeen 34
5 - Mit Zement gebundene TragsChiChten............c.cooiiiiiiiiiiiiiiii e 40
6 - Mit Zement und Bitumenemulsion stabilisierte Mischungen ...........cc.ccccoceniiniininiiniiniincne. 48
7 - Tragschicht mit StraBenbaubituUmen ...........c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiee et 54
8 - Tragschichten mit modifiziertem BIituUmen ...........cccccociiiiiiiiiiiiiiieeeececce e 64
9 - Tragschichten mit modifiziertem Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit...........cc.ccooeeviniiinienieninnnen. 75
10 - Recyceltes Bituminoses Mischgut zur Herstellung von Tragschichten im Kaltverfahren................. 86
11 - Ausgleichsschichten mit StraBenbaubitiumen...........covuiiiiiiiniiniiiiiiienieeecee et 92
12 - Ausgleichsschichten mit modifiziertem Bitumen .............coccooieiiiiiiiiiiiniiniicccce e 99
13 - Binderschichten mit StraenbaubituUmen ...........ccccceeiiiiiiiiiiiniiiie e 106
14 - Binder mit modifiziertem Bitumen ..........c.cccooiiiiiiiiiiiiiiieee e 115
15 - Binder mit modifiziertem Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit...........cocceeveirviiniiiiniinniinninnneen. 125
16 - Herkommliche DeckSChiCht.........cccoouiiiiiiiiiiiiiiiiice e 135
17 - Deckschicht mit modifiziertem BItUMen ..........cccoceiiiiiiiiiiiiiiieeeeesee e 145
18 - Deckschicht fiir HauptstraBen aulerhalb von Ortschaften...........ccocceveeviiniiniiiniiniinencicnceee 156
19 - Deckschicht mit modifiziertem Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit............cccccceeevininininnninnnns 167
20 - Herkommliche Deckschicht fiir StraBen innerhalb von Ortschaften.........cc..ccoveeviiiniiiniinnnnnenn. 178
21 - Deckschicht aus HeiBBasphalt mit modifiziertem Bitumen und mit optimierter Oberfldchentextur
ZUr LArMMINAETIUNG ......ooiiiiiiiiiiiiiici ettt ettt ettt e sae e eneea 188
22 - Deckschichten aus SplittmastiXasphalt ............ccocooiiiiiiiiiiiiiiieeee e 199
23 - Deckschicht mit hellem Bindemittel fiir HauptstraBen auerhalb von Ortschaften...........c...c......... 210
24 - Deckschichten mit hellem Bindemittel fiir Fugéngerzonen und Ortsstralen mit geringem
VETKERNT ..ottt st s e 220

25 - Deckschicht mit Gummigranulat Typ Dry Ttalia..........cocoevieriiniiniiniiiiceeecieeseeeeen 230
26 - Asphalt Rubber - Deckschichten aus Heiasphalt Typ Gap Graded - Wet Methode....................... 240
27 - Vermorteltes Asphalttraggeriist (Grouted Macadam) fiir halbstarre Belidge...........ccccoccoeceniennennen. 249
Ausgabe 2021



AUTONOME PROVINZ BOZEN TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

Artikel 1
STRASSENKORPER

Abgesehen von den Stralenabschnitten mit Kunstbauten, wie Briicken und Tunnels, wird der StraBenkorper
durch Erdbewegungen im Ein- oder Anschnitt oder als Damm erstellt.
Allgemein unterscheidet man bei den Erdbewegungen folgende Arbeitsginge:

— die Rodung des Gelindes (Schlagen der Baume und Strducher, Abrdumen der Wurzelstocke), Abtragen
und Beseitigen des Oberbodens oder der Boden mit betrichtlichem Gehalt an organischen Stoffen;

— der Aushub fiir die Erstellung der Fahrbahn im Ein- oder Anschnitt, der Auflagerflichen fiir
Aufschiittungen und Dammbauten und fiir die notwendigen Ausstattungen;

— der Aushub der Griben fiir die Errichtung von Kunstbauten, der Aushub unter Wasser oder bei
Wasserandrang, die Abbrucharbeiten, der Felsaushub;

— die Aufschiittung der StraBendimme und des Unterbaus, auf dem der Stra3enoberbau aufliegt;

— die Hinterfiillungen oder Aufschiittungen im Allgemeinen;

Abgesehen von ortlich bedingten und begrenzten Sonderfillen, werden diese Arbeiten mit eigens ausgelegten
Erdbewegungsmaschinen, Fordermitteln, sowie Einbau- und Verdichtungsgeriten ausgefiihrt. Zum Losen von
Fels und zum Zertriimmern von Bauteilen aus Stoffen mit erheblicher mechanischer Festigkeit sowie zur
Zerkleinerung in fiir den Transport geeignete Bruchstiicke beziehungsweise zur Herstellung von Stoffen zur
Wiederverwendung des Abbruchs, kann der Einsatz von Sprengmitteln oder mechanischer Abbruchgerite
notwendig sein.

A) KLASSIFIZIERUNG DER ZUR ERSTELLUNG DES STRASSENKORPERS
VERWENDETEN BODEN

A.1) NATURLICHES LOCKERGESTEIN

Natiirliches Lockergestein kann durch Losen von natiirlichen Bodenformationen oder von Felsgestein in jenen
Abschnitten, in denen die Ausbildung des Stralenkorpers im Einschnitt geplant ist, oder durch Gewinnung in
Vorkommen auflerhalb der Baustelle beschafft werden. Der Aushub kann zum Bau von Stra3enkorpern als
Aufschiittungen, zur Bodenverbesserung, fiir Auffiillungen usw. verwendet werden, oder er muss, wenn ein
Uberschuss vorhanden ist oder wenn minderwertiger Boden anfillt, in zugelassenen Deponien gelagert werden.
Sollte es sich bei den verwendeten Boden nicht um Aushub handeln, sondern um aus Aufbereitungsanlagen
angelieferte Stoffe, sind diese geméf Bauproduktverordnung 305/2011/CPR der EU iiber Baustoffe und mit
Leistungserkldrung (DoP) zu qualifizieren. Auf der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem
Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm
UNI EN 13242 angebracht sein.

Vor der Verwendung des Aushubs oder des angelieferten Bodens, muss der Auftragnehmer fiir jedes einzelne
Vorkommen die Klassifizierung der Boden durch ein Untersuchungsprogramm und durch Laborversuche
belegen.

Das zur Klassifizierung von Lockergestein verwendete Verfahren beruht auf der einheitlichen USCS-
Klassifizierung von Lockergestein nach SN-Norm 670 008a und der DIN 18196.

Bei der Aufschiittung von Straenddmmen mit Aushub sind vorzugsweise Lockergesteine der Gruppen GW,
GP, GM, GP-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GC, SW und SP zu verwenden; in Ermangelung konnen Boden der
Gruppen GC, SM, SW-SM, SP-SM, SW-SC und SP-SC verwendet werden.

Bei Boden der iibrigen Gruppen ist zu iiberlegen, ob eine Verbesserung mit Kalk sinnvoll ist oder ob die
Entsorgung auf einer Deponie vorzuziehen ist. Die Bauleitung kann eventuelle Vorschldge der Baufirma zur
Bodenverbesserung mit Kalk annehmen, wenn diese durch eine spezifische Laborstudie belegt sind (Mix
Design).

Bei von aulerhalb der Baustelle befindlichen Vorkommen beschafften Boden, werden ausschlieBlich jene der
Gruppen GW, GP, GM, GP-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GC, SW und SP zugelassen.

Falls der Feuchtigkeitsgehalt des Aushubs so hoch ist, dass der Verdichtungsgrad und die Tragfihigkeit nach
vorliegender, technischer Norm nicht erreicht werden konnen, hat der Auftragnehmer geeignete Ma3nahmen

Ausgabe 2021 3



AUTONOME PROVINZ BOZEN TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

zu treffen, um den natiirlichen Wassergehalt zu korrigieren beziehungsweise je nach Sachverhalt, die
Aufschiittung durch Bodenverbesserung zu stabilisieren.

Unabhéngig von der Zugehorigkeitsgruppe diirfen die verwendeten Materialien, keine organischen und
insbesondere pflanzliche Bestandteile sowie 16sliche oder verwitterbare Stoffe enthalten. Béden mit einem
Gehalt an organischen Stoffen pflanzlicher Art von weniger als 2% konnen fiir Aufschiittungen verwendet
werden, sofern sie zumindest 2 m unter der Befestigung eingebaut werden.

Klassifizierung der Lockermaterialien

Das vereinheitlichte Klassifizierungssystem fiir Lockergestein USCS (Unified Soil Classification System) wird
in der Norm SN 670 008a, ASTM D-2487 und der DIN 18196 beschrieben; es beruht auf der Einteilung nach
folgenden Grundeigenschaften der Materialien:

— KorngroBenverteilung;

— Zustandsgrenzen;

— Gehalt an organischen Bestandteilen.
Die Korngrofenverteilung der Béden wird nach UNI CEN ISO/TS 17892-4 / UNI EN ISO 14688-1 bestimmt.
Verwendet werden die Siebe der ISO-Sétze 3310-1 und ISO 3310-2. Zur Beschreibung der Kornstufen werden,
die in Tabelle A.1 verwendeten Bezeichnungen verwendet.

Tabelle A.1

Genereller Begriff Hauptbegriff Nebenbegriff Korngrofie
von (mm) bis (mm)
Grobkorniger Boden | Blocke (Bo) 200 630
Steine (Co) 63 200
Kies (Gr) 2 63
grob 20 63
mittel 6,3 20
fein 2 6,3
Sand (Sa) 0,063 2
grob 0,63 2
mittel 0,2 0,63
fein 0,063 0,2
Feinkorniger Boden Schluff (Si) 0,002 0,063
grob 0,02 0,063
mittel 0,0063 0,02
fein 0,002 0,0063
Ton / Lehm (Cl) <0,002

Die Form der Sieblinie wird durch die zwei folgenden Kennzahlen bestimmt:

C, = D%
— Ungleichformigkeitszahl: 10

2
Ce :(D”% D
— Kriimmungsbeiwert: 60 " 10

Die Zustands- oder Konsistenzgrenzen nach Atterberg werden nach UNI CEN ISO/TS 17892-12 bestimmt.

Fiir die Beschreibung der feinkdrnigen Boden werden die Bezeichnungen gemill Plastizitdtsdiagramm
(Abbildung A.1) verwendet:
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Abbildung A.1
Plastizitdtsdiagramm

Organische Boden sind aufgrund der Farbe oder des Geruchs erkennbar. Fiir die vorliegende Klassifizierung
wird ein Boden dann als organisch bezeichnet, wenn das Verhéltnis zwischen der Fliegrenze des Stoffes,
gemessen an einem im Ofen bei 105°C getrockneten Priifkorper und der gemessenen FlieBgrenze des im
natiirlichen Zustand belassenen Stoffes kleiner als 0,75 ist.

Grobkornige Boden (Anteil mit D=0,063 < 40%)

Als grobkdrnig werden jene Boden bezeichnet, dessen Schluff-Ton-Gehalt (Poge3) geringer als 40% ist. Sie
werden in Kies und Sand je nach der vorwiegend enthaltenen Korngruppe unterteilt. Ferner gilt:
— wenn Poos3 geringer als 5% ist, wird der Boden ausschlieBlich aufgrund der Form der Sieblinie
klassifiziert;
— wenn Pg 63 groBer als 12% ist, wird der Boden aufgrund der Eigenschaften des feinkdrnigen Anteils
klassifiziert (Plastizitidtsdiagramm).
— wenn Pggs3 zwischen 5% und 12% liegt, wird der Boden sowohl aufgrund der Eigenschaften des
feinkornigen Anteils (Plastizitdtsdiagramm) als auch aufgrund der Form der Sieblinie klassifiziert.
Die Klassifizierungsrichtlinien sind in der Tabelle A.2 zusammengefasst.

Feinkornige Boden (Anteil mit D=0,063 > 40%)

Feinkornige Boden weisen einen Schluff-Ton-Gehalt (Poos3) von mehr als 50% auf und werden aufgrund ihrer
Lage im Plastizititsdiagramm klassifiziert.
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%

Tabelle A.2

USCS-Klassen Anteil Po,063 Kennwerte Plastizit:it Klasse
Sieblinie
Cu-Cc
Kies (Gr) und <5% Cy >4 und GW
1<Cc<3
Anteil (%) Kies Cu <4 oder GP
(® > 2 mm) groBer Cc<loCc>3
als >12% ML, MH GM
Anteil (%) Sand CL-ML GM-GC
(0,06 <® <2 mm) CL,CM, CH GC
5% -12% | Cy >4 und ML, MH GW-GM
1<Cc<3
CL-ML, CL, CM, CH GW-GC
Cu <4 oder ML, MH GP-GM
Cc <1 oder Cc >3
CL-ML, CL, CM, CH GP-GC
<5% Cuy>6und SW
Sand (Sa) und 1<Cc<4
Cu <6 oder SP
Anteil (%) Sand Cc <l oderCc>4
(0,06 <® <2mm) >12% ML, MH SM
grofer als CL-ML SM-SC
Anteil % Kies CL,CM, CH SC
(® >2mm) 5% -12% | Cy> 6 und ML, MH SW-SM
1<Cc<3
CL-ML, CL, CM, CH SW-SC
Cu <6 oder ML, MH SP-SM
Cc <1 oder Cc >3
CL-ML, CL, CM, CH SP-SC
<30 WL >7 CL
4<Ip<7 CL-ML
feinkornige Boden <4 ML
Schluffe (Si) und OL
Ton (CI) 30<WL<50 iiber der A-Linie CM
unter der A-Linie ML
Organische Boden OL
(Or) >50 Wy iiber der A-Linie CH
unter der A-Linie MH
OH

A.2) ANDERE STOFFE

Bei der Planung kann die Anwendung neuartiger Arbeitsverfahren oder nicht zu den natiirlichen Boden
gehorender Stoffe vorgesehen werden.

Der Auftragnehmer hat in solchen Fillen fiir die Einstufung und Eignungspriifung der Stoffe die bei der
Planung festgelegten, gegebenenfalls auf bestimmte, auch auslindische Normen bezogene Vorschriften, zu
beachten.

Bei besonderen technischen Anforderungen kann der Auftragnehmer, im Rahmen der im Einzelfall gegebenen
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Verwendung von nicht ausdriicklich angefiihrten Stoffen
vorschlagen.
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Vor dem Gebrauch ist in letzterem Fall die Tauglichkeit der Stoffe fiir die vorgesehene Verwendung eingehend
zu priifen, bei Bedarf auch mittels Laborpriifungen; der Auftragnehmer hat fiir die Priifungen und
Untersuchungen zu sorgen und dafiir aufzukommen.

B) ARBEITSVORBEREITUNG

1) Klassifizierung der Boden

Vor dem Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer dem Bauleiter ein ausfiihrliches Arbeitsprogramm fiir die
Erdbewegungen zur Genehmigung vorzuschlagen, sowie die am besten geeignete Ausfithrungsverfahren fiir
die Arbeiten zu erkunden; das Ergebnis ist mit Labor— oder Feldversuchen zu belegen.

In der Regel sind besagte Untersuchungen wie folgt gegliedert:

— Geldndeaufnahme und Kartierung zur Feststellung der Morphologie des Geldndes; die Aufnahmen sollten
ortlich mit fiir die Planung maBgeblichen Gegebenheiten, etwa Schnitten oder Profilen iibereinstimmen
(Grundplan);

— Ermittlung der Michtigkeit des Oberbodens mit Schiirfungen;

— Ermittlung der Art und des Zustands der sowohl auf der Baustelle als auch in sonstigen Vorkommen
gewonnenen Boden, um deren Brauchbarkeit zu beurteilen; hierzu sind folgende Laborpriifungen
aufschlussreich:
¢ Korngroenverteilung und Konsistenzgrenzen nach Atterberg (UNI CEN ISO/TS 17892-4 oder DIN

18122-1) oder der Penetrationsversuch mit konischer Spitze (UNI CEN ISO/TS 17892-12), um eine
Klassifizierung nach DIN 18196 zu erhalten;

e Natiirlicher Wassergehalt (UNI CEN ISO/TS 17892-1) und Konsistenzzahl (UNI CEN ISO/TS 14688-
2);

e Proctorkurve, standard oder modifiziert, mit Ermittlung der maximalen Trockendichte (Y4 max) und des
optimalen Wassergehalts fiir die Verdichtung we, nach UNI EN 13286-2; fir Boden mit einem
Riickstand am Sieb 25 mm groBer 15% ist das Verfahren nach DIN 18127 (grole Versuchsform)
anzuwenden;

e Vergleichende KorngroBenanalysen (UNI CEN ISO/TS 17892-4/ UNI EN 933-1.), vor und nach dem
Verdichtungsversuch, beschrinkt auf Boden, in denen briichige oder unstabile Bestandteile enthalten
sein konnten;

e Relative Tragfahigkeit als CBR-Wert, mit Versuchsverfahren, wo die Verwendung der Boden, die
Sattigungsgefahr durch Wasserandrang (durch Sickerung und/oder kapillar) und der voraussichtliche
Verdichtungsgrad beriicksichtigt werden. Um den Zusammenhang zwischen Feuchtigkeitsgehalt und
Verdichtungsgrad einerseits und der Tragfahigkeit der eingebauten Schichten andererseits zu beurteilen,
kann der Bauleiter, je nach Ausfiihrungsbedingungen, zur Uberpriifung der Tragfihigkeit eine
vollstindige CBR-Untersuchung SN 670 320b unter Anderung der Verdichtungsenergie und des
Wassergehalts nach DIN 18127 durchfiihren lassen.

Fiir Gesteine miissen aulerdem bestimmt werden:

— die einfache Druckfestigkeit an kubischen oder zylindrischen Priifkérpern (UNI EN 1926)

— die Rohdichte (UNI EN 1936);

— der Gewichtsverlust beim Los Angeles-Versuch (UNI EN 1097-2 / CNR 34).

Wenn aufgrund der Korngréenzusammensetzung des Bodens keine Verdichtungs- oder CBR-Priifungen im

Labor durchfiihrbar sind, kann die Eignungspriifung zu einem spiteren Zeitpunkt durch Messung des

Verformungsmoduls Ev; und des Verhiltnisses Evo/Evy nach DIN 18134 oder Mg; und des Verhiltnisses

Me2/ME;1 nach SN 670 317b, anhand von Feldmessungen im in der Folge angesprochenen Versuchsgelidnde,

durchgefiihrt werden.

Aufgrund der Ergebnisse aus den oben angefiihrten Untersuchungen hat der Auftragnehmer dem Bauleiter

folgende Unterlagen zur Genehmigung zu tibermitteln:

— Ausfiihrliches Programm der Felduntersuchungen im Versuchsgeldnde;
— Ausfiihrliches Programm fiir die Erdbewegungen.
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2) Versuchsgeliinde fiir die Eignungspriifung von Lockergesteinen

Abgesehen von Arbeiten, bei denen der Umfang der Erdbewegungen vernachléssigbar ist (weniger als 30.000
m?), hat der Auftragnehmer eine angemessene Reihe von Feldpriifungen durchzufithren und dem Bauleiter das
hierzu erforderliche Personal und Gerite an einem geeigneten Standort zur Verfiigung zu stellen, um aufgrund
der Ergebnisse der Vorpriifungen im Labor und bei Einsatz der tatsidchlich verfiigbaren Maschinen die Dicke
der eingebauten Schichten und die Anzahl der Walzginge zu bestimmen, mit denen die Einhaltung der
vorgeschriebenen Anforderungen (Verdichtungsgrad und/oder Tragféhigkeit) gewihrleistet werden kann.

Die Felduntersuchungen miissen jedes homogene Vorkommen von Boden/Materialien betreffen, die zum Bau
des StraBenkorpers verwendet werden.

Auf GroBbaustellen und immer dann, wenn zur Uberwachung wihrend der Arbeiten groBflichige
Feldpriifungen mit unmittelbar verwertbaren Ergebnissen, etwa zur Messung des dynamischen
Verformungsmoduls mit dem Fallgewichtsgerdt FWD bzw. LFWD (leicht) und Lastwagen mit Achslast 10 t,
erforderlich sind, dienen die Voruntersuchungen an Probeaufschiittungen auch dazu, schliissige Beziehungen
zwischen den Priifergebnissen und der Trockendichte Y4 und/oder dem Verformungsmodul Ev; und dem
Verhiltnis Evo/Evi nach DIN 18127 festzulegen.

Die Kosten fiir die Felduntersuchungen sind bei der Kalkulation der Angebotspreise zu beriicksichtigen, der
Auftragnehmer hat somit kein Anrecht auf eine Zusatzvergiitung. Als Standort fiir die Messungen kann ein
Bereich des Stra8enkorpers, auch in Korrespondenz mit einem Abschnitt einer Aufschiittung, gewéhlt werden;
der Auftragnehmer hat in diesem Fall nach Durchfithrung der Messungen jene Arbeiten zu beseitigen, die nicht
als Bestandteil des endgiiltigen Bauwerks belassen werden konnen.

Die Untersuchungen miissen vor Beginn der Aufschiittungen abgeschlossen sein, da sie als Bestdtigung und
als Bezug fiir die Arbeitsvorbereitung und die Verfahrensplanung heranzuziehen sind. Bei Anwendung auf
unterschiedliche Stoffe, darf jeder Stoff erst dann verwendet werden, wenn die entsprechenden Priifungen
abgeschlossen sind. Die Priifungen miissen bei Einsatz andersartiger Gerite oder Anwendung neuer
Arbeitsverfahren neu durchgefiihrt werden.

Der Bauleiter wird die Ergebnisse in eigenen Niederschriften festhalten und auf dessen Grundlage endgiiltig
iiber die Zulassung der vorgeschlagenen Gerite und Einbauverfahren entscheiden.

3) Vorkommen auBlerhalb der Baustelle

Fiir die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Vorkommen, werden die Bereiche aus denen das Schiittgut
gewonnen werden muss, dem Auftragnehmer bei der Ubergabe der Arbeiten oder bei einer eigenen Teiliibergabe zur
Verfligung gestellt, wenn diese Moglichkeit im Vertrag vorgesehen ist.

Wird das Fremdvorkommen vom Auftragnehmer abweichend von den Vertragsunterlagen vorgeschlagen oder
unter seiner Verantwortung gewihlt, oder falls nach Vertrag die Auswahl dem Unternehmer iiberlassen ist, hat
der Bauleiter die Verwendung des Schiittguts zu genehmigen. Der Auftragnehmer hat ein mit Laboranalysen
zur Beurteilung der Eignung der Bdden belegtes Gesuch einzureichen.

4) Deponien und Lagerhalden

Der ausgehobene Boden, der nicht fiir den Bau von Dammen, fiir Auffiillungen und fiir Anschiittungen
verwendet wird, muss als Abfall in den vertraglich festgelegten Deponien entsorgt werden oder in, zusitzlich
oder abweichend vom Auftragnehmer im Einklang mit den geltenden Vorschriften vorgeschlagene und vom
Bauleiter genehmigte Lagerstitten befordert werden.

Unter keinen Umsténden diirfen durch die Bodenablagerung sowohl kurz- als auch langfristig der Zustand
bestehender Bauwerke und angrenzender Liegenschaften beeintrichtigt, die Standfestigkeit des Geldndes
gestort und der Abfluss der Oberfldchenwisser behindert werden.

Sind Bodenmassen in eine Deponie, in Zwischenlager, in vertraglich nicht vorgesehene oder nicht ausfiihrlich
beschriebene Standorte zu iiberfiihren, hat der Auftragnehmer folgende Unterlagen beizubringen:

— Nachweis der Standfestigkeit und der Umweltvertréiglichkeit der Lagerstitten, insbesondere mit Bezug auf
die hydrologischen Verhiltnisse an der Oberfliche und im Untergrund, und den Einwirkungen auf das
Landschaftsbild;

— die Genehmigungen der zustindigen Behorden aufgrund der geltenden Normen und Vorschriften sowie die
Genehmigungen der Eigentiimer zur Grundstiicksnutzung.

Grundsitzlich sind geeignete, aus dem Aushub gewonnene Béden unverziiglich und ohne Zwischenlagerung

wieder zu verwenden.
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Wenn eine Zwischenlagerung des Schiittguts fiir die nachtriglichen Hinterfiillungen oder Aufschiittungen
erfolgen muss, darf der Boden in Halden innerhalb oder auferhalb des Baubereichs gelagert werden, sofern
daraus keinerlei Schéaden, Stérungen oder Behinderungen, auch fiir Dritte, zu erwarten sind.

Die Lagerhalden fiir den fiir die Gestaltung des Geldndes und der Boschungen gelagerten Oberbodens sind
besonders sorgfiltig auszubilden und vor Wasseransammlungen zu schiitzen, um die Oxidation des Bodens
selbst zu verhindern. Die iiblicherweise mit einer Boschungsneigung von 3/2 profilierten Erdhaufen diirfen
nicht hoher als 3,00 m sein, insbesondere wenn die Lagerung mehr als 6 Monate dauert.

Bei der Ausbildung der Lagerhalden fiir den Oberboden hat der Auftragnehmer folgende Auflagen zu beachten:

— durch geeignete Verfahren und Gerite sind die Verdichtung des Bodens und Setzungen zu vermeiden;

— die Zwischenlager sind durch Mihen oder mit Bekdmpfungsmitteln von Unkraut zu schiitzen, sofern der
Bauleiter keine Einwédnde wegen der Gefahr von Umweltschiden erhebt.

Der Auftragnehmer muss fiir die voriibergehenden und die endgiiltigen Lagerstitten, bei Bedarf als Anderung
oder Ergidnzung der Projektunterlagen, den Standfestigkeits- und den Umweltvertriaglichkeitsnachweis fiir die
Lagerhalden erbringen, analog wie fiir die Abbaustitten aulerhalb der Baustelle.

5) Ausfiihrliches Arbeitsprogramm

Im Rahmen der Vertragsvorgaben hat der Auftragnehmer ein ausfiihrliches Arbeitsprogramm fiir die

Erdarbeiten mit allen Nebenleistungen auszuarbeiten; folgende Angaben miissen enthalten sein:

— Herkunft aller zur Ausbildung der Bestandteile des Straenkorpers verwendeten Boden, mit einer
Massenbilanz, aus welcher die voraussichtliche Bodenumlagerung durch Abtrag und Auftrag mit
Verdichtung hervorgeht;

— die fiir die vorgesehenen Arbeiten eingesetzten Mittel (Gerite, Arbeitskrifte, Fithrungskrifte und
Ausstattung des Baustellenlabors, usw.), Dauer und Zeitpunkt der Einsétze;

— die mit Baustellenversuchen belegten Einbauverfahren fiir jede Bodenart, mit Bezug auf:

e zuldssige Schichtdicke in Abhingigkeit von den eingesetzten Verdichtungsgeriten;
¢ Eignung der Baumaschinen, insbesondere der Verdichtungsgerite, um die Solleistungen zu erzielen;
¢ Anzahl der Durchginge und mittlere Fahrgeschwindigkeit der Verdichtungsgerite.

— der zu erwartende natiirliche Wassergehalt der verwendeten Boden zum Zeitpunkt des Einbaus; in
Abhingigkeit davon sind im Arbeitsprogramm genaue Angaben zu Wasserbeigabe oder Wasserentzug,
Verbesserung und/oder Stabilisierung zu machen;

— die bei den Vorarbeiten und den parallel zum Einbau durchgefiihrten Arbeiten angewendeten Verfahren:
Wasserbeigabe oder -entzug, Zertriimmerung, Vermischung, Verbesserung, Stabilisierung, Verteilung;

— Planung und Vorbereitung der Hilfsbauwerke: Baustraen, Anschliisse an das 6ffentliche Verkehrsnetz,
behelfsmiBige Lagerfldchen;

— Varianten oder Anderungen zu den Entwurfsunterlagen, zum Einrichten, Betreiben und Wiederherstellen
des Gelidndes fiir Abbaustitten, Lagerflichen, sowie Hilfsbauwerke zur Sicherung, Entwisserung und
Schutz vor Wasserandrang der Griben;

— die Vorgangsweise zur Wiederherstellung des urspriinglichen Gelidndes, durch Abdecken mit Erde und
Begriinung als Schutz der Oberfldchen gegen Erosion.

Jeder sich im Verlauf der Arbeiten als zweckmiBig erweisende Vorschlag zur Anpassung des ausfiihrlichen
Arbeitsprogramms ist dem Bauleiter zu belegen und vorzuschlagen und von diesem unverziiglich zu priifen.

C) AUSFUHRUNG DER ARBEITEN

C.1) AUSHUB- UND ABBRUCHARBEITEN
1) Allgemeine Vorschriften

In vorliegendem Absatz werden die Arbeiten fiir die Abrdumung der Grundfliche des Stralenkorpers, den
Abtrag des Oberbodens, die Ein- oder Anschnitte im Geldnde, den Aushub nach Profil, mit oder ohne
Wasserandrang, den Abbruch von Mauern und das Lésen von Felsgestein betrachtet.
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Der fiir den Bau des Stralenkorpers erforderlichen Bodenabtrag (einschlieBlich der fiir die Ausbildung der
Auflagerflachen fiir die StraBenddmme, die Befestigung und den Stralenunterbau im Einschnitt nétigen
Eingriffe), sowie die Gridben nach Profil fiir Rinnen, Mulden, Uberquerungen, Rampen und #hnlichen
Bauwerken, sind profil- und mafigerecht nach Vorgabe des Entwurfs und der schriftlichen Anweisungen des
Bauleiters auszufiihren.

Der Auftragnehmer hat bei der Profilierung der Griben, der Boschungen und der Grabensohlen sowie bei der
Ausbildung der Fahrbahnrinder mit der erforderlichen Sorgfalt vorzugehen.

Der Auftragnehmer hat die Grabensohle genau auf der vorgeschriebenen Kote und die Grabenwinde mit
regelmédfBigen Neigungen zu profilieren; bei der Ausfiihrung der Arbeiten diirfen keine Nachbriiche oder
Rutschungen auftreten; der Auftragnehmer haftet bis zur Abnahme fiir den Zustand der Bauwerke und hat fiir
die notwendigen Nacharbeiten an den Boschungen und fiir die Reinigung der Gridben und Rinnen zu sorgen.
Vor der Ausbildung der Einschnitte und der Aufschiittungen hat der Auftragnehmer unverziiglich dafiir zu
sorgen, dass behelfsmilBige Abfliisse, Entwisserungskanile und sonstige Einrichtungen errichtet werden, um
den ungehinderten Abfluss der anfallenden Gewésser und die fachgerechte Wasserhaltung in den Griben zu
gewihrleisten; er iibernimmt auch den Aufwand fiir die vorschriftgemif3e Wasseraufbereitung nach geltenden
Bestimmungen.

Wenn aufgrund der Bodenbeschaffenheit oder aus anderen Griinden die Grabenwénde verbaut oder gesichert
werden miissen, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten alle nétigen Mallnahmen zu treffen, damit keine
Rutschungen oder Bodenbewegungen erfolgen konnen; der Auftragnehmer haftet vollumfinglich fiir Schiden
an Personen, Giitern, oder Bauwerken, welche in diesem Zusammenhang durch Unfédhigkeit oder
Nachlissigkeit entstehen.

Sollten die Grabenwinde einbrechen, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten fiir die Beseitigung des Bodens
vom Graben und die Wiederherstellung des Grabenprofils zu sorgen. Er hat kein Anrecht auf Vergiitung fiir
die moglicherweise verloren gegangenen fiir den Grabenverbau verwendeten Einrichtungen.

Wenn es nach Ansicht des Bauleiters die geotechnischen und statischen Bedingungen erfordern, hat der
Auftragnehmer den Aushub und die Bauarbeiten in Abschnitten auszufiihren.

Fallen die Griben groBer als erforderlich oder vorgeschrieben aus, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten
mit einwandfreien Materialien und geeigneten Verfahren den geforderten Sollzustand herzustellen.

2) Sduberung des Gelindes von Bewuchs

Als Vorbereitung fiir die Erdbewegungen hat der Auftragnehmer vorhandene Bdume und Striucher zu schlagen
und das Wurzelwerk zu roden.

Sofern keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen werden, wird das abgerdumte Material Eigentum des
Auftragnehmers und ist zu beseitigen; das Material muss in zugelassenen Verbrennungsanlagen oder Deponien
vorschriftsméfig entsorgt werden.

3) Abtrag des Oberbodens

Zu Beginn der Aushubarbeiten hat der Auftragnehmer den Oberboden nach Zeichnung oder in der, vom
Bauleiter schriftlich vorgeschriebenen Dicke auf der Grundfliche des Stralenkorpers abzutragen. Entlang der
Einschnitte oder Griben ist der Oberboden vollstindig abzutragen, damit der nachtréglich ausgehobene und
fiir die Aufschiittungen verwendete Boden nicht verunreinigt wird. Gleichfalls hat der Auftragnehmer darauf
zu achten, dass der fiir die Begriinung des Geldndes zu verwendende Oberboden nicht mit Gesteinskdrnungen
vermischt wird, indem die Aufschiittungen besonders bei abgestuften Auflagerflichen, wie in der Folge ndher
beschrieben, schichtweise in zeitlich verschobenen Arbeitsgiingen eingebaut werden.

Der Auftragnehmer haftet fiir mangelnde Sorgfalt bei der Ausfithrung der besagten Arbeiten, wenn die
Eigenschaften der zugelassenen Stoffe beeintridchtigt werden; er veranlasst bei Bedarf auf eigene Kosten die
Beseitigung des verunreinigten und die Anlieferung des einwandfreien Bodens in ausreichender Menge.

Der nicht umgehend verwendete Oberboden ist in ein geeignetes Zwischenlager zu beférdern und dort bis zur
Wiederverwendung fiir den Auftrag, die Geldndegestaltung und die Ausbildung der Griinflichen
(Mittelstreifen, Bankette, Trennstreifen, Begriinung von Gruben und Deponien, usw.), zu verwahren.

Die Boden mit einem fiir die gestellten Anforderungen iiberméBigen Gehalt an organischen Stoffen oder
Verunreinigungen, sind unverziiglich als Abfall zu entsorgen, damit keinesfalls die fiir die Aufschiittungen
verwendete Gesteinskornungen verunreinigt werden konnen.

Der Oberboden muss abschnittweise unmittelbar vor Beginn der Folgearbeiten gelost und abgetragen werden,
damit die freigelegten, tiefer liegenden Bodenschichten vor dem Niederschlagwasser geschiitzt bleiben; dies
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gilt sowohl fiir Aufschiittungen (Aufweichung und Minderung der Bodentragfihigkeit) als auch fiir Einschnitte
oder Griben.

4) Bodenaushub fiir Ein- oder Anschnitte sowie Baugruben

Unter Bodenaushub fiir Ein- oder Anschnitte sowie Baugruben versteht man:

Ein- und Anschnitte fiir Verkehrsflichen und dazu gehdrende Bauwerke, profilgerecht nach Zeichnung oder
gemil im Verlauf der Arbeiten vom Bauleiter erteilten Anweisungen;

Bodenabtrag zur Ausbildung der Auflagerfliche fiir den Oberbau und, bei Bedarf in Einschnitten, Sduberung
und Nachprofilierung des Planums.

Verbesserung oder Stabilisierung der Auflagerfliche der Aufschiittungen, mit Ausbildung der Abtreppungen
gemil Zeichnung beziehungsweise grundsitzlich bei Geldndeneigungen grofer als 15%;

Profilgerechter Aushub von Baugruben bis zu der Griindungssohle fiir Bauwerke, Fundamentplatten,
Packlagen und Sauberkeitsschichten;

Bodenabtrag fiir die Ausbildung von Rampen im Einschnitt und Rinnen;

Verbreiterung der Griben, auch fiir die Auflager von Stiitzbauwerken, und Einschnitte in die Béschungen
vorhandener Aufschiittungen zur Einverleibung von Nebenbauwerken des Straenkorpers;

Ausbildung der Auflagerflichen von Kunstbauten (Briickenwiderlager, Schwellen, Stiitzmauern, usw.), im
Bereich oberhalb der tiefsten Stelle des natiirlichen Geldndes oder der bereits ausgehobenen und zumindest zu
einer Seite hin offenen Baugrube. Als natiirliches Geldnde gilt auch das Bett von Bédchen und Fliissen.

Als Baugruben gelten auBerdem die iiber Rampen fiir Baumaschinen und voll beladene Fordermittel leicht
erreichbare und befahrbare breite Griben.

Bei wasserempfindlichen Boden und in Bereichen wo der Boden in annihernd waagrechten Schichten
abgetragen wird, miissen die Arbeitsflichen entlang der gesamten Breite mit einer angemessenen Neigung
nach auflen profiliert werden (allgemein nicht weniger als 6%). Dies gilt solange, bis das fertige Planum des
Aushubs (Auflagerfliche fiir den Oberbau oder fiir die Sauberkeitsschichten) erreicht wird.

Das Planum ist profilgerecht und ohne Mulden mit den Neigungen gemif3 Zeichnung herzustellen. Allgemein
darf die Neigung nicht geringer als 4% sein, damit das Oberflichenwasser einwandfrei abfliefen kann.

Das anstehende Planum ist nach Schichtende oder bei einsetzenden Niederschldgen zu verdichten.

5) Griaben nach Profil

Unter Griben nach Profil versteht man das profilgerechte Ausheben von Boden mit iiblicherweise steilen
Grabenwiinden fiir Bauwerke und Schichte, unterhalb der tiefsten Stelle der Baugrubensohle entlang dessen
Umfang. Die Bezugstiefe ist in den Entwurfsunterlagen oder durch eine begriindete Anweisung des Bauleiters
fiir den gesamten Bereich oder fiir mehrere Teilbereiche, je nach Geldndebeschaffenheit und verinderlicher
Tiefe der Baugrubensohle, festzulegen.

Unabhingig von der Nutzung miissen die Griben, mit begriindeter schriftlicher Anweisung des Bauleiters,
tiefer als vorgesehen ausgehoben werden, bis man einen Boden mit geeigneter Tragfahigkeit antrifft. Aus der
Vergroflerung der Aushubtiefe kann der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Zusatzvergiitung erheben; der
Aushub wird nach Aufmal aufgrund des tatséchlich ausgehobenen Bodens und mit den nach Aushubtiefe
gestaffelten vereinbarten Einheitspreisen vergiitet.

Die Grabensohle muss eben oder mit Abtreppungen nach Zeichnung oder gemifl Anweisung des Bauleiters
profiliert werden.

Durch geeignete Vorkehrungen hat der Auftragnehmer Wasseransammlungen auf der Grundfliche der
Bauwerke oder Andrang von Oberflichenwasser in die Griben zu vermeiden.

Wie bereits erwihnt, sind die Grabenwinde iiblicherweise steil abgebdscht; der Auftragnehmer hat demnach
die Grabenwinde bei Bedarf zu sichern und zu verbauen und haftet fiir Schiden an Personen und Giitern,
welche durch Rutschungen oder Bodenbewegungen im Grabenbereich entstehen sollten.

Sofern keine hinderlichen Umstidnde vorhanden sind, konnen die Grabenwinde auch mit einer geringeren
Neigung als in den Entwurfsunterlagen vorgesehen abgeboscht werden; der Mehraushub und die zusitzliche
Hinterfiillung wird aber nicht vergiitet.

Der Auftragnehmer hat die Bauwerke bis zur vorgeschriebenen Kote mit geeignetem Boden zu hinterfiillen;
der eingebaute Boden ist mit geeigneten Geréten zu verdichten, ohne dass die bereits fertiggestellten Bauwerke
beschadigt werden.
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Grundsitzlich gilt, dass bei der Durchfiihrung aller Aushubarbeiten der Auftragnehmer aus eigener Initiative
und auf eigene Kosten fiir die Ableitung des anfallenden Tagwassers zu sorgen hat und zu vermeiden hat, daf
die offenen Grében iiberschwemmt werden.

Der Auftragnehmer hat sdmtliche Hindernisse, an denen das Tagwasser aufgestaut werden konnte, zu
beseitigen und bei Bedarf Entwésserungsrinnen anzulegen.

6) Abbrucharbeiten

Die innerhalb der Grundfliache des Stralenkorpers befindlichen Mauerwerke und Bauwerke miissen vom
Auftragnehmer mit den zweckméiBigsten Mitteln abgebrochen werden, auch mit Einsatz von Sprengmitteln im
Rahmen der geltenden Bestimmungen. In Einschnitten sind die Bauwerke bis zu einer Tiefe von 1 m unter der
Fahrbahnbefestigung und bei Aufschiittungen bis zur Oberkante des vorhandenen Gelidndes abzubrechen.

Der Auftragnehmer hat den Beginn der Abbrucharbeiten an Gebiduden dem Bauleiter mit einer angemessenen
Frist anzukiindigen.

Der Abbruch wird nur dann als Abfall beseitigt, wenn dies aus den Entwurfsunterlagen hervorgeht oder wenn
der Bauleiter seiner Verwendung nicht zustimmt. Sollten die Stoffe fiir die Wiederverwendung geeignet sein,
konnen sie in die Verarbeitungsanlagen geliefert werden.

Der zur Wiederverwendung bestimmte Aushub muss unverziiglich zum Verwendungsort oder in Lagerflichen
geliefert werden; in diesen muss das Schiittgut geschiitzt, bei Bedarf durch Beigabe von Fremdstoffen je nach
Verwendungszweck verbessert, anschlieBend wieder aufgenommen und an den Einbauort beférdert werden.

7) Abtrag von Fels

Fiir den Abtrag von Fels jeglicher Beschaffenheit, Festigkeit, Kliiftung und Lagerung, und den Abbruch
von Bauteilen kann der Auftragnehmer die ihm am zweckmiBigsten erscheinenden Verfahren anwenden,
auch mit Einsatz von Sprengmitteln. In diesem Fall ist das Gefiige des Gesteins an den Grabenwénden
moglichst zu schonen und ungestort zu belassen; sollten beim Losen das Gestein zertriimmert,
umgelagert oder sonst wie geschwicht werden, hat der Auftragnehmer, nach Absprache mit dem
Bauleiter, auf eigene Kosten fiir die Sduberung oder Sicherung der Grabenwinde zu sorgen.

Beim Einsatz von Sprengmitteln in der Nidhe von StraBen, Eisenbahnlinien, bewohnten Gebieten und
offentlichen Anlagen jeglicher Art hat der Auftragnehmer mit besonderer Sorgfalt vorzugehen, damit Schiaden
an den angrenzenden Liegenschaften durch abbrechende Felstrimmer oder Erschiitterungen, dessen
Auswirkung mit geeigneten Kontrollsystemen zu iiberwachen sind, vermieden werden konnen.

8) Wiederverwendung des Aushubs

Der Auftragnehmer hat mit dem wiederzuverwendenden Aushub unter Beriicksichtigung der vereinbarten und
vom Bauleiter gemil Arbeitsprogramm genehmigten Verwendung umzugehen.

Der Auftragnehmer hat den Boden mit geeigneten Mitteln und mit Arbeitskréften in ausreichender Anzahl in
genau abgestimmten Arbeitsgingen zu l6sen, zu fordern und einzubauen. Er kann nach eigenem Ermessen die
Maschinen und Anlagen wihlen, sofern ihr Einsatz fiir die einwandfreie Abwicklung der Arbeiten zweckméBig
1st.

C.2) AUFSCHUTTUNGEN

Im vorliegenden Kapitel werden, neben der Aufschiittung von StraBenddmmen mit der als Untergrund fiir die
Decke dienenden Tragschicht, auch sonstige Arbeitsginge betrachtet, die mit der Aufschiittung von
Gesteinskornungen zusammenhingen, wie etwa die Erstellung von Schutzddmmen, die Verfiillung von Griben
und die Verbesserung der Auflagerflichen fiir StraBendimme und Tragschichten in Einschnitten.
In getrennten Abschnitten werden nacheinander die Arbeitsverfahren fiir folgende Bauwerke untersucht:

e  Untergrund oder Unterbau fiir Aufschiittungen;

e  Antikapillarschichten;
e  Aufschiittungen aus natiirlichen Gesteinskornungen;
e  Verfiillungen;
e Erdbauwerke aus natiirlichen Gesteinskornungen;
¢ mit hydraulischen Bindemitteln verbesserten Schichten des Unter- oder des Oberbaus;
Ausgabe 2021 12

15



AUTONOME PROVINZ BOZEN TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

e Bauwerke aus bewehrter Erde;
e Erdbauwerke aus rezyklierten Gesteinskdrnungen.

C.2.1) UNTERGRUND ODER UNTERBAU FUR STRASSENDAMME UND AUFSCHUTTUNGEN
1) Beschaffenheit

Unmittelbar vor dem Einbau der Aufschiittungen hat der Auftragnehmer den Oberboden zu l6sen und
abzutragen; die Oberfliache des Unterbaus muss moglichst regelmifig und ohne Mulden profiliert werden,
damit anfallendes Regenwasser ungehindert abflieBen kann. Beim Abtrag soll der belassene Boden so wenig
wie moglich gelockert und gestort werden.

Wenn die Aufschiittungen auf einem um mehr als etwa 15% geneigten Untergrund erstellt werden miissen, ist
dessen Oberfldche, nach dem Abtrag des Oberbodens und immer unter Gewéhrleistung der Hangstabilitit, in
leicht geneigten Abtreppungen zu gestalten; die genauen Anweisungen miissen im Arbeitsprogramm, auch
abweichend von den Entwurfsunterlagen, aufscheinen. Damit die Abtreppungen regelmifig im Verlauf und in
der Hohe ausfallen, miissen sie in gleichbleibenden Abstinden parallel zur Stra3enachse angelegt werden; sie
miissen je nach Maschineneinsatz und Arbeitsbedingungen moglichst schmal gehalten werden.
Hangvorspriinge, entlang denen eine Aufschiittung einzubauen ist, sind ebenfalls in waagrechten
Abtreppungen anzuschneiden; der Abtrag beziehungsweise die Aufschiittung und Verdichtung miissen fiir jede
nicht mehr als 50 cm hohe Abtreppung abschnittsweise und fortlaufend fertiggestellt werden.

Die Ausbildung der Geldndestufen ist unmittelbar nach dem Abtrag des Oberbodens und vor Einbau des
Schiittguts auszufiihren, damit der freigelegte Untergrund nicht den Witterungseinfliissen ausgesetzt ist.

Der Bauleiter hat die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds oder des Unterbaus festzustellen; im Rahmen
der ihm erteilten Zustdndigkeiten, kann der Bauleiter verlangen, dass setzungsempfindliche, lehmige oder
torfhaltige Boden mit geringer Tragfihigkeit beseitigt werden oder dass, im Zuge der Arbeiten aus
Nachlassigkeit oder ungeniigender Organisation des Auftragnehmers gelockerte Bodenschichten, abgetragen
werden.

2) Setzungsempfindliche Boden

Sind in den Auflageflichen der Didmme Setzungen von mehr als 15 cm zu erwarten, hat der
Auftragnehmer ein ausfiihrliches Kontrollprogramm zur Uberwachung des zeitlichen Verlaufs der
Setzungen im ausfiihrlichen Arbeitsprogramm vorzuschlagen. Der Auftragnehmer hat fiir die
Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen (mechanische Setzungspegel) und fiir die Messungen
selbst nach Anweisung des Bauleiters zu sorgen.

Nach Fertigstellung der Aufschiittungen darf die noch zu erwartende Restsetzung nicht groBer als 10% der
geschitzten Gesamtsetzung und keinesfalls grofer als 5 cm sein.

Nach Abklingen der Setzungen hat der Auftragnehmer durch Einbau der geeigneten Gesteinskornungen das
Planum und die Boschungen genau nach Zeichnung und Auftragprofil herzustellen, ohne dafiir eine zusitzliche
Vergiitung zu verlangen.

3) Tragfihigkeit

Sofern in den Projektunterlagen keine anderslautenden, auf Anforderungen der Standfestigkeit der
Bodenbauwerke beruhende Vorschriften vorliegen, muss der, nach DIN 18134 auf dem natiirlichen oder dem
verbesserten Untergrund gemessene Verformungsmodul bei Wiederbelastung Ev,, folgende, fiir die
fachgerechte Verdichtung der dariiber liegenden Schichten erforderliche Mindestwerte nach Tabelle C.1
annehmen:
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Tabelle C.1

ANFORDERUNGEN AN DIE TRAGFAHIGKEIT DES UNTERGRUNDES BEI

AUFSCHUTTUNGEN
Position
dAeliﬂAaﬁgr;};(;Ifllz ;fﬁz ((111; g;isl;::rlll(;telirll(ge ist in einer Tiefe von mehr als 2,00 m unter Eva > 50 MPa
e e et 7 Tl v L0 200|550 i
e e it s Tl ochn 00 und L0 | gy, 00 i
dAeliﬂAaﬁgr;};(;Ifllz Cf}l:; gz SAt;l;fE(:rlllétéglr(l;g ist in einer Tiefe weniger als 0,50 m unter Evs> 120 MPa

Die mit der Tragfdhigkeit zusammen hingenden Eigenschaften der Unterlage fiir die Aufschiittungen miissen
fiir den ungiinstigsten Wassergehalt in Abhingigkeit von den langfristig zu erwartenden klimatischen und
hydrogeologischen Bedingungen festgestellt werden; auszufiihren ist zumindest eine Priifung je 5000 m?
Geldnde, der Bauleiter wird eine groflere Anzahl in Abhédngigkeit vom Ausmal3 des Bauwerks und der
Homogenitét des Bodens festlegen. Bei Boden mit ,,unstabilen Verhalten (plotzlicher Tragfihigkeitsverlust,
quellend, frostempfindlich u. 4.) ist der Verformungsmodul im gesittigten Zustand zu priifen.

4) Bodenaustausch und Bodenverbesserung

Wenn aufgrund der Bodenbeschaffenheit und der gegebenen Umstiinde die erforderliche Tragfidhigkeit
der Unterlage nicht durch Verdichtung erreicht werden kann, muss im ausfiihrlichen Arbeitsprogramm
ein Bodenaustausch mit einer angemessenen Schichtdicke aus zugeliefertem Schiittgut vorgesehen werden.
Alternativ kann auch eine angemessene Bodenverbesserung vorgenommen werden.

C.2.2) ANTIKAPILLARSCHICHTEN

Antikapillarschichten in Verkehrsflidchen bestehen aus Gesteinskdrnungen mit hoher Wasserdurchlissigkeit,
die gegebenenfalls durch Geotextilien vor Verunreinigungen geschiitzt werden. Der Einsatz von rezyklierten
Materialien ist nicht gestattet.

1) Schichten aus natiirlichen Gesteinskérnungen

Die iiblicherweise zwischen 30 und 50 cm dicken Antikapillarschichten aus natiirlichen Gesteinskdrnungen
miissen aus kornigem Schiittgut (Kies, Feinschotter, Feinkies) der Korngruppe von 8 bis 50 mm, mit einem
Durchgang am 2 mm-Sieb kleiner als 15% Gewichtsanteile und am 0,063 mm-Sieb kleiner als 3%, hergestellt
werden. Bei Bedarf konnen von der Bauleitung auch grobere Gesteinskdrnungen autorisiert und eingesetzt
werden (z.B. 30/70 usw.).

Im Schiittgut diirfen keinerlei unstabile Bestandteile (frostempfindlich, weich, 16slich, u. d.) und organische
Riickstinde enthalten sein.

Vorbehaltlich sonstiger, strengerer Untersuchungen, ist grundsitzlich die Korngroenverteilung in
Antikapillarschichten an 1 Probenentnahme je 100 m? eingebautes Schiittgut zu iiberwachen.

2) Geotextilien

Zur Verbesserung der Wirkung von Antikapillarschichten kann auf der Unterlage fiir die Aufschiittung eine
Bahn aus Geotextilien eingebaut werden.

Geotextilien bestehen, sofern keine anderslautenden Vorschriften gelten, aus moglichst isotropen Vliesstoffen,
dessen mechanisch durch Vernadelung zusammengelegten Fasern aus reinem, hochwertigem Polypropylen
oder Polyester bestehen; die Zugabe von Bindemitteln oder chemischen Zusétzen, thermische Verfahren durch
Erweichen oder mit beheizten Walzen sind nur zur Oberfldchenvergiitung, nicht aber zur Verfestigung
zugelassen. Bei den Geotextilien werden die Fasern der Art nach in Endlosfasern, mit theoretisch unendlich
langen Fasern, und in Stapelfasern mit einer Lange von 20 bis 100 mm unterschieden.
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Geotextilien miissen eine rauhe Oberfliche aufweisen, sowie unverrottbar, ungiftig und gegen UV-Strahlen
(wenn sie mehr als 12 h lang dem Sonnenlicht ausgesetzt werden miissen), Sduren, im Boden vorkommende
chemische Belastungen, Verhédrtung und mikrobiologischen Befall widerstandsfihig sein; sie miissen ferner
umweltvertraglich und ohne bevorzugte Faserrichtung hergestellt sein.

Der Vliesstoff muss, bezogen auf den Verwendungszweck, in moglichst breiten Rollen angeliefert werden. Der
Stoff mit dem, in den Entwurfsunterlagen angegebenen Gewicht, muss den Anforderungen nach Tabelle C.2
entsprechen:

Tabelle C.2

Kenngrofien Bezugsnorm Map3einheit Sollwert

Gewicht UNI EN ISO 9864 g/m? 300
Dicke (einzelne Schicht) bei 2 kPa UNIEN ISO 9863-1 mm 1,7
Zugfestigkeit lings UNI EN ISO 10319 kN/m >13,5
Zugfestigkeit quer am 200 mm breiten Streifen UNIEN ISO 10319 kN/m >13.5
Witterungsbesténdigkeit (Abnahme der Bruchlast auf Zug) UNI EN 12224 % <50
Oxydationsbestindigkeit (Abnahme der Bruchlast auf Zug) UNI EN 13438 % <20
Bruchdehnung, in % UNIEN ISO 10319 % >80
Durchdriickwiderstand (Kegelfallversuch) UNIEN 918 mm <26
Durchdriickwiderstand (Stempeldurchdriickversuch), in N UNI EN ISO 12236 N >3000
Wasserableitvermdgen in der Ebene (ohne Belastung) UNI EN ISO 12958 1/s/m? >175
Wasserableitvermogen in der Ebene (Belastung 20 kPa) UNI EN ISO 12958 I/m h >31
Charakteristische Offnungsweite der Poren Oy9 UNI EN ISO 12956 mm 0,10
Mikrobiologische Bestindigkeit UNI EN 12225

Die Probekorper sind nach EN 963 fiir jede homogene Lieferung zu entnehmen. Der Auftragnehmer hat die
Entnahme der Probekorper unter der Aufsicht des Bauleiters zu besorgen. Die Priifungen miissen an auf der
Baustelle vor der Verwendung gelagerten Stoffen und an im Zuge der Arbeiten entnommenen Probekorpern
durch eine von der Landesverwaltung der Provinz Bozen-Siidtirol genehmigte Priifanstalt durchgefiihrt
werden.

Falls auch nur einer der besagten Anforderungen nicht eingehalten wird, gilt die gesamte Lieferung als nicht
angenommen; der Auftragnehmer hat sie unverziiglich von der Baustelle zu beseitigen.

Die Einbaufliche fiir den Vliesstoff muss absatzfrei und regelmiBig profiliert werden; die Vliesbahnen miissen
an den Rindern sowohl liangs als quer um mindestens 30 cm iiberlappt werden.

Die Vliesstoffe diirfen vor der vollstandigen Abdeckung mit einer 30 cm dicken Lage des Schiittguts nicht mit
Baumaschinen befahren werden.

C.2.3) AUFSCHUTTUNGEN AUS NATURLICHEN GESTEINSKORNUNGEN
1) Einbau

Die Gesteinskdrnung muss in Lagen mit gleichférmiger Dicke eingebaut werden; durch geeignete Verfahren
und Gerite muss vermieden werden, dass eine Entmischung des Schiittguts oder Unstetigkeiten bei der
KorngroBenverteilung und beim Wassergehalt auftreten kdnnen.

Um der durch Kippen des Schiittguts von den Fordermitteln entstehenden Entmischung zu begegnen, ist die
Gesteinskornung unmittelbar neben dem Verwendungsort zu kippen und durch Planiergerite einzubauen.

Die KorngroBenverteilung der verschiedenen Schichten der Aufschiittung muss moglichst gleichformig sein.
Insbesondere muss vermieden werden, dass grobe, wenig abgestufte Gesteinskornungen mit hohem
Hohlraumgehalt, angrenzend an feinkorniges Schiittgut eingebaut werden, da durch die von den Fahrzeugen
erzeugten Erschiitterungen das Feinkorn der einen Schicht in die Hohlrdume der anderen abwandern kann und
Setzungen in der Aufschiittung hervorgerufen werden.

Wihrend den Arbeiten muss der ungehinderte Abfluss des Tagwassers von den Aufschiittungen gewihrleistet
werden, indem die Oberflichen mit einer Neigung von zumindest 4% profiliert werden.

Im Bereich von Stiitzbauwerken aus bewehrter Erde oder sonstigen ist das Tagwasser grundsitzlich von den
Bauwerken wegzuleiten.

Die einzelnen Schichten diirfen, iiber die darunter liegenden erst nach Uberpriifung der fachgerechten
Ausfiihrung eingebaut werden, widrigenfalls kann der Abtrag verfiigt werden.
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Die Schichtdicke jeder einzelnen Lage wird festgelegt aufgrund der Materialeigenschaften, der verwendeten
Maschinen und den Kompaktierungsverfahren der Aufschiittung, welche an Probenfeldern gemill den
Ausfithrungen in Punkt 2 (Verdichtung), getestet wurden.

Grundsitzlich soll die Schichtdicke nicht geringer als der doppelte Durchmesser des Grofitkorns (s = 2D,,,,)
sein.

Auf keinen Fall darf das Schiittgut Bestandteile mit einem Durchmesser grofer als 150 mm, oder 100 mm bis
zu einer Tiefe von 1 m enthalten; {ibergroe Bestandteile sind an der Abbaustelle auszusondern oder zu
zerkleinern, bevor sie auf die Fordermittel geladen werden.

2) Verdichtung

Im Rahmen der Projektvorgaben und der im Zuge der Arbeiten vom Bauleiter erteilten Anweisungen fiir die
bestmogliche Nutzung der vorhandenen Gegebenheiten, hat der Auftragnehmer angemessene und fiir die
Beschaffenheit der Gesteinskdrnung geeignete Verdichtungsgerite einzusetzen, mit welchen unter allen
Umstinden der Verdichtungsgrad und die Tragfdhigkeit der fertigen Aufschiittungen den gestellten
Anforderungen entsprechen.

Die Eignung der Verdichtungsgerite muss im Versuchsgelinde fiir jede voraussichtlich verwendete
Gesteinskornung iberpriift werden. lhre Leistungsfiahigkeit muss mit jener der bei den sonstigen
Arbeitsgéngen, wie Abtrag, Forderung und Einbau, eingesetzten Mitteln abgestimmt werden und so gewéhlt
werden, dass der im ausfiihrlichen Arbeitsprogramm enthaltene Zeitplan eingehalten werden kann.

Wenn in Anbetracht des Gehalts und der Plastizitidt der Feinanteile der Wassergehalt des Schiittguts den
optimalen Wert um 15-20% iiberschreitet, hat der Auftragnehmer geeignete Manahmen zu deren Senkung
durch Forderung der Austrocknung zu treffen, damit die mechanische Stabilitit des Gefiiges und die
Tragfihigkeit des fast gesittigten (Séttigungsgrad groBer als 85-90% je nach Gehalt und Plastizitit der
Feinanteile) und mit hoher Energie verdichteten Schiittguts, nicht zusammenbrechen kénnen. Bei ungiinstigen
Witterungsbedingungen ist von einer Verwendung und vom Einbau solcher Boden unverziiglich abzusehen.
Die Art der Verdichtungsgerite, deren Einstellwerte (Fahrgeschwindigkeit, Betriebsgewicht, Reifendruck,
Riittelfrequenz u. &.), die Schichtdicken und die Anzahl der Walzgénge miissen den bei den Feldversuchen
festgelegten Bedingungen entsprechen. Der Auftragnehmer haftet jedenfalls fiir die ZweckmaBigkeit des
Arbeitsverfahrens und fiir die Einhaltung der gestellten Anforderungen.

Falls der Wassergehalt nicht veridndert werden muss, ist die Schicht unverziiglich nach dem Einbau des
Schiittguts zu verdichten.

Das gewihlte Verfahren muss eine gleichmifige Verdichtung innerhalb der Schicht gewihrleisten.

Damit das Erdbauwerk iiberall, auch entlang der Rinder, gleichméBig verdichtet wird, sind die Boschungen
nach Abschluss der Arbeiten durch Abtrag des das Dammprofil iiberstehenden Schiittguts nachzuprofilieren.
Der Stralendamm ist beidseitig mit einer Mehrbreite von 0,50 m aufzuschiitten und zu verdichten; der
Bodenabtrag fiir die Nachprofilierung der Boschungen wird nicht vergiitet.

Sofern keine anderslautenden Vorschriften vorliegen, miissen die Anforderungen nach Kapitel E.5
“Uberwachung” eingehalten werden; der Umstand ist durch Dichte- und Tragfihigkeitspriifungen zu belegen.
Bei der Erstellung von Straenddmmen miissen eigene Arbeitsgruppen eingesetzt werden, welche laufend die
durch den Baustellenverkehr und die Witterungseinfliisse hervorgerufenen Schiden zu beheben haben.

3) Schutz und Stabilisierung

Die Boschungen miissen gezielt durch den auf den Arbeitsfortschritt abgestimmten Einbau einer etwa 30 cm
dicken Oberbodenschicht gesichert werden; die Schutzschicht ist in waagrechten Streifen laufend einzubauen
und nach Bedarf zu verdichten. Zur Stabilisierung wird die Gelidndeoberfliche abgestuft, sofern die
Deckschicht nicht gleichzeitig mit dem Dammbauwerk eingebaut wird. Die Erde fiir die Deckschicht, die
Bewuchsarten und der Zeitpunkt der Bepflanzung und der Aussaat miissen in Abhédngigkeit von den
Einsatzbedingungen und den ortlichen Verhiltnissen so gewéhlt und aufeinander abgestimmt werden, dass die
Begriinung mit Gras und Strduchern nach Vorgabe des Projekts rasch und ungestort stattfinden kann.

Die Aussaat ist solange zu wiederholen, bis sich eine dichte und gleichmifige Grasdecke ausgebildet hat.
Werden Erosionserscheinungen festgestellt, hat der Unternehmer auf eigene Kosten die Instandsetzung der
Erdbauwerke durchzufiihren.

Miissen die Arbeiten an den Aufschiittungen wihrend eines Zeitraums von einigen Tagen unterbrochen
werden, hat der Unternehmer die Aufschiittung vom anfallenden Tagwasser zu schiitzen. Die fachgerecht
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profilierten und verdichteten Oberflichen miissen geschlossen sein und ein durchgehendes Gefille von
zumindest 6% aufweisen.

Sollten in den Aufschiittungen ungleichmiBige, auf Ausfithrungsmingel zuriickzufithrende Setzungen
auftreten, hat der Unternehmer auf eigene Kosten die Oberfliche nachzuprofilieren und bei Bedarf den
Oberbau zu erneuern.

Nach ldngeren Arbeitsunterbrechungen, ist der bereits fertiggestellte Bereich der Aufschiittung von Unkraut
und Bewuchs zu sdubern; die Oberflédche ist zur besseren Verbindung mit den dariiber liegenden Schichten vor
dessen Einbau durch Anlegen von Furchen aufzurauen; in solchen Fillen ist es angebracht die Verdichtung
und die Tragfdhigkeit des Bodens nachzupriifen.

C.2.4) ERDBAUWERKE AUS REZYKLIERTEN GESTEINSKORNUNGEN

Fiir die Errichtung von Erdbauwerken konnen rezyklierte Materialien verwendet werden, die bei
Abbrucharbeiten oder als Riickstidnde von industriellen Verarbeitungsprozessen unter Beachtung der geltenden
nationalen Bestimmungen gewonnenen werden.

Die bei Bau- oder Abbrucharbeiten gewonnenen Stoffe bestehen vorwiegend aus Ziegel, Mauerwerk,
Bruchstiicken aus unbewehrtem oder bewehrtem Beton, Verkleidungen, Keramikerzeugnissen, Riickstinden
aus der Herstellung von Beton- oder Stahlbetonfertigteilen, bei Stralen- oder Eisenbahnbau anfallendem
Aufbruch oder Abbruch, Abbruch von Verputz und Bettungen, Riickstinden aus Steinbriichen oder aus
Steinmetzbetrieben.

Die Riickstinde von industriellen Verarbeitungsprozessen bestehen vorwiegend aus ausschlieBlich neuen
Schlacken oder Hochofenschlacke, welche jedenfalls nicht ldnger als ein Jahr gelagert wurden. Rezyklierte
Stoffe diirfen untereinander oder mit natiirlichen Gesteinskornungen vermischt werden; die durch die
Wiederverwendung im Stralenbau erzielten wirtschaftlichen und 6kologischen Vorteile liegen auf der Hand.

Die rezyklierten Abbruchmaterialien aus Bauarbeiten miissen die Anforderungen nach Beschluss der
Landesregierung vom 27.09.2016 Nr. 1030 “Bestimmungen zur Wiederverwertung von Baurestmassen und
zur Qualitdt von Recycling-Baustoffen” erfiillen.

Ausgabe 2021 17

20



AUTONOME PROVINZ BOZEN TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

Die rezyklierten Gesteinskornungen konnen zur Errichtung von Aufschiittungen auch als Mischung mit
natiirlichen Erden oder Lockermaterialien verwendet werden, sofern sie die Anforderungen nach UNI 11531-
1 und Tabelle C.3 erfiillen.

Tabelle C.3

. B

UNGEBUNDENE MISCHUNGEN VON NATURMATERIAL UND/ODER REZYKLIERTEM
MISCHGRANULAT
Anwendung
Auffiillung/ Damm/Auf- .
& . Tragschicht
Umlagerung schiittung
. Anforder-| Proben |Anforder.-| Proben | Anforder- | Proben
KenngroBen Norm
ung Frequenz ung Frequenz ung Frequenz
Bestimmung des Mischgutes UNIEN 13285 /125 20.000 m® 0/125 5000 m® 0/31,5 2000 m?
mm mm mm
Uberkorn UNIEN 933-1 OCz; |20.000 m*|  OCss | 5000 m* 0Cys 2000 m*
Feinanteilgehalt UNI EN 933-1 - UF;s | 5000 m? UF s 2000 m*
KorngroBenzusammensetzung UNI EN 933-1 Gy [20.000 m? Gy 5000 m? Gy 2000 m?
Plattigkeitskennzahl von groben Aggregaten UNI EN 933-3 - Flsy  |50.000 m® FI;s 2000 m*
Qualitit des Feinanteils UNI EN 933-9 - MB;5 5000 m? MB;5 2000 m?
Qualitit des Feinanteils (Sandéquivalent) UNI EN 933-8 - SE;s 5000 m? SE;s 2000 m?
FlieBgrenze (Atterberg sche Grenze) UNI 1C7F§1;]21 ?102/TS - WL <40 | 5000 m* | WL <40 | 2000 m?
JUNTE UNI CEN ISO/TS 3 3
Plastizitétszahl 17892 -12 - IP <10 | 5000 m IP <6 2000 m
Widerstand gegen Zertriimmerung CNR 34 - LAss  |50.000 m? LAz 20.000 m?
Eluatuntersuchung (Loslichkeitstest) DMS3 fzb?;il? 1998 konform | 5000 m* | konform | 5000 m* | konform | 5000 m®
Anteil an wasserloslichem Sulfat UNI EN 1744-1 - MYP) 5000 m? MYP) 2000 m?
Anteil an Fragmenten von Zementstiicken,
Beton und Mortel, natiirliche
Gesteinsbruchstiicke auch aus Mauerwerken, 3 3 3
Abraum von Steinbriichen oder Gestein von UNIEN 933-11 | Rcugso |20.000 m’| Rcugsp | S000 m Rcug 2000 m
Bauwerken, hydraulisch gebundenes Material,
Glas.
Gehalt an Glas UNI EN 933-11 - R,s. 5000 m* R,s. 2000 m*
Gehalt an bituminosem Material UNI EN 933-11 - R.30. 5000 m? R0 2000 m?
Gehalt an schwimmendem Material: Papier,
Holz, Textilien, Zellulose, 3 3 3
Nahrungsmittelreste, Polystyrol, organiche UNIEN 933-11 FLj. |20.000 m’| FLj;. | 5000 m FLs. 2000 m
Substanzen aufler Bitumen.
Antftll an schwimmendem Inertmaterial: Leca UNIEN 933-11 FLs. 5000 m® FLs. 2000 m®
(Blihton), Schaumbeton, usw.
Gehalt an Boden, Metallen, nicht
schwimmendes Holz, Plastik, Gummi, Gips, 3 3 3
Gipskarton und anderes nicht schwimmendes UNIEN933-11 X 20.000 m X 5000 m X 2000 m
steiniges Materialien
Max. Dichte mittels modifiziertem UNIEN 13286-2 ) , 5000 m? , 2000 m?
Proctorversuch
Tragfahigkeit CBR an verdichteten
Probenkorpern nach 4 Tagen Wasserlagerung 3 3
mit einer 2% optimalen Feuchte bei 95% der UNIEN 13286-47 ) 220 50.000 m 240 50.000 m
optimalen modifizierten Proctordichte
Schwellwert bei CBR IUNI EN 13286-47 - <I% <I% 50.000 m*
Abnahme der Festigkeit nach Frost-/ EN 1367-1 ) AS <30 | 5000 m® | AS,. <30 | 2000 m?
Tauversuchen
Anmerkung: Das Symbol N gibt an, dass die Charakteristiken ermittelt aber keine Anforderung entsprechen miissen
Das Symbol — gibt an, dass die Charakteristik weggelassen werden kann

In Anbetracht der verschiedenen Herkunft, durch welche unterschiedliche Eigenschaften bei der Verarbeitung
folgen konnen, miissen die rezyklierten Materialien als homogene Bereiche nach Bauproduktverordnung
305/2011/CPR und Leistungserkldrung (DoP) qualifiziert sein. Auf der Verpackung oder den
Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach
Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 13242 angebracht sein.
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Bei Schutzbauwerken gegen hydrogeologische Gefahren miissen vorzugsweise rezyklierte Materialien
verwendet werden, welche den geltenden Normen und Gesetzen entsprechen. Rezykliertes Material darf unter
keinen Umstinden in Kontakt mit dem Grundwasserspiegel, bei Drainagen oder in Aufschiittungskorpern mit
tragender Funktion, die in geringerer Tiefe als der Frosttiefe liegen, Verwendung finden. In diesem Fall ist
ausschlieflich die Verwendung von natiirlichem Gesteinsmaterial erlaubt.

C.2.5) VERFULLUNGEN

Die Verfiillungen von Arbeitsraumen im Bereich von unterirdischen Bauwerken oder von Griben fiir
erdverlegte Leitungen im Stralenkorper sowie die Anschiittung von Mauern und Stiitzbauwerken sind mit
eigenen Fragestellungen verbunden. Die im Allgemeinen wegen den engen Platzverhiltnissen und der
Schadensanfilligkeit der betroffenen Bauwerke erschwerte Verdichtung darf keinesfalls als Vorwand fiir eine
unzureichende Tragfihigkeit der Auffiillung gelten.

Das Schiittgut muss fiir die Verdichtung mit Riittelgeriten geeignet sein und die KorngroBenverteilung ist auf
diese Anforderung besonders abzustimmen.

Bei den Verfiillungen kann auch rezykliertes Material verwendet werden, auch als Mischung mit natiirlichen
Erden oder Lockermaterialien, sofern es die Anforderungen nach UNI 11531-1 und Tabelle C.3 erfiillt.

Das mit Lastkraftwagen oder dhnlichen Fordermitteln angelieferte Schiittgut oder rezyklierte Material darf
nicht direkt in die Gridben oder neben die Bauwerke gekippt werden, sondern ist in dessen Nihe
zwischenzulagern, aufzunehmen, schichtweise einzubauen und mit geeigneten Geriten zu verdichten.

Der Unternehmer darf die Anschiittungen oder Hinterfiillungen erst nachdem die Bauwerke die erforderliche
Standfestigkeit erreicht haben herstellen. Beim Einsatz schwerer Riittelgerite ist ein Sicherheitsabstand von
zumindest 1,5m von den Bauwerken einzuhalten. Innerhalb des besagten Bereichs sind leichte
Verdichtungsgerite, wie Riittelplatten oder handgefiihrte Walzen einzusetzen; die geforderte Stabilitit und
Verdichtungsgrad des Bodens miissen durch Herabsetzung der Schichtdicken gewihrleistet werden.

Bei der Durchfithrung in Abschnitten von durch Schichte, Kanile, Leitungen oder sonstige Bauwerke
unterbrochene Verfiillungen und Aufschiittungen, ist die Gleichformigkeit der Eigenschaften iiber das ganze
Erdbauwerk durch Verwendung gleichbleibender Boden mit gleich bleibenden Schichtdicken zu
gewihrleisten. Bei der Anschiittung von Bauwerken kann der Bauleiter je nach Bodeneigenschaften auch
zusitzlich zu den getroffenen Vereinbarungen die Verbesserung der Aufschiittung mit hydraulischen
Bindemitteln bestellen. Das Bindemittel wird auf der Baustelle dem Schiittgut nach Aussonderung der Kérnung
iiber 40 mm beigegeben.

Die Bodenverbesserung erfolgt in einem Bereich mit trapezférmigem Querschnitt, mit einer Hohe h, die jener
der Aufschiittung entspricht, einer Breite unten von 2,0 m und oben von 2,0 m + 3/2 h.

Als Bindemitte] miissen Zemente mit sehr hoher Sulfatbestindigkeit SR 0 und langsamer Abbindung
verwendet werden; die genaue Dosierung muss mittels Laboruntersuchungen festgestellt werden.

Das in hochstens 30 cm dicken Schichten eingebaute Gemisch ist bis zur Erreichung einer Dichte von 98% der
Trockendichte nach Proctor Standard (UNI EN 13286-2 oder DIN 18127) zu verdichten.

D) UNTERBAU

Der Unterbau ist der Bereich des StraBenkorpers, wo die Einwirkung der vom Verkehr erzeugten und auf die
StraBendecken iibertragenen Erschiitterungen, noch deutlich erkennbar ist. Der Unterbau stellt somit die
Verbindungsschicht zwischen dem anstehenden Boden, sowohl im Einschnitt als auch biindig mit Oberkante
Gelidnde, beziehungsweise zwischen der Aufschiittung und der StraBendecke dar.

1) Aufbau und Baustoffe

Zur Aufstellung des ausfithrlichen Arbeitsprogramms fiir die Erdarbeiten muss man sich vergegenwirtigen,
dass nicht alle fiir Aufschiittungen geeignete Gesteinskdrnungen auch fiir die Erstellung der Unterbauschichten
verwendet werden konnen.

— da die Oberfldche ein regelmiBiges Profil aufweisen muss, kommt grundsitzlich die Verwendung von
Schiittgut mit Bestandteilen groer als 100 mm nicht in Frage;
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— bei der Herstellung ungebundener Schichten miissen nichtbindige, vorwiegend aus Bruch mit geringem
Feinkornanteil (Gruppen GW, SW) bestehende Gesteinskdrnungen mit einer geeigneten
KorngroBenverteilung (abgestufte Sieblinie) verwendet werden, damit die geforderten mechanischen
Eigenschaften und die nétige Undurchlissigkeit erreicht werden.

Natiirlich oder durch Beigabe geeigneter Korngruppen verbesserte, aus Gruben oder Wasserldufen gewonnene

Gesteinkdrnungsgemische der Korngruppe 0/100 mm mit abgestufter Sieblinie, welche zur Gruppe GW

gehoren, eignen sich besonders fiir die Herstellung von Unterbauschichten.

Abgesehen von technisch oder wirtschaftlich zu rechtfertigenden Losungen, kdnnen ohne Beigabe von

Bindemitteln auch Béden mit Gruppenindex IG = 0 verwendet werden, sofern keine Bestandteile D>100 mm

enthalten sind und die Tragfihigkeit den unten angegebenen Anforderungen entspricht.

Boden der Gruppen GM, GP-GM, GW-GM, GW-GC, GP-GC, SW, SP diirfen auch verwendet werden, immer

sofern die Grenzwerte fiir das Grofitkorn eingehalten werden, und sofern sie durch Beigabe von Zement, Kalk

oder Zement-Kalk verbessert werden.

Konnen mit Tragfihigkeitsmessungen im Labor (UNI EN 13286-47) zuverldssige CBR - Werte erhalten

werden, etwa bei Boden mit Korngrofle kleiner als 20 mm, kann die Gesteinskornung verwendet werden, wenn

zumindest folgende Tragfahigkeitskennwerte CBR (in optimaler Proctordichte gesittigt eingebaut) festgestellt
werden:
¢ bei Unterbauschichten aus kornigen Boden, bei trockener Witterung und sofern keine Gefahr besteht,
dass die Aufschiittung durch Wasserandrang oder aufsteigender Feuchtigkeit durchnésst wird:

CBR =20 (Wassergehalt w = Wopt £ 2 %; ohne Wasserlagerung);

¢ bei Unterbauschichten aus kornigen Boden, sofern eine der obigen Bedingungen nicht zutrifft:
CBR =20 (w = Wopt + 2 %; nach 4-tigiger Wasserlagerung);
¢ bei Unterbauschichten aus lehmigen oder tonhaltigen Boden bei unzureichender Entwisserung:
CBR=20(w= Wopt £ 2 %; bei vollstidndiger Sattigung).
Fiir den Unterbau konnen auch rezyklierte Materialien, auch als Mischung mit natiirlichen Béden und
Gesteinskorungen, verwendet werden, sofern sie die Anforderungen nach UNI 11531-1 und Tabelle C.3
erfiillen. Schlussendlich kénnen zur Herstellung von Unterbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln
(Zement, Kalk, Kalk-Zement) verbesserte Boden, Abbruch sowie weiche, durch Verwitterung von Fels
entstandene, bindige Gesteinskornungen verwendet werden.
In letzteren Fillen ist die Eignung entweder im Labor durch Tragfihigkeitsmessungen CBR, wobei die obigen
Richtwerte fiir die Tragfiahigkeit eingehalten werden miissen, oder an den fertigen Schichten durch Messung
des Verformungsmoduls Ev,, mit den Anforderungen nach Tabelle C.3, zu iiberpriifen sind.
Zur raschen Ableitung des anfallenden Tagwassers miissen die Oberflichen der Unterbauschichten in
Stralenddmmen dachformig nach auBlen oder in Einschnitten zu den Entwisserungsanlagen hin mit einem
Gefille von 4% profiliert werden.

E) PRUFUNGEN

1) Uberpriifung der angelieferten Materialien

Im Verlauf der Arbeiten miissen sowohl aufgrund der durch den Einbau der Bodenschichten vor allem in
Zusammenhang mit der Verdichtung gestellten Anforderungen, als auch zum Nachweis, dass gleichbleibende
Stoffeigenschaften gegeben sind, Priifungen an in Anwesenheit des Bauleiters enthommenen Probekorpern
durchgefiihrt werden.

Die Anzahl der zu entnehmenden Priifkdrper hingt von der Heterogenitit der jeweils betrachteten Boden ab;
fiir jede Lieferung ist die Anzahl der Eignungspriifungen nach Tabelle E.1 zu entnehmen. Wenn nachgewiesen
ist, dass das angelieferte Material konstant homogen ist, kann die Héiufigkeit der Materialpriifungen wie in
Tabelle E.1 vorgesehen, von der Bauleitung verringert werden.
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Tabelle E.1

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

ANZAHL DER PRUFUNGEN AN DEN ANGELIEFERTEN GESTEINSKORNUNGEN

Verwendung

Aufschiittung

Unterbau

Priifung

erste 10.000 m3

weitere m®

erste 5.000 m?

weitere m®

Klassifizierung nach SN 670 008a

eine Priifung je
2.000 m*

eine Priifung je
5.000 m*

eine Priifung je
500 m*

eine Priifung je
2.000 m*

Wassergehalt UNI CEN ISO/TS 17892-2

eine Priifung je
500 m*

eine Priifung je
1.000 m*

eine Priifung je
200 m*

eine Priifung je
500 m*

Verdichtungsgrad UNI EN 13286-2 / DIN 18127

eine Priifung je
5.000 m*

eine Priifung je
10.000 m*

eine Priifung je
1.000 m*

eine Priifung je
5.000 m*

2) Priifung der Dichte und der Tragfihigkeit

Die einwandfreie Beschaffenheit der fertigen Bodenschichten kann, mit Bezug auf die KorngréBenverteilung
der verwendeten Gesteinskdrnung, durch die Priifung des vorhandenen Verdichtungsgrades, im Vergleich zu
den im Labor mit den AASHO-Versuchen erhaltenen Bezugswerten und/oder durch die Messung der
Tragfahigkeit festgestellt werden.

Die Tragfahigkeitspriifungen sind durch Messung des Verformungsmoduls E.» nach DIN 18134
durchzufiihren. Auerdem konnen auch Schnellversuche oder Hochleistungsversuche, wie etwa Messungen
mit dem leichten Falling Weight Deflectometer LFWD, zweckmiBig sein.

Dichtemessungen in Feldversuchen (Feucht- bzw. Trockendichte yq) werden nach DIN 18125 ausgefiihrt; die
Ergebnisse werden auf den im Labor nach UNI EN 13286-2 oder DIN 18127 festgestellten Wert yqmax bezogen.
Zusitzlich ist der Wassergehalt der verdichteten Gesteinskdrnungen nach UNI CEN ISO/TC 17892-1
festzustellen.

In Tabelle E.2 sind die Mindestanforderungen fiir die fertigen Schichten je nach ihrer Lage zusammen gefasst.
Soll auf Schnell- oder Hochleistungsversuche zuriickgegriffen werden, miissen die Mindestanforderungen
experimentell fiir jede Gesteinskérnungsart und fiir jede Anforderungsklasse festgestellt werden. Die Versuche
konnen im Versuchsgeldnde oder auf den fertigen Bodenschichten, vor Beginn der Abschlusspriifungen,
durchgefiihrt werden.

Beispielsweise wird bei den Schnellversuchen zur Bestimmung der Tragfihigkeit mit dem leichten Falling
Weight Deflectometer LFWD eine Beziehung zwischen dem dynamischen Verformungsmodul E,q und dem
mit statischen Geriten erhaltenen Verformungsmodul E,; hergestellt. Das Schiittgut wird aufgrund des iiber
diese Beziehung erhaltenen Wertes von E,, beurteilt.

Die Tragfdhigkeit des Bodens hingt in einem je nach Bodenart ausgepriagtem Ausmall vom Wassergehalt ab;
die in Tabelle E.2 angefiihrten Eigenschaften beziehen sich immer auf einen Wassergehalt zwischen den
Grenzwerten Wop = 2 % (Wop aus Versuchen nach UNI EN 13286-2 oder DIN 18127).

Wenn der Wassergehalt der Gesteinskornung wihrend den Versuchen auBlerhalb der besagten Grenzen liegen
sollte, kann die Tragfihigkeit aufgrund der je nach Wassergehalt korrigierten Messergebnisse geschitzt
werden. Demnach miissen fiir jede Bodenart vorsorglich im Versuchsgelidnde die Zusammenhiinge zwischen
Tragfihigkeit und Wassergehalt des Bodens festgelegt werden.

Wurden diese Beziehungen nicht festgestellt, muss bei Plattendruckversuchen oder bei Setzungsmessungen
der Wassergehalt bis auf eine Tiefe von zumindest 15 cm innerhalb besagter Grenzen zuriickgefiihrt werden.
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Tabelle E.2

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

GUTERICHTWERTE UND ANFORDERUNGEN FUR AUFSCHUTTUNGEN UND

UNTERBAUSCHICHTEN
Verdichtungsgrad Verformungsmodul
SCHICHT % Yamax im Labor O Ev, (MPa)
Unterbau ® >98 % >120
Aufschiittung ® >98 % >80

()

(M Standard Proctor Versuch nach UNI EN 13286-2 oder DIN 18127

® Aufschiittung in einer Tiefe grofer als 1,00 m ab Auflager der Straendecke

in Grében, auf der gesamten Dicke bei Bodenaustausch; in Aufschiittungen, in den obersten Schichten 1,0 m ab OK Untergrund

Die Priifungen werden an den vom Bauleiter angegebenen Stellen durchgefiihrt; iiber jede Messung ist eine

Niederschrift zu fiihren.

3) Anzahl der Priifungen

Sofern keine anders lautenden Anweisungen des Bauleiters vorliegen, muss die Anzahl der Priifungen in den
innerhalb Tabelle E.3 angegebenen Grenzen liegen.

Tabelle E.3

ANZAHL DER PRUFUNGEN AN DEN FERTIG EINGEBAUTEN SCHICHTEN
AUFSCHUTTUNG UNTERBAU
Priifungsart

erste 5.000 m® | weitere m*® | erste 5.000 m?> | weitere m? Fliiche m?
Dichte eine Priifung je | eine Priifung je | eine Priifung je | eine Priifung je

500 - 1.000 m® | 3.000-5.000 m* | 350 - 500 m? 1.000 m? .
Ev2-Modul eine Priifung je | eine Priifung je eine Priifung je
Verhiiltnis Evo/Evi | 1.000-1.500 m? 5.000 m3 i i 1.000 -2.000 m?
Eva-Modul eine Priifung je | eine Priifung je eine Priifung je
(LFWD) 100-150 m? 500 m? 200 -400 m?

4) Toleranzen fiir die Messergebnisse

Bei weniger als 5 Messwerten, wie dies bei geringfiigigen Arbeiten der Fall sein kann, gelten fiir jeden
einzelnen davon die in Tabelle E.2 angefiihrten unteren Grenzwerte.

Ansonsten konnen innerhalb derselben Priifung bei einem einzigen Messwert aus einer Reihe von 5
Messungen, folgende Abweichungen von den besagten unteren Grenzwerten zugelassen werden:

— 5% bei Messungen der Trockendichte Yq;
— 10% bei Tragfihigkeit (Verformungsmodul Ev; oder sonstige Kenngrofen).

5) Toleranzen fiir die Ausfithrung des Planums

Fiir die Profilierung des Planums gelten folgende Toleranzen:

+ 2% fiir die Neigung der Boschungen in Einschnitten und Aufschiittungen;

+ 3 cm fiir Unterbauschichten;

+ 5 cm fiir die Auflagefldche des Unterbaus;

+ 10 cm fiir die Abtreppungen in Boschungen, mit oder ohne Einbau einer Oberbodenschicht.

Die Abweichungen von den Toleranzen sind als Stichmaf} unter einer 4 m langen, in zwei zueinander im
rechten Winkel liegenden Richtungen aufgesetzten Richtlatten zu messen; das Stichmaf ist im rechten Winkel
zu den iiberpriiften Flichen zu messen.
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In der Regel ist die Ausfithrungsgenauigkeit:
— jede 500 m?, fiir Boschungen und Auflagefliche des Unterbaus und

— jede 200 m?, fiir die Auflagefliche der StraBendecken
zu priifen.

Eventuelle "Nichtkonformititen" aufgrund von "Mingeln" (Fehlen vom Material) an den fertigen
Schichtoberflichen, die iiber die vorgegebenen Toleranzen hinausgehen, konnen nicht durch Auffiillen und
anschlieBendes Walzen von kleinen Materialmengen (weniger als 10 cm dick) korrigiert werden, sondern die
nicht konforme Schicht muss vorher entfestigt (umgraben) und dann mit geniigend Material ergéinzt und erneut
verdichtet werden. Es ist dagegen moglich, "Nichtkonformititen" an den fertigen Schichtoberfldchen aufgrund
von "UbermaB" (Bereiche der fertigen Oberfliche, die hoher sind als die geforderten Profile) durch Abtragen
von Material zu korrigieren, sofern es mit den im Projekt vorgesehenen Schichthohen und der Profilierung des
Planums kompatibel ist.
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Artikel 2
BODENVERBESSERUNG MIT KALK

Bei diesem Verfahren wird die zu behandelnde Bodenschicht mit Kalk bestreut und durch Einsatz von
fahrbaren Mischern mit dem Bindemittel vermischt (Eingang- oder Mehrgangmischer). Dadurch werden eine
mittel- und langfristige Verbesserung der mechanischen Eigenschaften sowie der Widerstandsfihigkeit gegen
die Einwirkung von Wasser und Frost-Tauwechsel des Bodens erreicht.

A) BESTANDTEILE UND QUALIFIZIERUNG

1) Kalk
1.1) Allgemeines und Herkunft

Zur Bodenverbesserung kann vorwiegend aus Kalkoxyd und Kalkhydrat bestehender Luftkalk sowie
ungeldschter! oder geléschter Branntkalk verwendet werden. Die zu verwendende Kalkart hiingt vom
Wassergehalt des zu verbessernden Bodens ab: fiir Boden mit hohem Wassergehalt ist ungeloschter Kalk zu
verwenden. Der Kalk muss durch Kalzinierung aus Kalkstein hergestellt werden; die Verwendung von durch
Verwertung von Bauriickstinden gewonnenem Kalk ist unzuléssig.

Der verwendete Kalk muss gemifl Bauproduktverordnung 305/2011/CPR iiber Baustoffe klassifiziert sein und
mit entsprechendem Leistungsverzeichnis (DoP) versehen sein. Auf der Verpackung oder den
Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformitédtsnachweis nach
Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 459-1 angebracht sein.

1.2) Anforderungen

Im StraBenbau darf ausschlieflich Kalk der Klassen CL 90 oder CL 80 verwendet werden.

Die Korngrolenverteilung des ungeloschten Kalks muss zusitzlich innerhalb des Sieblinienbereichs nach
Tabelle A.1 liegen. Bei der Bestimmung der Reaktivitit nach UNI EN 459-22 muss der ungeldschte Kalk
innerhalb von 25 Minuten eine Temperatur von 60°C erreichen.

Tabelle A.1

Sieboffnung (mm) Kategorie P1 Kategorie P2 Kategorie P3 Kategorie P4
10 ; 100 ; 100

5 ; 100 100 >95

2 100 >95 >95 ]

0.2 >95 >70 ; ;

0,09 >85 >50 >30 :
Anmerkung: Bestimmung der Korngro8enverteilung nach UNI EN 459-2:2010

Der Bauleiter stellt die Einhaltung der gestellten Anforderungen anhand der EG-Konformitétserkldrung fiir die
Baustoffe und die Eintragungen aus der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers fest; letztere
miissen dem Bauleiter spétestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten iibergeben werden.

1.3) Wasser

Das zum Vermischen und zum Abbinden beigegebene Wasser darf die Eigenschaften des Gemischs nicht
beeintrichtigen. Trinkwasser kann ohne weitere Uberpriifung verwendet werden. Auf Anweisung des
Bauleiters ist die Eignung des Wassers zu iiberpriifen; die Anforderungen fiir das Anmachwasser sind in der
Norm UNI EN 1008 festgelegt.

! Ungeloschter Kalk wird gemahlen als Pulver oder als Wassersuspension verwendet. In letzterem Fall muss die Suspension zumindest
70% in Gewichtsanteilen Kalkoxyd enthalten.
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1.4) Boden

Sowohl der Boden des Untergrunds sowie die Aufschiittungen konnen mit Kalk verbessert werden, sofern:

der Boden den Klassen Ag und A7 nach UNI 11531-1:2014, den Klassen Ajs.¢ und A7 mit einem
Durchgang beim 0,4 mm-Sieb UNI nicht kleiner als 35% oder der Klasse As mit Ip>8 zugeordnet
werden kann;

fir den Boden ein Kationen-Austausch-Kapazitit (KAK-Wert) grofler als 200 festgestellt wird
(Methylenblau-Methode: 200 cm?® Methylenblau-Loésung 10g/1 auf 100 g des Durchgangs beim 0,25
mm-Sieb, nach UNI EN 933-9);

der Gehalt an organischen Bestandteilen nicht groer als 3% ist;

der Durchmesser des Grofitkorn kleiner als 60 mm ist.

der Sulfatanteil (SO3) nicht groBer als 0,3% nach UNI EN 1744-1, Absatz 10 ist; zur Aussonderung der
Sulfate aus dem Boden ist jedoch ein Verhiltnis in Gewichtsanteilen Wasser/Boden von 10 anzusetzen.
Wird vereinzelt ein Sulfatgehalt zwischen 0,3% und 0,5% festgestellt, kann der Boden ortlich zu
Quellerscheinungen neigen, der Boden ist in diesem Fall besonders sorgfiltig zu zerkleinern und mit
Kalk zu vermischen. Insbesondere muss beim Mischvorgang der Wassergehalt des Bodens zumindest
um 3-5% den bei den Verdichtungsversuchen festgestellten Optimalwert tibersteigen. Nach einer
Abbindezeit von zumindest 3 Tagen kann neuerlich Bindemittel beigemischt werden; die verbesserte
Bodenschicht kann in der Folge verdichtet werden. Wird ein Sulfatgehalt zwischen 0,5% und 0,8%
festgestellt, sind die beschriebenen MaBinahmen zu treffen und zusétzlich die genaue Abstimmung der
Abbindezeit im Rahmen der Versuche zur Festlegung des Mischgutansatzes durchzufiihren. Zu diesem
Zeitpunkt kann auch iiberpriift werden, ob es zweckmiBig ist, den Kalk in 2 unterschiedlichen
Arbeitsgingen beizumischen. Die Annahme des Gemischs hingt vorwiegend vom Quellmal} ab. Bei
einem Sulfatgehalt iiber 0,8% ist von einer Bodenverbesserung mit Kalk abzusehen.

1.5) Gemisch

Die Zusammensetzung des Gemisches Boden-Kalk-Wasser muss aufgrund von, an amtlich anerkannten
Priifanstalten nach DPR Nr. 380/2001 Artikel 59, durchgefiihrten Versuchen zur Festlegung des
Mischgutansatzes ermittelt werden.

1.5.1) Mischgutansatz

Fiir Bodenverbesserungen werden zumindest 3 Boden-Kalk-Gemische untersucht; dabei wird der Kalkgehalt,
beginnend von dem unter a) angefiihrten Mindestwert (C.I.C.) gesteigert. Sofern keine weiteren Vorschriften
des Bauleiters bei Boden mit mittlerem oder hohem Sulfatgehalt vorliegen, umfasst die Untersuchung
zumindest folgende Priifungen an dem zu verbessernden Boden:

Feststellung des Mindestwertes fiir den Kalkgehalt (C.I.C.) nach ASTM D6276-99a;

Feststellung des Blauwertes nach UNI EN 933-9;

Feststellung der Flie3- und der Plastizitdtsgrenze (UNI CEN ISO/TS 17892-12);

Feststellung der Verdichtungskurve mit der Standard Proctor-Arbeit (UNI EN 13286-2 oder alternativ
mit DIN 18127) fiir zumindest 5 Wassergehaltswerte sowie den natiirlichen Wassergehaltswert des
ungestorten Bodens;

Am Boden-Kalk-Gemisch sind folgende Priifungen durchzufiihren:

a)
b)

9

d)

e)

Feststellung der FlieB- und der Plastizitdtsgrenze (UNI CEN ISO/TS 17892-12);

Feststellung der Verdichtungskurve mit der Standard Proctor-Arbeit (UNI EN 13286-2) fiir zumindest
5 Wassergehaltswerte sowie den natiirlichen Wassergehaltswert des ungestorten Bodens;
Feststellung des CBR Wertes (UNI EN 13286-47:2012) an verdichteten Priifkdrpern mit optimalem
Wassergehalt W sowie Wop+3%, nach 28-tdgiger Lagerung bei 20° = 2° C und relativer Feuchte
>95%2 und nachtriiglicher Sittigung durch 4-tigige Wasserlagerung bei 20° = 2° C. Nach der
Sattigung wird zusitzlich das Quellmall festgestellt. Auf Anweisung des Bauleiters sind die
Messungen an je zwei Priifkorpern fiir jeden Wassergehaltswert des Gemischs durchzufiihren.

auf Anweisung des Bauleiters ist zusitzlich der “unmittelbare” CBR-Wert nach CNR-UNI 10009 an
verdichteten Priiftkorpern mit optimalem Wassergehalt W, sowie Wop+3% festzustellen;

auf Anweisung des Bauleiters ist zu Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechsel
die Druckfestigkeit nach UNI EN 13286-41 festzustellen; die Priitkorper sind nach UNI EN 13286-

2 Abweichend kann die Lagerung auch wihrend 48 h bei 49 + 1°C und relativer Feuchte >95% stattfinden.
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50 mit 98% der groBten, bei den Verdichtungsversuchen erhaltenen Dichte und mit dem, bei der
Verdichtung auf der Baustelle vorgesehenen Wassergehalt herzustellen. Die Probekorper werden
wihrend 28 Tagen bei 20° + 1°C und relativer Feuchte >95% gelagert. Nach der Lagerung werden
die Priifkorper 13 Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt (16 Stunden bei -5°C, 8 Stunden bei 8°C). Auf
Anweisung des Bauleiters sind die Messungen an je zwei Priifkdrpern durchzufiihren.
Zur Aufbereitung des Gemischs wird der Boden bei einer Temperatur von hochstens 60°C getrocknet, bis die
Masse unverédndert bleibt. Danach wird Kalk in den zu untersuchenden Anteilen beigegeben. In der Folge wird
Wasser in den zu untersuchenden Anteilen beigegeben; einer dieser Werte muss dem Wassergehalt des
ungestorten Bodens entsprechen.
Der Zeitraum zwischen der Wasserbeigabe und der Verdichtung des Gemischs wird auch aufgrund der
Hinweise des Bauleiters beziiglich Bodenart, Arbeitsprogramm und Feldpriifungen festgelegt.
Die Verdichtungskurven und die CBR-Kurven sind sowohl als Funktion der dem getrockneten Boden
beigegebenen Wassermenge als auch des am Boden-Kalk-Gemisch nach Lagerung gemessenen Wassergehalts,
darzustellen.

B) GENEHMIGUNG DES MISCHGUTANSATZES

Zur Verbesserung des Unterbaus gelten die Boden-Kalkgemische als geeignet, welche folgenden
Anforderungen entsprechen:
a) Mindestwert fiir den Kalkgehalt (C.I.C.) >1,5%;
b) Methylenblauwert VB >2 g/kg;
c¢) CBR-Wert >30% fiir Priifkorper mit einem Wassergehalt bei der Aufbereitung Wy und Wopc+3%,
nach Lagerung und Sittigung;
d) QuellmaB nach 4-tiagiger Wasserlagerung <1,5% fiir Priifkorper mit einem Wassergehalt bei der
Aufbereitung Wop und Wop+3%, nach Lagerung und Sittigung;
e) Druckfestigkeit Rc 21,2 MPa.
Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter spitestens 15 Tage vor Beginn des Einbaus die Ergebnisse der genannten
Priifungen mitzuteilen und den Kalkanteil, den er dem Gemisch beizugeben gedenkt, vorzuschlagen. Nach
Genehmigung des Mischgutansatzes durch den Bauleiter, kann das Gemisch verwendet werden.
Unter keinen Umsténden darf der Gewichtsanteil des Kalks am Gemisch geringer als 2,0% sein, ist dies der
Fall, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Bodenschicht abzutragen und zu beseitigen.

C) EINBAU

Die Oberfliche ist genau nach Zeichnung zu profilieren. Bei Bedarf ist der Boden mit einer Walze zu
verdichten, um besonders setzungsempfindliche Bereiche festzustellen. Auf Anweisung des Bauleiters sind
diese Bereiche vor Beginn der Verbesserung durch Bodenaustausch oder anders zu verfestigen.

Vor der Vermischung ist der natiirlich gelagerte Boden bis auf die fiir die Verbesserung vorgesehene Tiefe zu
lockern; hierzu werden geeignete Maschinen mit rotierenden Schaufeln eingesetzt, welche in mehreren Géngen
den Boden auffrisen, bis die groSten Erdknollen einen Durchmesser unter 40 mm aufweisen.

Bei diesem Vorgang muss der Boden gleichmiBig iiber die gesamte Arbeitsbreite und bis auf die gewollte
Tiefe gelockert werden. Die Arbeitstiefe muss deutlich verfolgbar und erkennbar sein.

Nach der Auflockerung ist der Wassergehalt des anstehenden Bodens festzustellen; die Messungen sind mit
zeitsparenden Verfahren an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Tiefen durchzufiihren.

Als zufriedenstellend kénnen die Werte fiir den Wassergehalt zwischen dem Optimalwert fiir das Gemisch
Wope und Wou+3% betrachtet werden. Bei iibermédfigem Wassergehalt wird, im Einvernehmen mit dem
Bauleiter, der Boden erneut durchgefrist. Das Bindemittel darf nicht beigegeben werden, solange der
Wassergehalt aulerhalb der besagten Grenzwerte liegt. Ist der Wassergehalt wesentlich hoher als der fiir die
Verdichtung giinstigste Optimalwert, ist die Verwendung von gemahlenem, ungeldschtem Kalk wegen seiner
wasserentziehenden Wirkung zu empfehlen.

Der staubformige Kalk wird in der, im Mischgutansatz vorgegebenen Menge mit Einsatz von
Verteilermaschinen, mit von der Fahrgeschwindigkeit abhingiger Dosiervorrichtung, ausgestreut. Die
Bindemittelverteilung ist bei Wind einzustellen, wenn trotz Ausstattung mit Atemschutz die Gesundheit des
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Personals und eine genaue Dosierung nicht mehr gewihrleistet werden kénnen. Der Boden muss in der Folge
gemill Anweisung des Bauleiters befeuchtet werden, bis der vorgeschriebene Wassergehalt erreicht wird.
Das Bindemittel darf hochstens auf einer, innerhalb einer Tagesschicht zu verbessernden Flache verteilt
werden.

Innerhalb von 6 Stunden nach der Verteilung hat die Vermischung mittels Mischer in 2 oder mehreren
Durchgingen zu erfolgen. Einzusetzen sind fahrbare, fiir eine Arbeitstiefe bis zu 50 cm ausgelegte Mischer mit
einer rotierenden Mischwelle.

Die Arbeitstiefe und die GleichméBigkeit der Vermischung sind durch Sichtpriifung an der Maschine wihrend
des Mischvorgangs festzustellen. Die Beschaffenheit des Gemischs kann auch in Schiirfschlitzen durch das
Phenolphthalein-Verfahren® iiberpriift werden.

Nach der Vermischung miissen die Erdschollen so zerkleinert worden sein, dass das gesamte Gemisch durch
das Sieb zu 31,5 mm fillt und héchstens 50% des Gemischs auf dem Sieb zu 4 mm liegen bleibt.

Auf Anweisung des Bauleiters muss, je nach Zusammensetzung und Reaktivitiit des zu verbessernden Bodens,
1 bis 7 Tage nach dem ersten Mischvorgang eine zusitzliche Endvermischung vorgenommen werden. Die
Dauer dieser Abbindezeit wird vom Bauleiter aufgrund der Ergebnisse der Priifungen zur Ermittlung des
Mischgutansatzes festgelegt.

Aufgrund der angewendeten Arbeitsverfahren entstehen Lings- und Querniihte an den Ubergiingen. Die bei
der Verbesserung von nebeneinander liegenden Bahnen entstehenden Ubergiinge miissen um mindestens 15
cm iiberlappt sein. Die zu behandelnden Bodenschichten miissen innerhalb eines Tages auf ihrer gesamten
Breite fertig vermischt werden.

Entlang der senkrecht zur Stralenachse verlaufenden Quernéhte, ist das verdichtete Gemisch in den Bereichen,
wo der Kalkgehalt, die Dicke oder die Verdichtung unzulinglich oder ungleichméBig sind, abzutragen. Die
Uberginge sind zu Beginn des folgenden Arbeitstages am abgebundenen Boden auszubilden; die Stirnseiten
sind senkrecht zu beschneiden, um die Rissbildung zu vermeiden.

Zur Verdichtung sind, je nach geotechnischen Eigenschaften des Boden-Kalk-Gemischs, SchaffuSwalzen,
Glattmantelwalzen, Riittelwalzen oder Gummiradwalzen einzusetzen.

Das Planum ist mit Einsatz eines Stralenhobels ohne Beigabe von Boden oder sonstigen Stoffen herzustellen.
Das fertige Planum der verbesserten Bodenschicht muss genau nach Zeichnung und nach Lingsschnitt
profiliert werden.

Nach Abschluss der Verdichtungs- und Profilierungsarbeiten muss das behandelte Material durch Aufspriithen
einer langsam brechenden Bitumenemulsion (Bezeichnung nach UNI EN 13808: C55B4) mit einer Dosierung
von 1,0 - 1,5 kg/m?, je nach Oberflichenporositit und Absorptionsvermdgen des oberen Teils der behandelten
Schicht, geschiitzt werden. Die Emulsion muss mit Sand oder Splitt abgedeckt werden, um zu verhindern, dass
sie von Baustellenfahrzeugen abgetragen wird. Die Schutzschicht aus Bitumenemulsion kann vermieden
werden, wenn die mit Kalk behandelte Schicht nach kurzer Zeit von einer dariiber liegenden Schicht iiberdeckt
wird. In diesem Fall muss das mit Kalk behandelte Material wihrend der Zeit bis zu Uberdeckung stindig
feucht gehalten werden, mit mindestens drei Sprithdurchgéingen Wasser pro Tag, bis die tiberlagernde Schicht
realisiert ist.

D) PRUFUNGEN

Zur Priifung der Eigenschaften der mit Kalk verbesserten Bodenschichten sind sowohl Laborpriifungen an den
Bestandteilen und am Gemisch als auch Feldversuche durchzufiihren.

Der Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen sind in Tabelle D.1 angefiihrt.

Die Priifungen erfolgen in der Priifanstalt der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol oder in einer anderen, vom
Auftraggeber bestimmten Priifanstalt.

Nach der Verdichtung darf die Trockendichte (ys) des trockenen Bodens von zumindest 95% der Probekorper
den optimalen, vor Beginn der Arbeiten im Labor, am mit der Standard Proctor-Verdichtungsarbeit (UNI EN
13286-2) verdichteten Gemisch, gemil vor Beginn der Arbeiten vorgeschlagenen Mischgutansatz gemessenen
Bezugswert ygmax nicht um mehr als 98% unterschreiten. Die Dichte wird gemd DIN 18125-2
beziehungsweise CNR 22/72 oder ASTM D 1556-90 gemessen.

3 Ein 30 cm breiter Schiirfschlitz wird auf die gesamte Dicke der verbesserten Bodenschicht ausgehoben. Die Grabenwiéinde werden mit
dem pH-Indikator aus in Alkohol gelostem Phenolphthalein gesittigt. Von der Intensitit der violetten Verfirbung des Indikators konnen
die Tiefe und die GleichmiBigkeit der Vermischung mit Kalk abgeleitet werden.
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Bei einer Dichte unter dem Sollwert wird auf dem gesamten homogenen Fliachenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =2 (s — 2)?
wo s die wie folgt berechnete Abweichung in % der Trockendichte ys von dem im Labor ermittelten Sollwert
Yd opt 1St
s =100 (0,98*Yq opt — Ya) / 0,98V opt
Werte der Trockendichte weniger als 98% des im Labor, am mit der Standard Proctor-Verdichtungsarbeit (UNI
EN 13286-2, DIN 18127 ) verdichteten Gemisches, gemessenen Bezugswert yamax, filhren dazu, dass der
Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht abzutragen und neu einzubauen hat; er haftet auch fiir den
Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsfldchen.

Die Tragfihigkeit wird nach DIN 18134 mittels Plattendruckversuch mit Plattendurchmesser 300 mm
ermittelt. Abweichend kénnen auch Hochleistungs- oder Schnellversuche mit dem leichten Fallgewicht LFWD
durchgefiihrt werden.
Der Verformungsmodul E,» darf den Wert von 120 MPa nicht unterschreiten; das Verhiltnis E»/E,; muss
kleiner als 2,15 sein. Sobald der Wert E,» oberhalb 200 MPa liegt, ist das Verhéltnis E,»/E,i nicht mehr von
Relevanz.
Werden mittlere Werte der Tragfihigkeit unter dem Sollwert festgestellt, wird auf dem gesamten homogenen
Flachenbereich der im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =[(120 - Ev2)/5]?
Liegen die MeBwerte fiir den Verformungsmodul Ey, unter 100 MN/m? und/oder liegt das Verhiltnis Ey2/Ey
iiber 2,15 (nur bei E,; weniger als 200 MPa) hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht

abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der
Verkehrsflidchen.

Ist die Durchfithrung von Schnell- oder Hochleistungspriifungen vorgesehen, sind die zu stellenden
Mindestanforderungen vor Beginn der Abschlu3priifungen durch Versuche im Priifgeléinde oder an den fertig
eingebauten Schichten festzulegen. Bei Schnellmessungen der Tragfahigkeit mit dem leichten Fallgewicht
LFWD, wird eine Beziehung zwischen dem dynamischen Verformungsmodul E.q und dem mit statischen
Priifverfahren gewonnenen Verformungsmodul E,, hergestellt. Die Eignung der gebundenen Bodenschichten
wird aufgrund der aus dieser Beziehung erhaltenen Sollwerte fiir E,» bewertet.

Der Bauleiter kann zusitzlich Messungen des CBR-Wertes, des QuellmaBes und der Druckfestigkeit an auf
der Baustelle entnommenen Probekorpern des verdichteten Gemischs verlangen.

Werden die im Labor am Mischgutansatz gemessenen Werte um mehr als 90% unterschritten, entscheidet der
Bauleiter iiber die Annahme der verbesserten Bodenschichten und iiber mogliche Preisabziige.

Tabelle D.1

STOFFPRUFUNGEN UND UBERWACHUNG DER ANFORDERUNGEN

Art des Priifkorpers Entnahmeort Priifhéufigkeit Zu Priifende Kenngrofen

Verdichtetes Gemisch

Fertig eingebaute
Bodenschicht

jede 2.000 m3 verbesserter
Boden

CBR-Wert, Quellma3 und Druckfestigkeit
(Bruch) nicht unter 90% der im Labor fiir das
Gemisch nach Mischgutansatz erhaltenen
Werte

Lagerungsdichte nicht unter 98% der im

Fertige Bodenschicht Fertig elngebaute jede 250 m fertige, Labor gemessenen Dichte nach Proctor
Bodenschicht verbesserte Bodenbahn
Standard
Verformungsmodul E,,, mit
Fertice Bodenschicht Fertig eingebaute jede 250 m fertige, Plattendruckversuch (Platte zu 300 mm) nach
ertige Bodenschue Bodenschicht verbesserte Bodenbahn DIN 18134 festgestellt, nicht unter 120 MPa
mit E\»/E, < 2,15
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Artikel 3
BODENVERBESSERUNG MIT KALK UND HYDRAULISCHEM
BINDEMITTEL

Die Technik besteht in der Stabilisierung mittels Vermischung mit geeigneten Mischmaschinen (Pulvimixer),
von Kalk und Zement mit dem alten Stralenkdrper.

Der Eingriff kann direkt auf die oder den bestehenden Schichten, d.h. auf die gefristen und aufgelockerten
Materialien, durchgefiihrt werden. Die oberen Schichten werden zunichst abgetragen, um die Stabilisierung
des Untergrundes mit Kalk zu ermoglichen und anschlieBend wieder aufgetragen, um den neuen
Straenunterbau herzustellen.

Der gleiche Eingriff kann bei der Realisierung von Straenunterbauten angewendet werden, bei Anwesenheit
von Materialien, dessen Eigenschaften den Anforderungen nicht entsprechen (plastisches Verhalten, geringe
Kohision).

Die Anwendung von Kalk, zusétzlich zum Zement, ist dann erforderlich, wenn das zu stabilisierende Material
einen Plastizititsindex Ip > 6 (bestehende plastische Tragschicht, Vermischung mit dem bestehenden
StraBlenunterbau, plastische Zugabematerialien) aufweist.

A) MISCHGUTANSATZ

1) Zu stabilisierendes Material

Das zu behandelnde Material stammt generell von den alten Tragschichten und beinhaltet eventuell auch Teile
der dariiberliegenden Asphaltschichten (Frdsgut) und Material des Unterbaues. Weiters konnen
Aushubmaterial, natiirliche Gesteinskornungen und/oder rezykliertes Material verwendet werden. Die
KorngréBenverteilung des zu behandelnden Mischgutes muss innerhalb des Sieblinienbereiches nach Tabelle
A.1 liegen.

Tabelle A.1 |

KORNUNGSVERTEILUNG
Serie ISO Mm % Durchgang
Sieb 100 100
Sieb 80 85-100
Sieb 63 63 -100
Sieb 40 55-100
Sieb 20 35-100
Sieb 16 31-100
Sieb 14 28 — 100
Sieb 12,5 24-97
Sieb 10 22-96
Sieb 8 18-93
Sieb 6,3 15-90
Sieb 4 10-84
Sieb 2 5-175
Sieb 1 4-65
Sieb 0,25 2-45
Sieb 0,063 1-35
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Der vorhandene Boden kann mit Kalk und/oder hydraulischem Bindemittel behandelt werden, wenn der Anteil
an organischem Material nicht hoher als 3% ist und der Sulfatanteil (SO3), gemessen nach UNI EN 1744-1,
die 0,3% nicht tiberschreitet.

2) Zement

Der verwendete Zement ist gemidl Bauproduktverordnung 305/2011/CPR iiber Baustoffe mit
Leistungserkldrung (DoP) zu klassifizieren. Auf der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem
Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm
UNI EN 13282-1 (Rapid gardening hydraulic road binders) und UNI EN 13282-2 (Normal gardening hydraulic
road binders) angebracht sein. Es sind vorzugsweise sulfatbestindige hydraulische Bindemittel (SR 0) mit einer
niedrigen Hydratationswérme zu verwenden und das Mischverhiltnis ist anhand spezifischer Laborpriifungen
zu ermitteln.

3) Kalk

In den Fillen, wo das zu stabilisierende Material einen Plastizititsindex IP > 6 zeigt muss eine Vorbehandlung
mit Kalk erfolgen. Zur Bodenverbesserung kann vorwiegend aus Kalkoxyd und Kalkhydrat bestehender
Luftkalk sowie ungeldschter* oder geldschter Branntkalk verwendet werden. Die zu verwendende Kalkart
hingt vom Wassergehalt des zu verbessernden Bodens ab: fiir Boden mit hohem Wassergehalt ist ungeldschter
Kalk zu verwenden. Der Kalk muss durch Kalzinierung aus Kalkstein hergestellt werden; die Verwendung von
durch Verwertung von Bauriickstinden gewonnenem Kalk ist unzuldssig. Der verwendete Kalk ist gemif
Bauproduktverordnung 305/2011/CPR iiber Baustoffe mit Leistungserkldrung (DoP) zu klassifizieren. Auf der
Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als
Konformitidtsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 459-1 angebracht sein. Es darf
ausschlieBlich Kalk der Klassen CL 90 oder CL 80 verwendet werden.

4) Wasser

Das zum Vermischen und zum Abbinden beigegebene Wasser darf die Eigenschaften des Gemischs nicht
beeintriachtigen und darf keine schéadlichen Verunreinigungen, Ole, Siduren, Laugen, organisches Material, Ton
oder Schluff sowie sonstige schiidliche Substanzen enthalten. Auf Anweisung des Bauleiters ist die Eignung
des Wassers zu iiberpriifen; die Anforderungen fiir das Anmachwasser sind in der Norm UNI EN 1008
festgelegt.

5) Gemisch

Die Zusammensetzung des Bindemittels (Hydraulisches Bindemittel und eventuell Kalk) und der fiir das
Auswalzen optimale Feuchtegehalt, werden aufgrund von, an amtlich anerkannten Priifanstalten nach DPR Nr.
380/2001, Artikel 59 durchgefiihrten Versuchen zur Festlegung des Mischgutansatzes ermittelt.

# Ungeldschter Kalk wird gemahlen als Pulver oder als Wassersuspension verwendet. In letzterem Fall muss die Suspension zumindest
70% in Gewichtsanteilen Kalkoxyd enthalten.
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B) GENEHMIGUNG DES MISCHGUTANSATZES

Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter spitestens 15 Tage vor Beginn des Einbaus die Ergebnisse der genannten
Priifungen mitzuteilen und den hydraulischen Bindemittel- und Kalkanteil, den er dem Gemisch beizugeben
gedenkt, vorzuschlagen. Nach Genehmigung des Mischgutansatzes durch den Bauleiter, kann das Gemisch
verwendet werden.

Sofern die Mischungen die Anforderungen erfiillen, welche in Tabelle B.1 dargestellt sind, werden sie als
geeignet zur Anfertigung einer Tragschicht angesehen.

| Tabelle B.1

Zementgebundenes Korngemisch (weitgestuftes Kies-Sand-Gemisch)

Anforderung Priifmethode Symbol MaBeinheit Sollwert Wiﬁf:‘l;ss?r:lds
Druckfestigkeit nach 28 Tagen UNI EN 13286-41 R. MPa 252R. <5 C 34- C s
Indirekte Zugfestigkeit nach 28 Tagen UNI EN 13286-42 R, MPa >0.25
?;Zlgik(il;sm()dul nach 28 Tagen — X§§a§§é2697 —-26 S GPa 3.0-8.0 I?Fagiggzle
() Priitkorper mit 100 Umdrehungen der Gyratorpresse hergestellt

Unter keinen Umstdnden darf der Gewichtsanteil des Kalks bzw. hydraulische Bindemittel am Gemisch
geringer als 2,0% sein, ist dies der Fall, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Bodenschicht abzutragen
und zu beseitigen.

C) EINBAU

Vor dem Mischvorgang muss der Aufbruch der bestehenden Schichten durch eine Frise oder mittels der
Stabilisierungsmaschine selbst erfolgen.

Wenn das gefridste Material wieder eingebracht wird, oder im Falle einer Materialergdnzung muss beim
Ausgleichen dafiir gesorgt werden, dass die vorgeschriebene Schichtstirke konstant eingehalten werden kann.
Nach der Auflockerung ist der Wassergehalt des anstehenden Bodens festzustellen; die Messungen sind mit
zeitsparenden Verfahren an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Tiefen durchzufiihren.

Als zufriedenstellend konnen die Werte fiir den Wassergehalt zwischen dem Optimalwert fiir das Gemisch
Wopt und Wop+2% betrachtet werden. Bei iiberméfigem Wassergehalt wird, im Einvernehmen mit dem
Bauleiter, der Boden erneut zur Beliiftung durchgefrist, oder bei zu groer Trockenheit bewissert.

Wenn die optimale Feuchte erreicht ist, bzw. die Abweichung im zuldssigen Bereich liegt, wird der Zement in
der, im Mischgutansatz vorgegebenen Menge mit FEinsatz von Verteilermaschinen, mit von der
Fahrgeschwindigkeit abhéngiger Dosiervorrichtung, ausgestreut.

Die Vermischung hat mittels Pulvimixer in einem oder zwei Durchgéngen zu erfolgen.

Mit der gleichen Prozedur wie beim Zement wird der Kalk in der vorgeschriebenen Menge, bzw. mit den vom
Bauleiter angeordneten Abinderungen, gestreut, sofern die Plastizitit des Materials eine derartige
Vorbehandlung erforderlich macht. Nach der Vermischung des Kalkes mittels Pulvimixer in einem oder zwei
Durchgiingen erfolgt das Ausbringen und Vermischen des Zementes. Nach der Vermischung des Zementes,
muss mittels Graeder die Schicht ausgeglichen werden. Die anschlieBende Verdichtungsarbeiten miissen zuerst
durch eine, mit Kompaktometer ausgestattete Vibrationswalze mit Gewicht tiber 120 kN und dann mit einer
mind. 160 kN schwere Gummiradwalze erfolgen, bis 98% der im Labor ermittelten Standard AASHO Dichte
erreicht wird. Das Bindemittel in Form von Zement und eventuell Kalken darf hochstens auf einer, innerhalb
eines Tages zu verbessernder Fliche verteilt werden. Die Bindemittelverteilung ist bei Wind einzustellen,
wenn, trotz Ausstattung mit Atemschutz, die Gesundheit des Personals und eine genaue Dosierung nicht mehr
gewihrleistet werden konnen.

Aufgrund der angewendeten Arbeitsverfahren entstehen Lings- und Quernihte an den Ubergingen. Die bei
der Verbesserung von nebeneinander liegenden Bahnen entstehenden Uberginge miissen um mindestens 15
cm iberlappt sein. Entlang der senkrecht zur Stralenachse verlaufenden Quernihte, ist das verdichtete
Gemisch in den Bereichen, wo der Kalk — und Zementgehalt, die Dicke oder die Verdichtung unzulidnglich
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oder ungleichmiBig sind, abzutragen. Die Uberginge sind zu Beginn des folgenden Arbeitstages am
abgebundenen Boden auszubilden; die Stirnseiten sind senkrecht zu beschneiden, um die Rissbildung zu
vermeiden.

Die Arbeiten diirfen in der Regel, bei Aulentemperaturen unter 5°C und iiber 25°C, bzw. bei Regen nicht
durchgefiihrt werden. Bei Temperaturen zwischen 25°C und 30°C kann man fortfahren, unter der Bedingung,
dass unmittelbar nach Mischung und Verdichtung die bitumindse Schutzschicht aufgebracht wird.

Die Idealtemperatur liegt zwischen 15°C und 18°C und die ideale relative Luftfeuchtigkeit bei 50% ca. Die
Durchfiihrung der Arbeiten ist auch bei hoheren Temperaturen zuldssig, wenn auch die relative
Luftfeuchtigkeit entsprechend hoher ist. Bei Temperaturen unter dem Mittelwert soll darauf geachtet werden,
dass die Relative Luftfeuchtigkeit nicht unter 15% liegt, da auch dies eine zu starke Verdunstung verursachen
wiirde.

Durch ungiinstige Witterungsverhiltnisse oder aus anderen Griinden mangelhafte Schichten, miissen
unverziiglich zu Lasten des Auftragnehmers abgetragen und neu eingebaut werden.

In fertigen Oberflichen sind Ebenheitsabweichungen, als Stichmasse unter einer 4 m langen in beliebiger
Richtung aufgesetzten Richtlatte, von bis zu 10 mm zulédssig, wenn der Fehler nur vereinzelt vorkommt.

Wird eine groflere Abweichung von der Profilierung laut Projekt festgestellt, darf der Mangel nicht durch
Auffiillen und anschlieBendes Walzen kleiner Materialmengen "korrigiert" werden, sondern die Dicke der
dariiber liegenden Schicht (StraBenkorper) muss auf Kosten des Auftragnehmers erhoht werden. Andererseits
ist es moglich, "nicht konforme" fertige Oberflichen aufgrund von "UbermaB" (Abmessungen der fertigen
Oberfliche, die hoher sind als die vorgesehenen Profile) durch Reprofilierung mit einer Nivellier- oder
Frasmaschine zu korrigieren.

Nach Abschluss der Verdichtungs- und Profilierungsarbeiten muss das behandelte Material durch Aufsprithen
einer langsam brechenden Bitumenemulsion (Bezeichnung nach UNI EN 13808: C55 B4) mit einer Dosierung
von 1,0 - 1,5 kg/m?, je nach Oberflichenporositit und Absorptionsvermdgen des oberen Teils der behandelten
Schicht, geschiitzt werden. Die Emulsion muss mit Sand oder Splitt abgedeckt werden, um zu verhindern, dass
sie von Baustellenfahrzeugen abgetragen wird. Die Schutzschicht aus Bitumenemulsion kann vermieden
werden, wenn die behandelte Schicht nach kurzer Zeit von einer dariiber liegenden Schicht tiberdeckt wird. In
diesem Fall muss das mit Kalk und Zement behandelte Material wihrend der Zeit bis zu Uberdeckung stiindig
feucht gehalten werden, mit mindestens drei Sprithdurchgéingen Wasser pro Tag, bis die tiberlagernde Schicht
realisiert ist.

D) PRUFUNGEN

Zur Priifung der Eigenschaften der mit Kalk und hydraulische Bindemittel verbesserten Bodenschichten sind
sowohl Laborpriifungen an den Bestandteilen und am Gemisch als auch Feldversuche durchzufiihren.

Der Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen sind in Tabelle D.1 angefiihrt.

Die Priifungen erfolgen in der Priifanstalt der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol oder in einer anderen, vom
Auftraggeber bestimmten Priifanstalt.

Nach der Verdichtung darf die Trockendichte (yy) des trockenen Bodens von zumindest 95% der Probekorper
den optimalen, vor Beginn der Arbeiten im Labor, am mit der modifizierten Proctor-Verdichtungsarbeit (UNI
EN 13286-2) verdichteten Gemisch, gemidll vor Beginn der Arbeiten vorgeschlagenen Mischgutansatz
gemessenen Bezugswert ygmax nicht um mehr als 98% unterschreiten. Die Dichte wird gemidf3 DIN 18125-2
beziehungsweise CNR 22/72 oder ASDM D 1556-90 gemessen.

Bei einer Dichte unter dem Sollwert wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =2 (s - 2)?

wo s die wie folgt berechnete Abweichung in % der Trockendichte ys von dem im Labor ermittelten Sollwert
Yd opt 1St

s =100 (0,98*Ya opt — ¥s) / 0,98*Ya opt

Werte der Trockendichte weniger als 98% des im Labor, am mit der Standard Proctor-Verdichtungsarbeit (UNI
EN 13286-2, DIN 18127 ) verdichteten Gemisches, gemessenen Bezugswert Yamax, filhren dazu, dass der
Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht abzutragen und neu einzubauen hat; er haftet auch fiir den
Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsfldchen.
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Die Tragfahigkeit wird nach DIN 18134 mittels Plattendruckversuch mit Plattendurchmesser 300 mm
ermittelt. Abweichend kénnen auch Hochleistungs- oder Schnellversuche mit dem leichten Fallgewicht LFWD
durchgefiihrt werden.

Der Verformungsmodul E,, darf den Wert von 150 MPa innerhalb der ersten 24 Stunden nach Fertigstellung
nicht unterschreiten, 3 Tage nach dem Einbau muss der Wert iiber 200 MPa liegen und das Verhiltnis E\»/Evi
muss kleiner als 2,15 sein. Sobald der Wert E,, oberhalb 250 MPa liegt, ist das Verhiltnis E\»/Ey; nicht mehr
von Relevanz.

Werden mittlere Werte der Tragfihigkeit 3 Tage nach dem Einbau, die unter 200 MN/m? liegen, festgestellt,
wird auf dem gesamten homogenen Fldachenbereich der im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die
Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = [(200 - Ev2)/5]

Liegen die Messwerte fiir den Verformungsmodul E,, (nach 3 Tage) unter 180 MN/m? oder liegt das Verhiltnis
E\»/Ey iiber 2,15 (nur bei Ey» weniger als 250 MPa) hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht
abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der
Verkehrsflidchen.

Ist die Durchfithrung von Schnell- oder Hochleistungspriifungen vorgesehen, sind die zu stellenden
Mindestanforderungen vor Beginn der Abschlulpriifungen durch Versuche im Priifgelinde oder an den fertig
eingebauten Schichten festzulegen. Bei Schnellmessungen der Tragfahigkeit mit dem leichten Fallgewicht
LFWD, wird eine Beziehung zwischen dem dynamischen Modul E.q und dem mit statischen Priifverfahren
gewonnenen Modul E,; hergestellt. Die Eignung der gebundenen Bodenschichten wird aufgrund der aus dieser
Beziehung erhaltenen Sollwerte fiir E,» bewertet.

Der Bauleiter kann, sofern er es als notwendig ansieht, weitere Kontrollmessungen mittels Falling-Weight-
Deflectometer — FWD veranlassen. Von den Werten des Elastizititsmoduls, welche nach 90 Tagen der
Fertigstellung gemessen werden, darf das 85% Perzentil den Wert von 12,0 GPa nicht iiberschreiten. Von
denselben Werten darf das 15% Perzentil 4,0 GPa nicht unterschreiten. Fiir Werte des Elastizitditsmoduls, die
das 85% Perzentil von 12,0 GPa iiberschreiten, erfolgt bei der Tragschicht und den dariiberliegenden Schichten
(gesamtes Schichtpaket von der Tragschicht bis zur Verschlei3schicht) ein Abzug von 10%.

Fiir Werte des Elastizititsmoduls, die das 15% Perzentil von 4,0 GPa unterschreiten, erfolgt bei der Tragschicht
und den dariiberliegenden Schichten (gesamtes Schichtpaket von der Tragschicht bis zur VerschleiBschicht)
eine Kiirzung von:

Abzug in % =5 (s + s?)
Wo s die Abweichung zwischen 4 GPa und dem Wert des 15% Perzentil vom Elastizitdtsmodul des homogenen
Bereiches (auf den sich der Wert bezieht) in GPa ist.

Die angefiihrten Abziige sind kumulierbar und schlieBen weitere Abziige wegen mangelhaften Bestandteilen,
Abweichungen des gelieferten Mischgutes von dem anhand der Eignungspriifung vereinbarten Mischgutansatz
und wegen mangelhaftem Einbau nicht aus, sofern die Uberlagerung der festgestellten Mingel nicht die
einwandfreie Nutzbarkeit der Verkehrsflidche beeintrichtigt.

Tabelle D.1

STOFFPRUFUNGEN UND UBERWACHUNG DER ANFORDERUNGEN
ART DES PRUFKORPERS ENTNAHMEORT PRUFHAUFIGKEIT ZU PRUFENDE KENNGROSSEN

Mineralstoffgemisch vor der Zu bearbeitender jede 2.000 m3 Siebanalyse
Ausbreitung des Bindemittels Abschnitt vor der verarbeiteter Boden
(Kalk und Zement) Ausbreitung der

Bindemittel
Mineralstoffgemisch vor der Zu bearbeitender jede 2.000 m3 Menge des ausgebreiteten Kalkes /m?
Vermischung mit Kalk und mit | Abschnitt nach der verarbeiteter Boden Menge des ausgebreiteten Zementes /m?
Zement Ausbreitung der

Bindemittel
Fertige Bodenschicht Fertig eingebaute jede 500 m fertige, Lagerungsdichte nicht unter 98 % der im Labor

Bodenschicht verbesserte Bodenbahn | gemessenen Dichte nach AASHTO Standard
Fertige Bodenschicht 3 Tage Fertig eingebaute jede 250 m fertige, Verformungsmodul E,,, mit Plattendruckversuch
nach Verfestigung Bodenschicht verbesserte Bodenbahn | (Platte zu 300 mm) nach DIN 18134 festgestellt,

nicht unter 180 MPa mit E,»/E,; < 2,15
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Artikel 4
GESTEINSKORNUNG FUR UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

Die Gesteinskornung besteht aus einem ungebundenen Gemisch aus durch Aufbereitung von natiirlichen,
kiinstlichen oder rezyklierten Stoffen gewonnenem Material fiir das Bauwesen. Die Aufbereitung kann unter
Umstinden aus der Beigabe und Vermischung mit Gesteinkdrnungen anderer Korngruppen bestehen. Im
StraBenbau wird die Gesteinskérnung zur Herstellung von Tragschichten verwendet.

A) BESTANDTEILE UND QUALIFIZIERUNG

1) Gesteinskornung

1.1) Allgemeines und Herkunft

Die verwendete Gesteinskornung ist gemil Bauproduktverordnung 305/2011/CPR iiber Baustoffe zu
klassifizieren. Auf der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, mufl das CE-
Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 13242 und EN
13285 angebracht sein.
Die Bezeichnung jeder Korngruppe muf} folgende Angaben enthalten:

Korngrofle;

Art der Mineralstoffe (vorwiegende petrographische Zusammensetzung);

Standort der Gewinnung und der Lagerung sowie Hersteller;
Die Gesteinskornung darf aus Bestandteilen unterschiedlicher Herkunft oder petrographischer
Zusammensetzung bestehen, sofern fiir jede Bodenart die Anforderungen nach Tabelle A.1 eingehalten
werden.
Ist die Gesteinskornung der Einwirkung von Frost- und Tauwechsel ausgesetzt, diirfen keine Schichtsilikate
und insbesondere Kaolinite, Chlorite, Smektite, Vermikulite, Glimmer oder durch Verwitterung entstandenes
Eisenoxydhydrat enthalten sein.

Tabelle A.1

GESTEINSKORNUNG

Kenngrofien Bezugsnorm Symbol | MaBeinheit Sollwerte Kategorie nach
UNI EN 13242

GroBtkorn UNI EN 933-1 D mm <315

Plattigkeitskennzahl UNI EN 933-3 FI % <35 Fl3s

Kornformkennzahl UNI EN 9334 SI % <40 Sy

Anteil an gebrochenen Kornern UNI EN 933-5 C % >70 Cronr

Sandéquivalent UNI EN 933-8 SE % >50 SEsq

Widerstand gegen Zertriimmerung UNI EN 1097-2 LA % <30 LAz

Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel |[UNI EN 1367-2 F % <1 F,

FlieBgrenze UNI CEN ISO/TS 17892-12 | Wy, % <15

Plastizitiitsbeiwert UNI CEN ISO/TS 17892-12 1P - NP

Gehalt an organischen Stoffen UNI EN 1744-1 % <0,5

Wasserlosliche Bestandteile UNIEN 1744-3 % abwesend

Dehnqngsbeiwert unter SN 670 321 % <0.1

Frosteinwirkung

Schwellwert % Keiner

Es konnen rezyklierte Materialien verwendet werden, die bei Abbrucharbeiten oder als Riickstinde von
industriellen Verarbeitungsprozessen unter Beachtung der geltenden nationalen Bestimmungen gewonnenen
werden.

Ausgabe 2021 34

37



AUTONOME PROVINZ BOZEN TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

Die rezyklierten Gesteinskdrnungen konnen zur Errichtung von Tragschichten auch als Mischung mit
natiirlichen Erden oder Lockermaterialien verwendet werden, sofern sie die Anforderungen nach UNI 11531-
1 und Tabelle A.2 erfiillen.

In Wiederaufbereitungsanlagen diirfen die zu rezyklierenden Stoffe ausschlieBlich vom Herstellungs- oder
vom Abbruchort bezogen werden; streng untersagt ist die Belieferung aus Deponien jeglicher Art.

Die rezyklierten Abbruchmaterialien aus Bauarbeiten miissen die Anforderungen nach Beschluss der
Landesregierung vom 27.09.2016 Nr. 1030 “Bestimmungen zur Wiederverwertung von Baurestmassen und
zur Qualitidt von Recycling-Baustoffen” erfiillen.

Tabelle A.2

MISCHUNGEN VON REZYKLIERTEN KORNUNGEN FUR UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

KenngroBen Norm Anforderung Proben Frequenz
Bestimmung des Mischgutes UNI EN 13285 0/31,5 mm 1000 m?
Uberkorn UNI EN 933-1 0Cys 1000 m®
Feinanteilgehalt max. UNI EN 933-1 UF, 1000 m?
Feinanteilgehalt min. UNI EN 933-1 LF, 1000 m’
Korngrofienzusammensetzung UNI EN 933-1 GA 1000 m*
Plattigkeitskennzahl von groben Aggregaten UNI EN 933-3 Fl;s 10.000 m*
Qualitiit des Feinanteils UNI EN 933-9 MB, 1000 m®
Qualitit des Feinanteils (Sandéquivalent) UNI EN 933-8 SE3y 1000 m?
FlieBgrenze UNI CEN ISO/TS 17892-12 W, <15 2000 m?
Plastizititsbeiwert UNI CEN ISO/TS 17892-12 IP<6% 2000 m®
Sandidquivalent UNI EN 933-8 SEsy 2000 m?
Kornformkennzahl UNI EN 933-4 Sl 10.000 m3
Anteil an gebrochenen Kornern UNI EN 933-5 Crono 2000 m3
Widerstand gegen Schlagzertriimmerung UNIEN 1097-2 SZ;3, 10.000 m*
Widerstand gegen Zertriimmerung UNI EN 1097-2 LAjo 10.000 m*
Anteil an wasserloslichem Sulfat UNI EN 1744-1 MYP) 1000 m?
Wasserlosliche Bestandteile UNI EN 1744-3 abwesend 2000 m’

Anteil an Fragmenten von Zementstiicken, Beton und
Mortel, natiirliche Gesteinsbruchstiicke auch aus

Mauerwerken, Abraum von Steinbriichen oder Gestein UNILEN 933-11 Reugso 5000 m’
von Bauwerken, hydraulisch gebundenes Material, Glas.

Gehalt an Glas UNI EN 933-11 Rgs- 1000 m’
Gehalt an bituminosem Material UNI EN 933-11 Raso- 1000 m?
Gehalt an schwimmendem Material: Papier, Holz,

Textilien, Zellulose, Nahrungsmittelreste, Polystyrol, UNI EN 933-11 FLs. 1000 m?
organische Substanzen auller Bitumen.

Anteil an schwimmendem Inertmaterial: Leca (Blidhton), UNIEN 933-11 FLs 1000 m?
Schaumbeton

Gehalt an Boden, Metallen, nicht schwimmendes Holz,

Plastik, Gummi, Gips, Gipskarton und anderes nicht UNI EN 933-11 Xi- 1000 m?
schwimmendes steiniges Materialien

Max. Dichte mittels modifiziertem Proctorversuch UNI EN 933-11 \ 2000 m?
Tragfihigkeit CBR an verdichteten Probenkorpern nach 4

Tagen Wasserlagerung mit einer +2% optimalen Feuchte UNI EN 13286-47 >50 20.000 m*
bei 95% der optimalen modifizierten Proctordichte

Schwellwert CBR UNI EN 13286-47 <I% 20.000 m*
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel M UNI EN 1367-1 F, 2000 m?
Dehnungsbeiwert unter Frosteinwirkung SN 670 321 <0,1 10.000 m*

() Die Frost-Tau-Wechsel Priifung wird an allen Kérnungsgruppen bestimmt

Das Symbol \ gibt an, dass die Charakteristiken ermittelt aber keine Anforderung entsprechen miissen

Das Symbol — gibt an, dass die Charakteristik weggelassen werden kann

In Anbetracht der verschiedenen Herkunft, durch welche unterschiedliche Eigenschaften bei der Verarbeitung
folgen konnen, miissen die rezyklierten Materialien als homogene Bereiche nach Bauproduktverordnung
305/2011/CPR und Leistungserkldrung (DoP) qualifiziert sein. Auf der Verpackung oder den
Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformitidtsnachweis nach
Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 13242 angebracht sein.
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1.2) Korngrofie und KorngriéBenverteilung

Die Korngruppen der Mineralstoffe sind mittels unterer und oberer Siebgrofle d/D nach UNI EN 13242 zu
bezeichnen. Zu verwenden sind der Grundsiebsatz und der Ergiinzungssiebsatz +2.

Die KorngroBenverteilung muf3 den allgemeinen Anforderungen nach UNI EN 13242 fiir das Grobkorn, das
Feinkorn und Gesteinskérnungsgemische entsprechen.

1.3) Geometrische, physikalische und chemische Anforderungen sowie jene an die Dauerhaftigkeit

Die zur Aufbereitung der Gesteinskornung verwendeten Mineralstoffe miissen den in Tabelle A.1 angefiihrten
Anforderungen entsprechen. Der Besitz besagter Eigenschaften wird anhand entsprechender Kennwerte in der
EG-Konformitétserklarung fiir die Gesteinskornungen fiir das letzte halbe Jahr ausgewiesen.

Die Konformititserklarung wird nach Artikel 7, Absatz 1, Buchstabe B, Verfahren 3, im DPR Nr. 246/93
(System 2+) nach Bauproduktverordnung 305/2011/CPR ausgestellt.

Die gesamte Dokumentation, beinhaltend die EG-Konformitétserkldrung und die Leistungserkldrung (DoP),
muss mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten dem Bauleiter iibergeben werden.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberwachen.

Fiir die nicht in der Leistungserklidrung ausgewiesenen Eigenschaften wird der Bauleiter die Klassifizierung
durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die Priifanstalt fiir Baustoffe der
Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

2) Mischgut

Die Korngruppe des verwendeten Gesteinskornungsgemischs muss nach UNI EN 933-1 bezeichnet werden;
mit dem Grofitkorn D = 31,5 mm ergibt sich die Bezeichnung 0/31,5. Die Eigenschaften des verwendeten
Gemischs miissen den in Tabelle A.3 angefiihrten Anforderungen entsprechen; die Korngroenverteilung muss
innerhalb des Sieblinienbereichs nach Tabelle A.4 liegen.

Tabella A.3

ANFORDERUNGEN AN DAS GEMISCH (UNI EN 13285)
Kenngrofien Norm Symbol | MaBeinheit Sollwerte Ié;;; %’;‘i;;:;‘
KorngroBenverteilung UNI EN 933-1 G mm 0/31,5 Go
Uberkorn (Siebdurchgang D) UNI EN 933-1 oC % da 85a99 0OCgs
Hochstgehalt an feiner Gesteinskdrnung UNI EN 933-1 UF % <7 UF,
Mindestgehalt an feiner Gesteinskornung UNI EN 933-1 LF % >2 LF,

Der Auftragnehmer kann, als Alternative, Gesteinskdrnungsgemische mit einer von der in Tabelle A.3
abweichenden Kategorie der Korngrof3enverteilung vorschlagen.

Der Tragfihigkeitskennwert CBR nach UNI EN 13286-47, gemessen nach 4-tigiger Wasserlagerung
(gemessen am Material des Siebdurchgang von 25,4 mm), darf den fiir die Bemessung der Deckschicht
angenommenen Wert beziehungsweise den unteren Grenzwert 50 nicht unterschreiten. Diese Bedingungen
miissen auch fiir Abweichungen von 2% vom optimalen Wassergehalt fiir die Verdichtung zutreffen.

Tabelle A.4

SIEBLINIENBEREICH 0/31,5 KORNVERTEILUNG
Serie ISO mm % Durchgang
Sieb 45 100
Sieb 31.5 85-99
Sieb 16 50-78
Sieb 8 31-60
Sieb 4 18-46
Sieb 2 10-35
Sieb 1 6-26
Sieb 0,5 2-20
Sieb 0,063 2-7
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Der Bauleiter stellt die Einhaltung der in den Tabelle A.3 und A.4 gestellten Anforderungen anhand der CE
Kennzeichnung und Leistungserkldarung (DoP) fiir die Baustoffe und die Eintragungen aus der werkseigenen
Produktionskontrolle des Herstellers fest; letztere miissen dem Bauleiter spétestens 15 Tage vor Beginn der
Arbeiten tibergeben werden.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberwachen.

B) GENEHMIGUNG DES MISCHGUTANSATZES

Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter mit einer angemessenen Frist vor Beginn der Arbeiten fiir jeden
Herstellungsstandort geeignete Unterlagen vorlegen, welche zumindest folgende Angaben enthalten miissen:
Zusammensetzung der zu verwendenden Gesteinskornung;
EG-Konformititserklarungen und die Leistungserkldarung (DoP);
Eintragungen aus der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers fiir das letzte Jahr;
mit der modifizierten Proctor - Verdichtung bestimmte Kraft-Eindringtiefe-Kurve nach UNI EN 13286-2
oder DIN 18127;

— CBR-Wert fiir die gesittigten Probekorper.

Der Mischgutansatz des vom Auftragnehmer eingebauten Mischguts mufl genau der vom Bauleiter
genehmigten Zusammensetzung entsprechen.

Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter die Bezugsquelle, den Standort und die Bedingungen der Lagerung (mit
Angabe der vorgesehenen Schutzvorkehrungen gegen anfallendes Wasser und Verschmutzung), die geplanten
Verarbeitungsverfahren sowie Art und Leistungsfihigkeit der zu verwendenden Einrichtungen schriftlich
mitteilen.

C) EINBAU DER GESTEINSKORNUNG

Das Planum der Unterlage fiir die einzubauende Schicht muss genau nach Zeichnung profiliert sein, die
erforderliche Tragfiahigkeit aufweisen und frei von Fremdstoffen oder Verschmutzungen sein. Das Schiittgut
ist in hochstens 30 cm und zumindest 10 cm dicken Schichten einzubauen; nach der Verdichtung muf} die
Oberfliache gleichmiBig vermischt und ohne Kiesnester erscheinen. Wasser ist mit eigenen Spriithgeriten
beizugeben, bis der Wassergehalt den fiir die Verdichtung giinstigsten Wert erreicht. Zum Einbau sind eigens
ausgestattete Strallenfertiger oder Stralenhobel (Grader) einzusetzen. Die durchschnittliche Dicke muss wie
vorgeschrieben sein, mit einer Toleranz von plus oder minus 5 %, vorausgesetzt, dass diese Abweichung nur
gelegentlich auftritt.

Alle genannten Arbeitsginge miissen eingestellt werden, wenn durch Witterungseinfliisse (Niederschlége,
Frost) die Eigenschaften der verdichteten Schichten beeintrédchtigt werden konnen.

Mangelhafte sowie durch Wasserandrang oder durch Witterungseinfliisse beeintréichtigte Schichten miissen
unverziiglich zu Lasten des Auftragnehmers abgetragen und neu eingebaut werden.

Die zur Verdichtung vorbereitete Schicht mufl gleichférmig die vorgeschriebene KorngroBenverteilung
aufweisen. Zur Verdichtung sind fahrbare Vibrationswalzen, Gummiradwalzen oder Tandemwalzen
einzusetzen. Auf jeder Baustelle ist die Eignung der Verdichtungsgerite und —verfahren in Anwesenheit des
Bauleiters vor Beginn der Arbeiten mit Feldversuchen an dem, fiir die betreffende Baustelle gewihlte
Gesteinskornungsgemisch zu tiberpriifen.

Die eingebaute Schicht ist so lange zu verdichten, bis folgende Verdichtungskennwerte gemessen werden:

¢ cine Trockendichte nach DIN 18125 nicht unter 98% des mit der modifizierten Proctor- Verdichtung
nach UNI EN 13286-2 erhaltenen Hochstwertes;

e cin mit den Verfahren nach DIN 18134 erhaltener Verformungsmodul Evz nicht unter 180 MPa und
ein Verhiltnis Ev2/Ev1 unter 2,15. Sobald der Wert E,, oberhalb 250 MPa liegt, ist das Verhiltnis von
E \2/E vi nicht mehr von Relevanz.
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Das fertige Planum muss genau nach Zeichnung profiliert werden; in fertigen Oberflichen sind
Ebenheitsabweichungen, als Stichmasse unter einer 4 m langen in zueinander rechtwinkligen Richtung
aufgesetzten Richtlatte, von bis zu 10 mm zulissig.

Das Planum wird mit topographischen Verfahren iiberpriift; die Messpunkte werden in Lidngsrichtung im
Abstand von hochstens 20 m in StraBenabschnitten mit konstant gekriimmtem Achsverlauf und von 5 m bei
unstetig gekriimmtem Verlauf gemessen. An den Messpunkten fiir die Hohenlage ist auch das Querprofil mit
je zwei Punkten auf beiden Seiten der Straenachse aufzumessen.

Eventuelle "Nichtkonformititen" aufgrund von "Mingeln" (Fehlen vom Material) an den fertigen
Schichtoberflidchen, die iiber die vorgegebenen Toleranzen hinausgehen, konnen nicht durch Auffiillen und
anschlieBendes Walzen von kleinen Materialmengen (weniger als 10 cm dick) korrigiert werden, sondern die
nicht konforme Schicht muss vorher entfestigt (umgraben) und dann mit geniigend Material ergéinzt und erneut
verdichtet werden. Es ist dagegen moglich, "Nichtkonformititen" an den fertigen Schichtoberfldachen aufgrund
von "UbermaB" (Bereiche der fertigen Oberfliche, die hoher sind als die geforderten Profile) durch Abtragen
von Material zu korrigieren, sofern es mit den im Projekt vorgesehenen Schichththen und der Profilierung des
Planums kompatibel ist.

D) PRUFUNGEN

Zur Priifung der Eigenschaften und des fachgerechten Einbaus der Gesteinskérnung fiir ungebundene
Tragschichten sind sowohl Laborpriifungen an den Bestandteilen, am beim Einbau entnommenen Gemisch als
auch Feldversuche an der fertigen Schicht durchzufiihren. Der Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen sind
in Tabelle D.1 angefiihrt.

Die Eignung der Gesteinskérnung nach Absatz A wird vor Beginn der Arbeiten und bei jeder Anderung des
Gewinnungsstandortes der Stoffe durchgefiihrt. Alle 2 Monate hat der Auftragnehmer dem Bauleiter die
Unterlagen zur werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers zu iibermitteln. Im selben Zeitabstand kann
der Bauleiter die Wiederholung der Eignungspriifungen verlangen.

Im Zuge der Eignungspriifungen ist die Korngroflenverteilung des Gesteinskdrnungsgemischs tdglich an auf
der Baustelle, unmittelbar vor der Verdichtung entnommenen Probekdrpern des Gemischs, zu priifen. Bezogen
auf die bei der Qualifizierung vorgegebenen Werte, sind bei der KorngroBenverteilung Abweichungen bei den
einzelnen Korngruppen von *5% beim Grobkorn und von #2% beim Feinkorn zuldssig. Von den im
vorgegebenen Sieblinienbereich enthaltenen Grenzwerten darf nicht abgewichen werden. Der Sandidquivalent-
Wert ist mindestens alle 3 Arbeitstage zu priifen.

Nach der Verdichtung darf die Trockendichte (ys) des trockenen Bodens von zumindest 95% der Probekorper
den optimalen, vor Beginn der Arbeiten im Labor, am mit der Standard Proctor-Verdichtung (UNI EN 13286-
2) verdichteten Gemisch, gemidf3 vor Beginn der Arbeiten vorgeschlagenen Mischgutansatz gemessenen
Bezugswert Yq max nicht um mehr als 98% unterschreiten. Die Dichte wird gemidl DIN 18125-2
beziehungsweise CNR 22/72 gemessen. Bei einer Dichte unter dem Sollwert wird auf dem gesamten
Flachenbereich der im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =2 (s — 2)?
wo s die Abweichung in % der Trockendichte s von dem im Labor ermittelten Sollwert Yq opt ist:
s =100 (0,98 Ya opt — Ya) / 0,98 Y opt
Weicht die festgestellte Lagerungsdichte um mehr als 98% vom, im Labor am mit dem Standard Proctor (UNI
EN 13286-2) verdichteten Gemisch gemessenen Bezugswert yqmax ab, hat der Auftragnehmer auf eigene
Kosten die Tragschicht abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei
der Nutzung der Verkehrsfldchen.
Die Tragfihigkeit wird vor dem Einbau der dariiber liegenden Straendecken nach DIN 18134 mittels
Plattendruckversuch mit Plattendurchmesser 300 mm ermittelt. Abweichend konnen auch Hochleistungs- oder
Schnellversuche mit dem leichten Fallgewicht LFWD durchgefiihrt werden.
Der Verformungsmodul E,, darf den Wert von 180 MPa nicht unterschreiten; das Verhiltnis Ev»/Eyi muf}
kleiner als 2,15 sein. Sobald der Wert E,, oberhalb 250 MPa liegt, ist das Verhiltnis Ev2/Ev1 nicht mehr von
Relevanz.
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Werden mittlere Werte der Tragfihigkeit unter dem Sollwert festgestellt, wird auf dem gesamten
Flachenbereich der im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:
Abzug in % = [(180 - Ev2)/5]

Liegen die Messwerte fiir den Verformungsmodul E,; unter 120 MPa oder liegt das Verhiltnis E../E.; iiber
2,15 (nur bei E,» weniger als 250 MPa) hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht abzutragen
und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsfldchen.
Ist die Durchfithrung von Schnell- oder Hochleistungspriifungen vorgesehen, sind die zu stellenden
Mindestanforderungen vor Beginn der Abschlu3priifungen durch Versuche im Priifgeléinde oder an den fertig
eingebauten Schichten festzulegen. Bei Schnellmessungen der Tragfahigkeit mit dem leichten Fallgewicht
LFWD, wird eine Beziehung zwischen dem dynamischen Verformungsmodul E.q und dem mit statischen
Priifverfahren gewonnenen Verformungsmodul E,; hergestellt. Die Eignung der eingebauten Gesteinskornung
wird aufgrund der aus dieser Beziehung erhaltenen Sollwerte fiir E,» bewertet.

Tabelle D.1

MATERIALPRUFUNGEN UND UBERWACHUNG DER ANFORDERUNGEN
ART DES PRUFKORPERS | ENTNAHMEORT PRUFHAUFIGKEIT ZU PRUFENDE KENNGROSSEN
Kornung natiirlich oder Aufbereitungsanlage Baubeginn, dann halbjéhrlich Bezug Tabelle A.1
rezykliert
Kornung rezykliert Aufbereitungsanlage Baubeginn, dann halbjihrlich Bezug Tabelle A.2
Gemisch Fertige Schicht Tiglich oder jede 1.000 m® Einbau | Bezug Tabelle A.3 und A.4
Planum Fertige Schicht Alle 20 m bzw. jede 5 m Planum nach Zeichnung
Fertige Schicht (Trockendichte) | Fertige Schicht Tiglich oder jede 5.000 m® Einbau | 98% des Bezugswert gemiB
Mischgutansatz
Fertige Schicht (Tragfihigkeit- | Fertige Schicht oder Jede 1.000 m? Einbaubahn E\,> 180 MPa
Verformungsmodul) Straendecke E,, /E,<2,15
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Artikel 5
MIT ZEMENT GEBUNDENE TRAGSCHICHTEN

Die gebundene Tragschicht besteht aus einem Gemisch aus Mineralstoffen (Gesteinskdrnung) und rezyklierten
Aggregaten denen Zement als hydraulisches Bindemittel beigegeben wird. Das Gemisch muss nach einer
angemessenen Abbindezeit eine dauerhafte mechanische Festigkeit aufweisen, welche weder durch
Wasserandrang noch durch Frost beeintriachtigt wird.

A) BESTANDTEILE UND QUALIFIZIERUNG

1) Gesteinskornung
1.1) Natiirliche Gesteinskornungen

Die Gesteinskornungen bilden ginzlich oder in Teilen die festen Bestandteile der gebundenen Tragschicht. Sie
bestehen aus einem Gemenge von groben und feinen Komponenten aus der Verarbeitung von natiirlichen
Materialien wie Stein, gerundete und scharfkantige Aggregate/Kornungen). Die verwendeten
Gesteinskornungen sind gemifl Bauproduktverordnung 305/2011/CPR iiber Baustoffe zu klassifizieren. Auf
der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE - Kennzeichen als
Konformitidtsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 13242 angebracht sein. Die grobe
Gesteinskornung wird mit den Sieboffnungen des Grundsiebsatzes und des Ergénzungssiebsatzes 1 nach UNI
EN 13242 bezeichnet.

Das Korngemisch darf aus der Kombination verschiedener Kornklassen oder einer Klasse mit einheitlicher
Fraktion erhalten werden, sofern die Anforderungen nach Tabelle A.1 erfiillt sind.

Tabelle A.1

NATURLICHE GESTEINSKORNUNG
KenngroBen Bezugsnorm Symbol | MaBeinheit Sollwerte Igg;%’;li;‘;:;
GroBtkorn UNI EN 933-1 D mm <31,5
Siebdurchgang bei 0,063 UNI EN 933-1 f % <1 f)
Plattigkeitskennzahl UNI EN 933-3 FI % <35 Fl;5
Kornformkennzahl UNI EN 933-4 SI % <40 Sl
Anteil an gebrochenen Kérnern UNI EN 933-5 C % >70 Cronr
Sandéquivalent UNI EN 933-8 SE % >50 SEsq
Methylenblau () UNI EN 933-9 MB - <10 MBo
Widerstand gegen Zertriimmerung UNI EN 1097-2 LA % <30 LAz
Widerstand gegen CNR 34/UNI EN 1097-2 Sz % <32 SZs
Schlagzertriimmerung
Magnesiumsufattest UNI EN 1367-2 MS % <25 MS 5
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel® | UNI EN 1367-1 F % <1 F,
FlieBgrenze UNI CEN ISO/TS 17892-12 WL % <15
Plastizititsbeiwert UNI CEN ISO/TS 17892-12 1P - N.P.
Gehalt an organischen Stoffen UNI EN 1744-1 15.1 % <0,5
Wasserlosliche Bestandteile UNIEN 1744-3 % abwesend
Dehnungsbeiwert unter Frosteinwirkung [ SN 670 321 % <0,1
Wasseraufnahme UNI EN 1097-6 WA % <1,5 WA2
Schwellwert % Keiner
M pur auszufiihren, wenn Sanddquivalent SE <50
() Die Frost-Tau-Wechsel Priifung wird an allen Kornfraktionen bestimmt

Ist die Gesteinskornung der Einwirkung von Frost- und Tauwechsel ausgesetzt, diirfen keine Schichtsilikate
und insbesondere Kaolinite, Chlorite, Vermikulite, Glimmer oder durch Verwitterung entstandenes
Eisenoxydhydrat enthalten sein. Der Bauleiter stellt die Einhaltung der in den Tabelle A.l1 gestellten
Anforderungen anhand der EG-Konformititserkldrung und Leistungserkldrung (DoP) fiir die Baustoffe und
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die Eintragungen der CE-Kennzeichnung und der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers fest;
letztere miissen dem Bauleiter spitestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten iibergeben werden.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberwachen.

Fiir die nicht in der EG-Konformititserklarung ausgewiesenen Eigenschaften wird der Bauleiter die
Klassifizierung durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die Priifanstalt fiir
Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

1.2) Rezyklierte Gesteinskornungen

Fiir die mit Zement gebundenen Bodenschichten konnen rezyklierte Materialien als Ergédnzung oder als
Alternative zu den natiirlichen Gesteinskdrnungen zu 100% verwendet werden, die bei Abbrucharbeiten oder
als Riickstinde von industriellen Verarbeitungsprozessen unter Beachtung der geltenden nationalen
Bestimmungen gewonnenen werden und sofern sie die Anforderungen nach UNI 11531-1 und Tabelle A.2
erfiillen.

In Anbetracht der verschiedenen Herkunft, durch welche unterschiedliche Eigenschaften bei der Verarbeitung
folgen konnen, miissen die rezyklierten Materialien als homogene Bereiche nach Bauproduktverordnung
305/2011/CPR und Leistungserkldrung (DoP) qualifiziert sein. Auf der Verpackung oder den
Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach
Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 13242 angebracht sein.

Die Aufbereitungsanlagen fiir Rezyklingmaterial miissen gewihrleisten, dass das zu rezyklierende Material
ausschlieflich vom Ort der Gewinnung bzw. des Abbruches stammt, und es ist strengstens verboten das
Material aus einer Deponie jeglichen Typs zu beziehen.

Die rezyklierten Abbruchmaterialien aus Bauarbeiten miissen die Anforderungen nach Beschluss der
Landesregierung vom 27.09.2016 Nr. 1030 “Bestimmungen zur Wiederverwertung von Baurestmassen und
zur Qualitdt von Recycling-Baustoffen” erfiillen.

Tabelle A.2

%

REZYKLIERTE KORNUNGEN

Kenngrofen Normen Anforderungen Proben Frequenz
Bestimmung des Mischgutes UNI EN 13285 0/31,5 mm

Qualitiit des Feinanteils UNI EN 933-9 MB, 1.000 m?
Qualitit des Feinanteils (Sandéquivalent) UNI EN 933-8 SEso 1.000 m?
Widerstand gegen Zertriimmerung CNR 34/UNI EN 1097-2 LAj 10.000 m?
Anteil an wasserloslichem Sulfat UNI EN 1744-1 SSo.» 1.000 m?
Anteil an sidureloslichem Sulfat UNI EN 1744-1 ASys 1.000 m?
Schwefelgehalt UNI EN 1744-1 S 1.000 m?
Komponenten die das Abbindeverhalten verindern UNI EN 1744-1 abwesend 1.000 m*
Korﬂnponenten welche die Stabilitit des Rezyklingvolumens UNIEN 1744-1 Vs 1.000 m?
verdndern

Plastizititsbeiwert UNIIC7§19\12 fg/TS IP<10 1.000 m?
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel " UNIEN 1367-1 F, 1.000 m*
Anteil an Fragmenten von Zementstiicken, Beton und

Mortel, natiirliche Gesteinsbruchstiicke auch aus

Mauerwerken, Abraum von Steinbriichen oder Gestein von UNILEN 933-11 Reugoo 1.000 m’
Bauwerken, hydraulisch gebundenes Material, Glas.

Gehalt an Glas UNI EN 933-11 Rg5- 1.000 m®
Gehalt an bituminésem Material UNI EN 933-11 Ra30- 1.000 m*
Gehalt an schwimmendem Material: Papier, Holz, Textilien,

Zellulose, Nahrungsmittelreste, Polystyrol, organische UNIEN 933-11 FLs. 1.000 m®
Substanzen aufler Bitumen.

Gehalt an Boden, Metallen, nicht schwimmendes Holz,

Plastik, Gummi, Gips, Gipskarton und anderes UNI EN 933-11 X 1.000 m?
nichtschimmendes steiniges Materialien
D Die Frost-Tau-Wechsel Priifung wird an allen Kérnungsgruppen bestimmt
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1.3) Rezykliertes bituminoses Mischgut (Frisgut)

Unter rezykliertem Mischgut wird das mittels traditionellen Systemen aus zerkleinerten Platten oder Blocken
von bitumindsem Mischgut, oder dessen maschinelle Zerkleinerung vor Ort ohne Hitzeeinwirkung gewonnene
Material, verstanden.

Das zu verarbeitende Material muss vorab auf die Konformitit mit der Norm UNI EN 13108-8 tiberpriift sein.
Vor der Verwendung muss das Material gesiebt werden um mogliche Verunreinigungen wie Klumpen,
Krusten, usw. mit Abmessungen grofer als Dimax der Mischung zu beseitigen.

Der Anteil in Gewichtsprozent des rezyklierten bitumindsen Mischgutes darf zusammen mit den Anteilen, die
eventuell im vorher beschriebenen Rezyklingmaterial mit enthalten sind, bezogen auf das gesamte
Aggregatgemisch, maximal 30% betragen. In speziellen Ausnahmefillen und mit Einverstindnis der
Bauleitung koénnen auch bis zu maximal 40% rezykliertes bitumindses Mischgut, bezogen auf das
Gesamtgewicht der Mischung, beigefiigt werden.

Der Prozentanteil des zu verwendenden Mischgutes, das aus jeglicher Herkunft stammen kann, muss zwingend
in der verpflichtenden Vorstudie fiir die Mischung angegeben und der Bauleitung présentiert werden.

2) Zement

Der verwendete Zement ist gemidl Bauproduktverordnung 305/2011/CPR {iiber Baustoffe mit
Leistungserkldrung (DoP) zu klassifizieren. Auf der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem
Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm
UNI EN 197-1 und/oder UNI EN 197-4, UNI EN 13282-1 (Rapid gardening hydraulic road binders) und UNI
EN 13282-2 (Normal gardening hydrailic road binders) angebracht sein.

Es sind vorzugsweise sulfatbestindige hydraulische Bindemittel (SR 0) mit einer niedrigen Hydratationswirme
zu verwenden.

3) Wasser

Das Wasser darf keine schiddlichen Verunreinigungen, Ole, Séuren, Laugen, organische Stoffe, Verschmutzung
durch Ton oder Schluff sowie sonstige schéadliche Stoffe enthalten. In Zweifelsfillen wird der Bauleiter die
Eignung des Wassers nach UNI EN 1008 priifen lassen.

Der Wassergehalt des Gemischs wird aufgrund einer Voruntersuchung im Labor wie vorgesehen gemafl UNI
EN 13286-2 (Test methods for the determination of the laboratory reference density and water content — Proctor
compaction) festgelegt.

4) Zusatzstoffe

Betonzusatzstoffe sind fein gemahlene anorganische Stoffe, die dem Beton beigegeben werden, um
Eigenschaften gezielt zu verbessern oder zu erreichen.

Die Beigabe von Flugasche nach UNI EN 450 ist sowohl zur Ergiinzung des Feinkorns als auch als
Zementersatz zulédssig. Der Gewichtsanteil der als Zementersatz beizugebenden Flugasche wird zur
Gewihrleistung gleichbleibender mechanischer Eigenschaften anhand von Laborversuchen im Verlauf der
Untersuchungen zur Festlegung des Gemischs festgelegt; ein Anteil von mehr als 40% am Zementgewicht ist
unzuléssig.

Die Zugabe von Kalziumhydroxid verbessert die Verarbeitbarkeit und die Eigenschaften der Mischung.
Daher ist eine Beigabe von bis zu 2% im Gewichtsanteil der feuchten Mischung zu empfehlen.

5) Mischgut

Die KorngroBenverteilung des fiir die Herstellung gebundener Bodenschichten zu verwendenden
Mineralstoffgemischs (Gesteinskdrnungsgemisch) muss innerhalb des Sieblinienbereichs nach Tabelle A.3
liegen.
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Tabelle A3 |

GEBUNDENE TRAGSCHICHT - KORNUNGSVERTEILUNG
Serie ISO mm % Durchgang

Sieb 40 100

Sieb 31,5 90 -100
Sieb 22,4 81-88
Sieb 16 60 - 80
Sieb 11,2 49 -170
Sieb 8 40-55
Sieb 5,6 31-46
Sieb 4 26 -40
Sieb 2 17-30
Sieb 1 12-22
Sieb 0,5 6-15

Sieb 0,25 4-10

Sieb 0,125 2-6

Sieb 0,063 2-5

Der Zementgehalt, die beigegebene Flugasche und der Wassergehalt des Mischguts werden als Gewichtsanteile
in % des Gesamtgewichts angegeben. Die Anteile werden anhand einer Untersuchung mit Verfahren und
Versuchen gemd UNI EN 14277-1 festgelegt. Abweichend kann die Festigkeit der Stoffe durch die im
offizielle Mitteilungsblatt CNR N. 29 beschriebenen Verfahren festgestellt werden.

Die geeigneten Mischungen miissen die Anforderungen gemal Tabelle A.4 erfiillen.

| Tabelle A.4

ZEMENTGEBUNDENES MISCHGRANULAT
Priifmethode Symbol MaBeinheit Sollwert Widerstands

klassen

Druckfestigkeit nach 28 Tagen UNIEN 13286-41 R. MPa 2.52R.s5 C34-Csps

Indirekte Zugfestigkeit nach 28 Tagen | UNI EN 13286-42 R; MPa >0.25

Steifigkeitsmodul nach 28 Tagen — UNIEN 12697 - Kategorie

124ms (+) 26 Anhang C S GPa 30-8,0 T2 T4

() Priifkorper mit 100 Umdrehungen der Gyratorpresse hergestellt

In Sonderfillen kann der Bauleiter Druckfestigkeitswerte bis zu 7.5 N/mm? zulassen.

Konnen die hydraulisch gebundenen Bodenschichten aufgrund ortlicher Begebenheiten der Einwirkung von
Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt sein, kann die Bauleitung verlangen, dass das Gemisch den Anforderungen
nach Norm SN 640 59a entspricht.

B) GENEHMIGUNG DES MISCHGUTANSATZES

Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten geeignete Unterlagen
als Beleg fiir die Eignung des von ihm vorgeschlagenen Mischgutansatzes vorlegen. Die Unterlagen miissen
zumindest folgende Angaben enthalten:

— EG-Konformititserkliarung fiir die verwendeten Korngruppen der Gesteinskornung;

— Priifbescheide fiir die weiteren Anforderungen nach Tabellen A.1 und A.2;

— KorngroBenverteilung des vorgeschlagenen Gesteinskornungsgemisch;

— Zusammensetzung der Mischgutansitze (Wasser, Zement, Gesteinskornung, Zusatzmittel,

Zusatzstoffe);

— Priifergebnisse fiir die mechanischen Eigenschaften;
Der Bauleiter kann zusitzlich den Nachweis fiir die in den EG-Konformititserkldrungen angegebenen
Eigenschaften durch im letzten Jahr an einer amtlichen o genehmigten Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR
Nr. 380/2001 ausgestellten Priifbescheide verlangen.
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Der Mischgutansatz des vom Auftragnehmer eingebauten Mischguts muss genau der vom Bauleiter
genehmigten Zusammensetzung entsprechen.

Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter die Bezugsquelle, den Standort und die Bedingungen der Lagerung (mit
Angabe der vorgesehenen Schutzvorkehrungen gegen anfallendes Wasser und Verschmutzung), die geplanten
Verarbeitungsverfahren sowie Art und Leistungsfihigkeit der zu verwendenden Einrichtungen und Gerite
mitzuteilen.

Die fiir die Genehmigung des Mischgutansatzes vorgelegten Unterlagen sind bei Anderung des
Gewinnungsstandortes oder der petrographischen Zusammensetzung der Gesteinskornung erneut
beizubringen. Alle 2 Monate hat der Unternehmer dem Bauleiter die Unterlagen iiber die werkseigene
Produktionskontrolle fiir die verwendeten Kornstufen der Gesteinskdrnung zu iibermitteln. In denselben
Zeitabstinden kann der Bauleiter die Wiederholung der an einer amtlichen genehmigten Priifanstalt nach
Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 durchgefiihrten Priifungen verlangen.

C) AUFBEREITUNG DES GEMISCHES

Das Mischgut fiir mit Zement gebundene Tragschichten muss in stationdren, automatisierten
Aufbereitungsanlagen angemessener Leistung hergestellt werden. Die Anlagen miissen laufend gewartet und
in einwandfreiem Betriebszustand erhalten werden.

Das in der Anlage hergestellte Mischgut muss gleichbleibende Eigenschaften aufweisen, dessen Kennwerte
jenen des aufgrund der Eignungspriifung genehmigten Mischgutansatzes entsprechen miissen.

Das Lager fiir die Gesteinskornungen muss sorgfiltig vorbereitet werden, an der Oberflidche sind Lehm, Ton
oder Wasseransammlungen zu beseitigen, um eine Verunreinigung der gelagerten Gesteinskdrnungen zu
vermeiden. Die verschiedenen Kornklassen miissen getrennt gelagert werden; die Beschickung der
Vordosiereinrichtung hat mit grofter Sorgfalt zu erfolgen. Zemente unterschiedlicher Art, Festigkeitsklasse
oder Herstellung diirfen nicht gemischt werden. Der Zement und die Zusatzstoffe oder —mittel miissen
entsprechend gegen Niederschlag oder Verschmutzung geschiitzt werden.

Der Herstellungsprozess muss konform mit dem Anhang B der Normen UNI EN 14227-1 (Miscele legate con
cemento per fondi e sottofondi stradali) und UNI EN 14227-5 (Miscele legate con legante idraulico per strade)
sein.

D) VORBEREITUNG DER EINBAUFLACHEN

Das Mischgut darf auf die fertige Unterlage erst eingebracht werden, nachdem die Bauleitung dessen
Ubereinstimmung mit den gestellten Anforderungen gepriift hat. Vorhandene Vertiefungen, Wellen oder
Spurrinnen in der Unterlage miissen vor dem Einbau ausgebessert werden. Vor dem Einbau muss der
Feuchtigkeitsgrad der Unterlage iiberpriift werden; bei Bedarf ist die Oberfldche zu befeuchten, wobei jedoch
die Aufweichung oder Schlammbildung zu vermeiden sind.

E) EINBAU DES MISCHGUTS

Das Gemisch wird auf die fertige Oberfliche der darunter liegenden Schicht aufgetragen, nachdem die
Bauleitung kontrolliert hat, dass diese den im Projekt angegebenen Anforderungen an Hohe, Form und
Tragfahigkeit entspricht.

AuBerdem ist zu priifen, ob die Auflagefliche ausreichend feucht ist, und sie ist gegebenenfalls anzufeuchten.
Dabei ist die Bildung einer schlammigen Oberfldche zu vermeiden.

Zum Einbau sind StraBlenfertiger einzusetzen. Die Verdichtung muss spétestens 60 Minuten nach dem
Zeitpunkt der Wasserbeigabe zum Gemisch einsetzen. Das Gemisch muss in Lagen mit einer Dicke von nicht
grofBer als 30 cm ausgebracht werden.

Die fiir die Verdichtung der gebundenen Bodenschichten angewendeten Verfahren und eingesetzten Gerite
sind so zu wihlen, dass Verdichtungsgrad und Eigenschaften den gestellten Anforderungen entsprechen. Das
Mischgut darf nicht bei Temperaturen unter 5°C und keinesfalls bei Regen eingebaut werden.
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Wenn die Witterungsbedingungen (Temperatur, Sonnenbestrahlung, Wind) eine starke Entfeuchtung
herbeifiihren konnen, ist das Gemisch sowohl bei der Anlieferung als auch wihrend des Einbaus ausreichend
zu schiitzen.

Zur Gewibhrleistung eines einwandfreien Verbunds diirfen grundsitzlich hochstens zwei Stunden zwischen
dem Einbau nebeneinander liegender Bahnen verstreichen.

Besondere Maflnahmen sind bei der Ausbildung der Langsnihte zu treffen. Die Stirnseiten der hydraulisch
gebundenen Schichten sind einzuschalen; die Schalung ist beim Einbau der angrenzenden Bahn zu beseitigen.
Sollen die Schalungen nicht verwendet werden, ist vor dem Einbau der angrenzenden Schicht der Rand gerade
zu beschneiden und eine einwandfrei senkrechte Stirnfldche auszubilden. Nihte diirfen ausschlielich entlang
der Arbeitsfugen ausgebildet werden.

Das fertige Planum muss genau nach Zeichnung profiliert werden; in fertigen Oberflichen sind
Ebenheitsabweichungen, als Stichmasse unter einer 4 m langen in zueinander rechtwinkligen Richtung
aufgesetzten Richtlatte, von bis zu 10 mm zuléssig. Wird eine grolere Abweichung vom Bemessungsmal} des
Projektes festgestellt, ist es nicht zuldssig, den Mangel durch Auffiillen und anschlieBendes Walzen kleiner
Mengen zementiert gebundenen Gemisches zu "korrigieren". Je nach Grof3e der Abweichung kann die Dicke
der dariiber liegenden bituminésen Konglomeratschicht (Tragschicht) auf Kosten des Auftragnehmers erhoht
werden (kleine Abweichungen), oder die hydraulisch gebundene Schicht kann auf Kosten des Auftragnehmers
abgetragen und neu aufgebaut werden (grole Abweichungen).

Es ist aber mdglich, "nicht konforme" fertige Oberflichen aufgrund von "UbermaR" (Abmessungen der fertigen
Oberfliche, die hoher sind als die vorgesehenen) durch Reprofilierung mit einer Frismaschine zu korrigieren.

F) OBERFLACHENSCHUTZ FUR DIE EINGEBAUTEN SCHICHTEN

Unverziiglich nach der Verdichtung und der Nachbehandlung der eingebauten Schicht muss die Oberfliche, je
nach Oberflichenporositit und Saugfihigkeit der Oberflichenschicht, mit 1,0 -1,5 kg/m? einer langsam
abbindenden, iiberstabilisierten Bitumenemulsion (nach UNI EN 13808: C60B 10) beschichtet und so geschiitzt
werden. Die Oberfliache muss anschlieBend mit Sand oder Splitt bestreut werden, um ein Abtransportieren der
Bitumenschicht durch die Baustellenfahrzeuge zu verhindern. Die Korner und Bestandteile, welche nicht gut
an der Bitumenemulsion haften, miissen spéter mit Hilfe eines Kehrfahrzeuges entfernt werden bevor der
HeiBasphalt aufgetragen wird.

Die schiitzende Bitumenschicht muss nicht aufgetragen werden, wenn die anschlieBende Asphaltschicht in
Form von Kaltasphalt aufgetragen wird. In diesem Fall muss die Oberfliche der hydraulisch gebundenen
Tragschicht aber bis zum Asphaltieren feucht gehalten werden. Zu diesem Zweck muss die hydraulische
Tragschicht mindestens dreimal am Tag mit Wasser bespriiht werden. Die hydraulisch gebundene Tragschicht
darf am dritten Tag nach dem Einbau und ausschlielich durch Gummi bereifte Baufahrzeuge befahren werden,
wenn die hierzu erforderliche Festigkeit der hydraulischen Tragschicht belegt ist.

Mangelhafte sowie durch Witterung oder sonstige Faktoren beeintrachtigte Schichten miissen unverziiglich zu
Lasten des Auftragnehmers abgetragen und neu eingebaut werden.

G) PRUFUNGEN

Zur Priiffung der Eigenschaften und des fachgerechten Einbaus des Mischgutes fiir hydraulisch gebundene
Tragschichten sind sowohl Laborpriifungen an den Bestandteilen, am nicht abgebundenen, beim Einbau
entnommenen Mischgut und an den aus der Fahrbahndecke entnommenen Bohrkernen, als auch Feldversuche
durchzufiihren.

Der Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen sind in Tabelle G.1 angefiihrt.

Die Priifungen erfolgen der Priifanstalt der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol oder in einer anderen, vom
Auftraggeber bestimmten Priifanstalt.

Die Probekorper des nicht abgebundenen, hydraulisch gebundenen Bodengemischs werden in Anwesenheit
des Bauleiters und des Unternehmers beim Einbau entnommen. An den Probekorpern werden der
Zementgehalt und die KorngroB3enverteilung der Gesteinskdrnung gepriift, sowie die Druckfestigkeit und die
Indirekte Zugfestigkeit. Die Druckfestigkeit muss anhand von Priifungen an mindestens 4 Probenkorpern einer
Probenentnahme gemittelt werden, und diese Probenkorper miissen nach Vorgaben der UNI EN 13286-41
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entnommen und hergestellt sein. Genauso muss die indirekte Spaltzugfestigkeit als Mittelwert von Messungen
an mindestens 4 Probenkorpern nach Vorgaben der UNI EN 13286-42 ermittelt werden.

Die erhaltenen Messwerte miissen den, vor Beginn der Arbeiten erklirten Sollwerten entsprechen.

An den fertigen hydraulisch gebundenen Bodenschichten werden die Dicke, die Lagerungsdichte und die
Tragfahigkeit gemessen.

Die Schichtdicke wird fiir jeden homogenen Einbauabschnitt ermittelt; der Messwert ergibt sich als Mittel aus
den vier, an allen in der Tragschicht entnommenen Bohrkernen ermittelten Messergebnissen, wobei alle Werte,
die den Sollwert um 5% iibersteigen, mit dem 1,05-fachen Wert des Sollwerts anzusetzen sind.

Fiir unter dem Sollwert liegende Schichtdicken wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im
Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzugin % =s + 0,1 s2

wo s die Abweichung in % vom Sollwert ist.

Ist die Abweichung groBer als 20, beziehungsweise liegt der Messwert um mehr als 20% unter dem Sollwert,
hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir
den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsflachen.

Nach der Verdichtung darf die Lagerungsdichte nach DIN 18125 von zumindest 95% der Probekorper den
optimalen, im Labor ermittelten Bezugswert der Standard Proctordichte nach UNI EN 13286-2 oder DIN
18127, fiir das vor Beginn der Arbeiten vorgeschlagene Gemisch laut Mischgutansatz, nicht um mehr als 98%
unterschreiten.

Bei einer Dichte unter dem Sollwert wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =2 (s - 2)?

wo s die wie folgt berechnete Abweichung in % der Lagerungsdichte ys von dem im Labor ermittelten Sollwert
Yd opt 1St

s =100 (0,98Ya opt — Ya) / 0,984 opt

Weicht die festgestellte Lagerungsdichte um mehr als 95% vom Bezugswert ab, hat der Auftragnehmer auf
eigene Kosten die Tragschicht abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug
bei der Nutzung der Verkehrsfldchen.

Die Tragfahigkeit wird nach DIN 18134 mittels Plattendruckversuch mit Plattendurchmesser 300 mm
ermittelt. Abweichend kénnen auch Hochleistungs- oder Schnellversuche mit dem leichten Fallgewicht LFWD
durchgefiihrt werden. Der Verformungsmodul E,; darf innerhalb von 24 Stunden ab Einbau den Wert 160 MPa
und innerhalb von 3 Tagen ab Einbau den Wert von 200 MPa nicht unterschreiten. Das Verhiltnis E,»/E,; muss
kleiner als 2,15 sein. Sobald der Wert E,» oberhalb 250 MPa liegt, ist das Verhéltnis E,»/E,i nicht mehr von
Relevanz.

Wird festgestellt, dass innerhalb von 24 Stunden die Tragfdhigkeit den Sollwert von E,»> 180 MPa erreicht
hat, kann von weiteren Priifungen nach 3 Tagen abgesehen werden.

Bei mittleren Werten des, mittels Plattendruckversuch innerhalb von 3 Tagen nach dem Einbau ermittelten
Verformungsmoduls E,; unter 200 MPa wird auf dem gesamten homogenen Flidchenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = [p/2,5)?

wo p die Differenz zwischen dem nach 3 Tagen gemessenen E,; und dem Sollwert 200 MPa ist.

Ist die Durchfiihrung von Schnell- oder Hochleistungspriifungen vorgesehen, sind die zu stellenden
Mindestanforderungen vor Beginn der Abschlusspriifungen durch Versuche im Priifgeléinde oder an den fertig
eingebauten Schichten festzulegen. Bei Schnellmessungen der Tragfahigkeit mit dem leichten Fallgewicht
LFWD, wird eine Beziehung zwischen dem dynamischen Verformungsmodul E,¢ und dem mit statischen
Priifverfahren gewonnenen Verformungsmodul E,, hergestellt. Die gebundenen Bodenschichten werden
aufgrund der aus dieser Beziehung erhaltenen Sollwerte fiir E.» bewertet.

Liegen die Messwerte fiir den Verformungsmodul E,» nach 3 Tagen unter 160 MPa oder liegt das Verhéltnis
E.2/Ey; iiber 2,15 (nur bei E,, weniger als 250 MPa) hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht
abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der
Verkehrsfldchen.

Der Bauleiter kann, sofern er es als notwendig ansieht, weitere Kontrollmessungen mittels Falling-Weight-
Deflectometer — FWD veranlassen. Von den Werten des Elastizititsmoduls, welche nach 90 Tagen der
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Fertigstellung gemessen werden, darf das 85% Perzentil den Wert von 12,0 GPa nicht iiberschreiten. Von
denselben Werten darf das 15% Perzentil 4,0 GPa nicht unterschreiten. Fiir Werte des Elastizitditsmoduls, die
das 85% Perzentil von 12,0 GPa iiberschreiten, erfolgt bei der Tragschicht und den dariiberliegenden Schichten
(gesamtes Schichtpaket von der Tragschicht bis zur Verschlei3schicht) ein Abzug von 10%.

Fiir Werte des Elastizitdtsmoduls, die das 15% Perzentil von 4,0 GPa unterschreiten, erfolgt bei der Tragschicht
und den dariiberliegenden Schichten (gesamtes Schichtpaket von der Tragschicht bis zur Verschlei3schicht)
eine Kiirzung von:

Abzug in % =5 (s + s?)
Wo s die Abweichung zwischen 4 GPa und dem Wert des 15% vom Elastizititsmodul des homogenen
Bereiches (auf den sich der Wert bezieht) in GPa ist.

Die angefiihrten Abziige sind kumulierbar und schlieBen weitere Abziige wegen mangelhaften Bestandteilen,
Abweichungen des gelieferten Mischgutes von dem anhand der Eignungspriifung vereinbarten Mischgutansatz
und wegen mangelhaftem Einbau nicht aus, sofern die Uberlagerung der festgestellten Mingel nicht die
einwandfreie Nutzbarkeit der Verkehrsflidche beeintrichtigt.

Tabelle G.1

STOFFPRUFUNGEN UND UBERWACHUNG DER ANFORDERUNGEN
ART DES PRUFKORPERS ENTNAHMEORT PRUFHAUFIGKEIT ZU PRUFENDE
KENNGROSSEN
Natiirliche Gesteinskornung Autfbereitungsanlage | Wochentlich oder je 2.500 Tabelle A.1
m? Einbau
Rezyklierte Kérnung Aufbereitungsanlage | Tabelle A.2 Tabelle A.2
Wasser Aufbereitungsanlage | Bei Arbeitsbeginn Kapitel A
Zement Aufbereitungsanlage | Bei Arbeitsbeginn Kapitel A
Zusatzmittel, Zusatzstoffe Aufbereitungsanlage | Bei Arbeitsbeginn Kapitel A
Nicht abgebundene mit Zement Deckenfertiger Tiglich oder je 5.000 m? Projektsieblinie;
gebundene Tragschicht Einbau Zementgehalt, Rc, Rt
Bohrkerne fiir Schichtdocke Oberbauschicht Je 100 m Einbaubahn Solldicke
Fertige Schicht (Lagerungsdichte) Fertige Schicht Tiglich oder je 5.000 m? 98% des Wertes aus der
Einbau Eignungspriifung
Fertige Schicht (Tragfahigkeit) Fertige Schicht oder | Je 100 m Einbaubahn E.1= 200 MPa
3 Tage nach dem Einbau Oberbauschicht E,, /E,<2,15
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Artikel 6
MIT ZEMENT UND BITUMENEMULSION STABILISIERTE
MISCHUNGEN

Die mit Zement und Schaumbitumen oder Bitumenemulsion stabilisierten Mischungen, bestehen aus einem
Mineralstoffgemisch in Erstanwendung, aus Rezyklingmaterial aus dem alten Straenkorper mit variablem
Anteil an Friasmaterial (bis zu 100%). Diese Mischungen finden sowohl im Straenbau als auch bei der
Instandhaltung von Stralen und Flugplitzen ihre Anwendung.

A) BESTANDTEILE UND QUALIFIZIERUNG

1) Gesteinskornung

Die Gesteinskornung besteht aus auf den Baustellen im Kaltverfahren durch Frisen der Straendecke und eines
Teils der Tragschicht (ungebunden oder hydraulisch gebunden), Tout Venant gewonnenem Mischgut, das bei
Bedarf mit Material in Erstanwendung vermischt wird. Wenn in der Tragschicht Bestandteile mit plastischem
Verhalten (Schluff, Ton mit IP>6) enthalten sind, sind diese zu beseitigen und mit geeigneten Stoffen zu
ersetzen beziehungsweise mit Kalk zu verbessern. Das rezyklierte bitumindse Mischgut (Frasgut) muss, sofern
die Verarbeitung vor Ort mittels stationdrer oder mobiler Verarbeitungseinrichtung erfolgt, vor der
Verwendung gesiebt werden, um mogliche Verunreinigungen wie Klumpen, Krusten, usw. mit Abmessungen
groBer als 31,5 mm zu beseitigen. Diese Vorbehandlung ist bei der vor Ort Verarbeitung mittels Pulvimixer
nicht erforderlich. Die Granulometrie der Gesteinskornungen, inklusive des Fridsgutes, muss anhand des
ausgesiebten bzw. nach einer Behandlung mit dem Pulvimixer erhaltenen Baustellenmaterials, im
Nassverfahren bestimmt werden.

Wenn die Korngroenverteilung der besagten Gesteinskdrnung nicht innerhalb des Sieblinienbereichs nach
Tabelle A.1 liegt, kann die Bauleitung die Verfestigung durch Beigabe von natiirlichen Gesteinskornungen
verlangen, dessen KorngroBe und Eigenschaften es gestatten, ein Gemisch mit einwandfreier
KorngroBenverteilung bereitzustellen.

Tabelle A.1

Siebreihe ISO Durchgang
mm %
Sieb 40 100
Sieb 31,5 80-100
Sieb 16 58-92
Sieb 8 42-76
Sieb 4 30-56
Sieb 2 18-40
Sieb 0,5 9-25
Sieb 0,063 3-8

Die Gesteinskornungen bestehen aus einem Gemenge von Komponenten aus der Verarbeitung von natiirlichen
Materialien wie Stein, gerundete und scharfkantige Aggregate/Kornungen). Die verwendeten
Gesteinskornungen sind gemill Bauproduktverordnung 305/2011/CPR iiber Baustoffe zu klassifizieren. Auf
der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem Lieferschein, muss das CE - Kennzeichen als
Konformitidtsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm UNI EN 13242 angebracht sein.

Die technischen Eigenschaften der Gesteinskornungen und die Priifungen miissen mit dem Dekret des
Ministeriums fiir Infrastruktur und Transporte vom 16. November 2009 konform sein.

Die grobe Gesteinskornung wird mit den Sieboffnungen des Grundsiebsatzes und des Ergiinzungssiebsatzes 2
nach UNI EN 13043 bezeichnet.

Die grobe Gesteinskornung darf aus unterschiedlichen Vorkommen stammen und verschiedene
petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ die Voraussetzungen nach Tabelle A.2 und A.3
erfiillt werden.
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Tabelle A.2

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

GROBE GESTEINSKORNUNG
Kenngrifien Norm Symbol Malfeinheit Sollwerte Kategorie
Widerstand gegen Zertriimmerung UNIEN 1097-2 LA % <25 LA,s
Anteil an gebrochenen Kérnern UNI EN 933-5 C % 100 Cnr/70
GroBtkorn UNI EN 933-1 D mm 40 -
Durchgang bei Sieboffnung 0,063 UNI EN 933-1 f % <1 f)
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel UNI EN 1367-1 F % <1 F,
Plattigkeitskennzahl UNI EN 933-3 FI % <30 Fly
Wasseraufnahme UNI EN 1097-6 WA, % <1,5 WA,2

FEINE GESTEINSKORNUNG
Kenngrofsen Norm Symbol MaBeinheit Sollwerte Kategorie
Sandéquivalent UNI EN 933-8 ES % >60 -
Quantitit des Bruchgutes % 100 -
Plastizititsbeiwert UNI CEN ISO/TS 17892-12 NP -
FlieBgrenze UNI CEN ISO/TS 17892-12 % <25 —

Der Bauleiter muss, aufgrund der in den EG-Konformitétserkldrungen fiir die Gesteinkdrnungen enthaltenen
Kennwerte fiir das laufende Jahr, die Erfiilllung der Anforderungen gemifl Tabelle A.2 und Tabelle A.3
iiberpriifen. Die Dokumentationen, inklusive CE- Kennzeichnung und Leistungserkldrung (DoP), sind der
Bauleitung mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberwachen.

Fiir die nicht in der EG-Konformititserklarung ausgewiesenen Eigenschaften wird der Bauleiter die
Klassifizierung durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die Priifanstalt fiir
Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

2) Bitumenemulsion

Das bitumindse Bindemittel wird in Form von Bitumenemulsion beigesetzt. Die Emulsion muss geeignet sein,
d.h. aus Bitumen aus destillativer Fraktionierung bestehen und iiberstabilisiert sein (Bezeichnung nach UNI
EN 13808: C60 B10), sowie den Anforderungen in Tabelle A.4 entsprechen.

Tabelle A.4

BITUMENEMULSION C 60 B10

Kenngrofsen Norm Symbol Mafeinheit Sollwerte Kategorie
Wassergehalt UNI EN 1428 W % 40+/-1 6
Bitumengehalt (Bitumen+Fluxant) UNIEN 1431 - % >59 6
Homogenitit UNI EN 1429 - % <0,2

Sedimentation nach 7 Tagen UNIEN 12847 ST % <10 3
pH (Sdurewert) UNI EN 12850 pH 2+4

Mischung mit hydraulischem Bindemittel UNI EN 12848 - % <2 10
Riickstandsbindemittel nach Abdestillation | UNI EN 1431

Penetration bei 25 °C UNIEN1426 P 0,1Imm 50 - 100 3
Erweichungspunkt UNI EN1427 T °C 35-56 8
Brechpunkt (FraaB3) UNI EN12593 T °C < -8

Der Bauleiter wird, aufgrund der in den EG- Konformitétserkldrungen fiir die Bitumenemulsion enthaltenen
Kennwerte fiir das laufende Jahr, die Erfiillung der Anforderungen gemifl Tabelle A.4 iiberpriifen. Die
Dokumentationen, inklusive CE- Kennzeichnung und Leistungserkldrung (DoP), sind der Bauleitung
mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.
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3) Zement

Der verwendete Zement ist gemidl Bauproduktverordnung 305/2011/CPR {iiber Baustoffe mit
Leistungserkldarung (DoP) zu klassifizieren. Auf der Verpackung oder den Handelsbegleitpapieren, z. B. dem
Lieferschein, muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm
UNI EN 13282-1 (Rapid gardening hydraulic road binders) und UNI EN 13282-2 (Normal gardening hydrailic
road binders) angebracht sein.

Es sind vorzugsweise sulfatbestindige hydraulische Bindemittel (SR 0) mit einer niedrigen Hydratationswirme
zu verwenden.

4) Wasser

Das Wasser darf keine schéddlichen Verunreinigungen enthalten und muss konform mit der Norm UNI EN
1008 sein.

B) MISCHGUTANSATZ

Der optimale Gehalt an Zement, Wasser und Emulsion und méglicherweise die Beigabe von Mineralstoffen
wird mit eigenen Laborversuchen ermittelt.

Zur genauen Erkundung der tatsdchlichen Verhiltnisse, miissen in dem, von den Arbeiten betroffenen
Stralenabschnitt alle 500 m, und bei ungleichméBiger Beschaffenheit in geringeren Absténden, Probekorper
entnommen werden. Fiir den Fall, dass die Vermischung mittels Pulvimixer erfolgt, miissen die Proben der
Gesteinskornungen fiir die Studie der Mischung auf der Baustelle entnommen werden, und zwar sofort
nachdem der Pulvimixer einen Durchgang vollzogen hat und bevor die Bindemittel ausgebracht werden.

An den entnommenen Probekorpern sind die Korngrofenverteilung nach UNI EN 933-1 und der
Plastizitatsbeiwert nach UNI CEN ISO/TS 17892-12 zu priifen, um die ZweckmiBigkeit einer Verbesserung
mit Kalk oder Bodenverbesserung mit Mineralstoffen festzustellen.

Bevor die richtige Kombination von Bindemitteln festgelegt wird, muss der optimale Wassergehalt des
Gemisches mit 2 Gew.-% Zement gemidf den Angaben in Tabelle B.1 bestimmt werden.

Probekorper mit unterschiedlichem Wassergehalt miissen mit einer Gyratorpresse (UNI EN 12697-31) unter
den folgenden Priifbedingungen verdichtet werden:

Typ des Stanzeisens: NICHT drainiert

Umdrehungswinkel: 1.25° +£0.02°

Umdrehungsgeschwindigkeit: 30 Umdrehungen/min

Durchmesser des Probekorpers in mm: 150

Anzahl Umdrehungen: 100

Gewicht des Probekdrpers: 2800 g einschlieBlich Emulsion, Zement und Wasser.

Fiir den Fall, dass die groferen Elemente die Herstellung der Probenkorper behindern muss die Kornfraktion
groBer 20 mm eliminiert werden.

Zement [%] 2,0
Bitumenemulsion [%] 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
Proben [n°] 3 3 3 3 3 3

Jeder Probenkorper muss vor und nach der Verfestigung gewogen werden, um den Prozentanteil von
(moglichem) Austrittswasser zu ermitteln.

Die so erhaltenen Probenkorper miissen im Trockenschrank bei 40°C bis zur Massenkonstanz getrocknet
werden, um die Dichte (UNI EN 12697-6/Prozedur D) zu ermitteln.

Der optimale Wassergehalt ist jener, welcher es erlaubt, den hochsten Dichtewert der (trockenen) Mischung
bei einem Wasseraussto3 wihrend der Kompaktion von unter 0,5% zu erhalten.
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Mit der gleichen Vorgangsweise bei der Kompaktion und dem gleichen optimalen Wassergehalt, miissen
Probenkdrper mit unterschiedlichem Gehalt an Zement und Bitumenemulsion hergestellt werden, so wie in
Tabelle B.2 beschrieben.

Wasser [%] Optimaler Gehalt

Zement [%] 1,5 2,0 2,5
Bitumenemulsion [%] 2,5 3,0 3,5 2.5 3,0 3,5 2.5 3,0 3,5
Proben [n°] 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bei der Berechnung des optimalen Wassergehaltes der Mischung muss auch das in der Emulsion enthaltene
Wasser mitberiicksichtigt werden.
Ausgehend von den vorgegebenen Zementanteilen, konnen die anderen Anteile in Abhingigkeit von der
Beschaffenheit und der KorngroBenverteilung des wiederzuverwertenden Gemischs schwanken.
Die Probekorper werden nach einer Abbindezeit von 72 h bei 40 °C im Ofen wihrend 4 h bei 25°C gelagert
und einer Spaltzugfestigkeitspriifung (UNI EN 12697-23) unterzogen. Diese Probenkorper miissen eine
diametrale Zugfestigkeit von IST > 0,35 MPa aufweisen.
Nach einer Abbindezeit von 72 h bei 40°C miissen die Probekorper, welche die Anforderungen der
Spaltzugfestigkeit erfiillen, folgende Kennwerte aufweisen:

e  Steifheitsmodul (UNI EN 12697-26) — (Horizontalverschiebung 5+0.2 um)

e  Festigkeitsverlust nach Imbibition bei 25°C, fiir eine Stunde unter 50 mm Quecksilber - Vakuum

e  Festigkeitsverlust nach Wassersittigung (fiir den Zeitraum bis zum Erreichen der Massenkonstanz)

und 15 Frost-Tau Zyklen (-20°C/+20°C).

Die fiir das Projekt optimale Mischung ist jene, welche bei einer Temperatur von 20°C den kleinsten
Steifheitsmodul iiber 3000 MPa und eine Spaltzugfestigkeit nach Wasserlagerung von iiber 70% des
Ausgangswertes ohne Wasserlagerung besitzt. Sowie einer Spaltzugfestigkeit und einer Druckfestigkeit nach
Frost-Tau Belastung grofer als 50% der unbehandelten Probenkorpern.
An der optimalen Mischung muss die Dichte an 100 Umdrehungen mit der Gyratorpresse gemessen werden,
welche als Referenzwert fiir die Dichte vor Ort gilt.
Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten und fiir jede
Aufbereitungsanlage den Mischgutansatz, den er zu verwenden beabsichtigt, vorschlagen. Fiir jedes
vorgeschlagene Gemisch sind die durchgefiihrten Untersuchungen ausfiihrlich zu belegen.
Fiir die KorngroBenverteilung des Mischgutes sind, gegeniiber jener des vom Bauleiter genehmigten
Mischgutansatzes, fiir die rezyklierten Gesteinskornung Abweichungen von hochstens +10% und fiir die
beigegebene Gesteinkornungen von hochstens £5% zulédssig. Beim Gehalt an beigegebenem Schaumbitumen
bzw. Bitumenemulsion, als gesamter Bindemittelgehalt abziiglich des Bindemittelgehalts des Frisguts, sind
Abweichungen von hochstens +0,25% zuléssig.
Die Sollwerte gelten sowohl fiir die beim Einbau entnommenen Probekorper als auch fiir die von den fertigen
Tragschichten entnommenen Bohrkerne.

C) AUFBEREITUNG UND EINBAU DES GEMISCHS

Die Stabilisierung mittels Zement und Bitumenemulsion erfolgt durch Einsatz eines Wiederaufbereitungszugs
mit einem, mit Asphaltfrise, Stabilisiergerdt mit Mischraum um die Klumpen der Frisgutes zu zerkleinern und
eine homogene Vermischung mit Zement und Emulsion zu gewihrleisten, Tankwagen fiir das bitumindse
Bindemittel, Tankwagen mit Wasser, Nivelliermaschine und mindestens 2 Walzen.

Die Schicht ist unverziiglich nach dem Einbau zu nivellieren und zu verdichten; hierzu sind eine >160 kN
schwere Riittelwalze mit einstellbaren Riittelfrequenz und Riittelstirke und eine Gummiradwalze mit einem
statischen Gewicht von >240 kN einzusetzen.

Durch das Verdichtungsverfahren muss die vorgeschriebene Dichte erreicht werden. Das Gemisch ist mit
geeigneten Verfahren einzubauen und zu verdichten, damit eine gleichmifige, genau profilierte Schicht ohne
Kiesnestern, Rissen oder Ablosungen entsteht.

Statt des fahrbaren Aufbereitungszugs, kann fiir die Aufbereitung des Mischguts eine verstellbare, auf der
Baustelle aufzustellende Aufbereitungsanlage eingesetzt werden. Das in der Anlage hergestellte Mischgut
muss gleichbleibende Eigenschaften aufweisen, dessen Kennwerte jenen des aufgrund der Eignungspriifung
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genehmigten Mischgutansatzes entsprechen miissen. In diesem Fall erfolgt der Einbau mittels Gleitfertiger,
welcher die Verdichtung gleich wie der Wiederaufbereitungszug durchfiihrt.

Die Stabilisierung muss bei Lufttemperaturen unter 10°C und unter allen Umstdnden bei widrigen
Witterungsbedingungen, welche das einwandfreie Gelingen der Arbeiten behindern, unterbrochen werden.
Schichten, die durch Witterungseinfliisse oder andere Ursachen beeintriachtigt wurden, miissen entfernt und
auf Kosten des Auftragnehmers ersetzt werden.

Das fertige Planum muss genau nach Zeichnung profiliert werden; in fertigen Oberfldchen sind
Ebenheitsabweichungen, als Stichmasse unter einer 4 m langen in zueinander rechtwinkligen Richtung
aufgesetzten Richtlatte, von bis zu 10 mm zuléssig. Wird eine grolere Abweichung vom Bemessungsmal} des
Projektes festgestellt, ist es nicht zuldssig, den Mangel durch Auffiillen und anschlieBendes Walzen kleiner
Mengen Materials zu "korrigieren" (auch wenn es sich um das selbe Material handelt). Es ist daher ratsam, die
Schicht mit einer Uberdicke von 10 - 15 mm herzustellen und die fertige Oberfléiche nach der Verdichtung mit
einer Fridse nachzuformen.

Nach Beendigung des Walzvorganges muss die Schicht, in Abstimmung mit den Erfordernissen der Baustelle,
fiir mehrere Tage reifen und abtrocknen, bevor sie iiberdeckt wird. Falls Regenfille angekiindigt sind muss die
Schicht hingegen sofort geschiitzt werden. In beiden Fillen wird Emulsion mit langsamem Bruch und
iiberstabilisiert (Typ C60B10), vorzugsweise auch die gleiche Emulsion wie fiir die erstellte Mischung,
verwendet. Die Dosierung der Emulsion betrigt etwa 1,5 kg/m? und im Anschluss erfolgt darauf das
Ausbringen von Split oder Sand.

D) PRUFUNGEN

Fiir die Qualitdtskontrolle der mit Bitumenemulsion und Zement stabilisierten Schichten sind Laborpriifungen
an den Bestandteilen, am Mischgut und an den aus der Fahrbahndecke entnommenen Bohrkernen und
Feldversuche durchzufiihren. Das Intervall der Probenentnahme ist allgemein alle 5000 m? realisierter,
behandelter Oberfliche. Der Bauleiter bestimmt den Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen je nach
Erfordernissen der Baustelle. Die Bestandteile werden auf die vorgeschriebenen Anforderungen gepriift. Die
KorngroBenverteilung des Korngemisches muss an vor der Zugabe von Bindemitteln entnommenen Proben,
an der Aufbereitungsanlage oder vor Ort nach einmaligem Durchgang mit dem Wiederaufbereitungszug
(Pulvimixer), erfolgen. Am Mischgut werden der Gehalt an beigegebenem Bitumen, als gesamter
Bindemittelgehalt abziiglich des Bindemittelgehalts des Friasguts und der Wassergehalt festgestellt. Die mit
Gyratorpresse hergestellte Probekorper werden einer Spaltzugfestigkeitspriifung unterzogen und es wird der
Steifheitsmodul bestimmt.

Nach 90 Tagen nach dem Einbau erfolgt die Bestimmung des dynamischen Elastizititsmoduls mittels Falling
Weight Deflectometer — Priifungen (FWD) und die Entnahme von Bohrkernen zur Uberpriifung der
Raumgewicht und der Schichtstirken. Nach Ermessen des Bauleiters kann die Spaltzugfestigkeitspriifung IST
(UNI EN 12697-23) (UNI EN 13286-42) und der Steitheitsmodul (UNI EN 12697-26 Annex C) angefordert
werden.

Nach der Verdichtung darf die Trockendichte (ys) des trockenen Bodens von zumindest 95% der Probekorper
den optimalen, im Labor mit 100 Umdrehungen der Gyratorpresse hergestellten Korpern, geméf vor Beginn
der Arbeiten vorgeschlagenen Mischgutansatz gemessenen Bezugswert (yiabor), nicht um mehr als 97%
unterschreiten. Falls moglich muss der Referenzwert aus der vor Ort verwendeten Materialmischung, mittels
mobilem Baustellenlabor mit Gyratorpresse hergestellten Probenkérpern, bestimmt werden. Die Probe,
bestehend aus ca. 2800 g Mischung (einschlieflich Zement und Wasser), wird mit 100 Umdrehungen einer
Gyratorpresse verdichtet.

Die Dichtemessungen an trockenen Probenkdrpern werden nach UNI EN 12697-6/Verfahren D durchgefiihrt.

Die Spaltzugfestigkeit nach UNI EN 12697-23 wird an 90 Tage nach Fertigstellung der Schicht entnommenen
Probenkdrpern oder an auf der Baustelle mittels Gyratorpresse (100 Umdrehungen) hergestellten Proben und
Reifung von 72 Stunden bei 40°C in einer Klimakammer und weiteren 4 Stunden bei 25°C bestimmt. Der Wert
darf hier nicht unter 0,35 MPa liegen.

Der Steifheitsmodul bei 20°C kann entweder mittels indirekter Zugpriifung (UNI EN 12697-26) mit
Deformation von 5+0,2 pm auf den auf der Baustelle mit Gyratorpresse (100 Umdrehungen) anhand der
projektierte Dichte hergestellten Probekorpern, nach einer Abbindezeit von 72 Stunden bei 40°C und 28 Tagen
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bei 20°C in der Klimakammer oder 90 Tage nach dem Einbau entnommenen Probenkorpern ermittelt werden.
In 95% der untersuchten Proben darf der Wert nicht unter 3000 MPa liegen.

Bei denselben Proben mit denselben Durchmessern muss der Steifemodul bei 40° C weiters < 75 % des bei
20°C erhaltenen Wertes sein.

Der nach 90 Tagen mittels Falling-Weight-Deflectometer ermittelte Elastizititsmodul darf, bezogen auf eine
Temperatur von 20°C bei 95% der Proben, bzw. der untersuchten Punkte, nicht unter 3000 MPa liegen.

Von den Werten des Elastizititsmoduls, welche nach 90 Tagen der Fertigstellung mittels Falling-Weight
Deflectometer — FWD gemessen werden, darf, bezogen auf eine Temperatur von 20°C, das 15. Perzentil den
Wert von 3,0 GPa nicht unterschreiten. Bei Werten des Elastizititsmoduls (15. Perzentil) zwischen 1,5 und 3,0
GPa erfolgt bei der Tragschicht eine Kiirzung von:

Abzug in % = = 10s + 5s°
wo s die Abweichung zwischen 3 GPa und dem Wert des 15. Perzentil vom Elastizititsmodul des homogenen
Bereiches (auf den sich der Wert bezieht) in GPa ist.
Bei Werten des Elastizititsmoduls unter 1,5 GPa hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht
abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der
Verkehrsfldchen.
Alternativ kann die Bauleitung die Durchfithrung von Ausgleichsmafnahmen fiir die entstandenen Méngel
veranlassen, welche es erlauben, die Gebrauchstauglichkeit der Tragschicht nach Vorgaben des Projektes zu
erreichen.
Fiir den Fall, dass keine FWD Untersuchungen durchgefiihrt werden, kann die Abnahme der Arbeiten oder
eventuelle Berechnungen der Abziige, auch mit Bezugnahme auf den an den Probenkdrpern durch indirekte
Zugpriifung ermittelten Steifheitsmodul (UNI EN 12697-26) erfolgen. Hierbei miissen dieselben Kriterien wie
fiir den Elastizitismodul Anwendung finden.
Integrierend zu den vorhergehenden Kontrollen kénnen Messungen mittels leichter dynamischer Lastplatte
(dynamic plate-load test) durchgefiihrt werden. Der dynamische Modul E,q darf nach der Verfestigung in
90% der untersuchten Punkte nicht unter 70 MPa liegen. Die Messungen des dynamischen Moduls werden mit
einer Referenztemperatur (25°C) korrigiert. Bei positiv abweichender Temperatur werden die Messungen pro
°C um 1% nach Oben, bei negativ abweichenden Temperaturen um denselben Faktor nach Unten korrigiert.
Das verwendete Geridt muss mit einem Fallgewicht von 10 kg, einer generierten Einschlagkraft von 7,07 kN
und einer Impulsdauer auf einer Platte mit 300 mm Durchmesser von 18 ms versehen sein. Die Priifungen der
Deformationen werden mittels drei aufeinanderfolgenden Schligen durchgefiihrt und der resultierende
Mittelwert des dynamischen Moduls wird, bei bekanntem aufgebrachten Druck, automatisch vom Gerit
berechnet. Vor diesen drei Messschldgen miissen drei Schlige durchgefiihrt werden, um einen guten Kontakt
der Platte mit dem Untergrund zu gewihrleisten. Die Auflageplatte muss auf einem mdoglichst horizontalen,
ebenen Untergrund liegen, welcher eventuell noch mittels gleichkdrnigen Sands nivelliert wird. Sofern der
Kontakt mit dem Untergrund nicht optimal, oder die Neigung des Untergrundes zu groB ist (iiber 6%), konnen
Verschiebungen auftreten, welche die Messergebnisse verfilschen.
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Artikel 7
TRAGSCHICHT MIT STRASSENBAUBITUMEN

Die Tragschichten aus HeiBasphalt mit StraBenbaubitumen bestehen aus, nach Gewicht oder RaummaR
dosierten, natiirlichen Gesteinskdrnungen, Stralenbaubitumen, Zusidtzen und eventuell Ausbauasphalt
(Frasmaterial). Die verwendeten Mischungen miissen der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baumaterialien
entsprechen. Fiir jede Lieferung ist eine CE Zertifizierung, im Sinne der Anlage ZA der europiisch
harmonisierten UNI EN Norm 13108-1, beizulegen.

A) BESTANDTEILE UND ANFORDERUNGEN

1) Gesteinskornung

Die Gesteinskornung bildet den festen Bestanteil des im HeiBmischverfahren hergestellten bitumindsen
Mischgutes. Sie besteht aus einem Gemisch aus groben und feinen Gesteinskornungen und aus
Produktionsfiiller in Form von Feinanteilen oder Fremdfiiller. Die grobe und die feine Gesteinskérnung
entsteht durch die Aufbereitung natiirlicher Gesteine (Fels, natiirliche Lockergesteine mit abgerundeten oder
scharfen Kanten).

Die verwendete Gesteinskornung Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen sein. Bei jeder
Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm
UNI EN 13043, angebracht sein. Die technischen Eigenschaften der Gesteinskdrnung und das Verfahren der
Bescheinigung miissen dem Dekret des Ministers fiir Infrastrukturen und des Transportwesens vom 16.
November 2009 entsprechen.

Die grobe Gesteinskornung wird mit den Sieboffnungen des Grundsiebsatzes und des Ergidnzungssiebsatzes 2
nach UNI EN 13043 bezeichnet.

Die grobe Gesteinskornung darf aus unterschiedlichen Vorkommen stammen und unterschiedliche
petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ die Voraussetzungen nach Tabelle A.1 erfiillt
werden.

Tabelle A.1

GROBE GESTEINSKORNUNG
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Kategorie
Widerstand gegen Zertriimmerung (Los Angeles) | UNI EN 1097-2 LA % <30 LAj3
Anteil an gebrochenen Kérnern UNI EN 933-5 C % >70 Cron
GroBtkorn UNI EN 933-1 D mm 40 -
Durchgang bei Sieboffnung 0.063 mm UNI EN 933-1 f % <1 f)
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel UNI EN 1367-1 F % <1 F,
Plattigkeitskennzahl UNI EN 933-3 FI % <30 Fl3
Wasseraufnahme UNI EN 1097-6 | WA, % <1,5 WA,2

Die feine Gesteinskornung ist nach UNI EN 13043 zu kennzeichnen. Zur Anpassung an die gegenwirtig in
Italien lieferbaren feinen Gesteinskdrnungen, ist auch die Verwendung von Gesteinkdrnungen einer einzigen
Korngruppe mit Grofitkorn 4 mm (Dmax=4 mm) zulidssig.

Die feine Gesteinskornung darf aus unterschiedlichen Vorkommen stammen und unterschiedliche
petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ die Voraussetzungen nach Tabelle A.2 erfiillt

sind.

Tabelle A.2

FEINE GESTEINSKORNUNG
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Kategorie
Sanddquivalent UNI EN 933-8 ES % >70 -
Masse des von Brechsand stammenden Granulats % >50 -
Durchgang bei Sieboffnung 0.063 mm UNI EN 933-1 f % <2 f,
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Der Fiiller, als vorwiegend bei Sieb6ffnung 0,063 mm durchgehende Korngruppe, besteht aus dem Feinanteil
der Gesteinskornungen (Eigenfiiller) oder aus Gesteinsmehl, vorzugsweise Kalkgestein, Zement, geloschtem
Kalk, hydraulischem Kalk, Asphaltpulver oder Flugasche (Fremdfiiller).

Fiir die KorngroBenverteilung der Fiiller gilt UNI EN 13043.

Fiiller fiir Binderschichten miissen die Voraussetzungen nach -Tabelle A.3- erfiillen.

Tabelle A.3

FULLER

Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Maf3einheit Sollwerte Kategorie
Plastizititsbeiwert UNI CEN ISO/TS 1P N.P. -

17892-12
Hohlraumgehalt an trocken verdichtetem Fiiller UNI EN 1097-4 v % 30-45 \ o
nach Rigden
Erweichungspunkterh6hung durch Fiiller/Bitumen
(Verhiltis Filler/Bitumen - 1.5) UNIENT3I79-T | Aves % - ArenB/16

Der Bauleiter iiberpriift anhand der Kennwerte ob die Gesteinskornungen die Anforderungen gemif3 Tabellen
Al, A2 und A3 erfiillen, die in der Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Gesteinkornungsproduzenten
enthalten sind. Die Bescheinigung, welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserkldarung (DoP) enthalten
muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberpriifen.

Fiir die nicht in der Leistungserkldrung ausgewiesenen Eigenschaften kann der Bauleiter die Zertifizierung
dieser Proben durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die Priifanstalt fiir
Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

2) Ausbauasphalt

Unter Ausbauasphalt (recycliertes Frasmaterial) versteht man das bitumindse Mischgut, welches aus Schollen
der mit herkommlichen Mitteln aufgebrochenen Asphaltschichten gewonnen, und in Brechanlagen aufbereitet
wird. Oder das auf den Baustellen im Kaltverfahren mit geeigneten Vorrichtungen gewonnene Frasgut (daher
der Name Frasmaterial).

Der Ausbauasphalt, der gemidl UNI EN 13108-8 qualifiziert werden muss, kann aus der Abtragung einer
beliebigen bitumindsen Schicht stammen, muss aber in jedem Fall grobe und feine Gesteinskornung enthalten,
die den in den Tabellen A.1 und A.2 geforderten Eigenschaften fiir Gesteinskérnungen in Erstanwendung
entsprechen. Vor dem Gebrauch muss der recyclierte Ausbauasphalt zur Aussortierung des Uberkorns (zu
grofle Zuschlagskorner, Klumpen, Absplitterungen, usw.) bis zur fiir die Mischung zugelassenen oberen
Stiickgrofle Dmax, ausgesiebt werden.

Im Asphaltmischgut fiir herkmmliche Tragschichten ist ein Gehalt von Ausbauasphalt (Recyclingasphalt) von
hochstens 40% in Anteilen des Gesamtgewichts des Korngemisches zulissig.

Der Gehalt an Ausbauasphalt in Gewichtsanteilen und miissen verbindlich im Mischgutansatz (mix design),
den der Auftragnehmer dem Bauleiter vor Beginn der Arbeiten vorzuschlagen hat, angegeben werden.

3) Bindemittel

Das Bindemittel muss aus durch destillative Fraktionierung von Erdél gewonnenem Strafenbaubitumen
bestehen. Je nach Lage und dufleren Bedingungen wird Bitumen der Penetrationsklassen 50/70 oder 70/100
nach UNI EN 12591 verwendet. Bei hohen Temperaturen ist die Verwendung von Bitumen der Klasse 50/70
vorzuziehen. Das Bitumen muss nach der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen sein. Bei
jeder Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis der harmonisierten Norm UNI EN
14023, angebracht sein. Die geforderten Eigenschaften des Bitumens und die anzuwendenden Priifverfahren
sind in Tabelle A.4 angefiihrt.
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Tabelle A.4

BITUMEN Typ 50/70 Typ 70/100
Eigenschaften Bezugsnorm Maj3einheit Sollwerte Sollwerte
Penetration bei 25°C UNI EN1426 0,lmm 50-70 70 - 100
Erweichungspunkt UNI EN1427 °C 46-54 43 -51
Brechpunkt (FraaR) UNI EN12593 °C <-8 <-10
Loslichkeit UNI EN12592 % >99 >99
Werte nach RTFOT (163°C) UNI EN12607-1
Masseninderung UNI EN12607-1 % <0,5 <0,8
Verbleibende Penetration bei 25°C UNI EN1426 % > 50 > 46
Erweichungspunkt UNI EN1427 °C > 48 >45
Anstieg des Erweichungspunktes UNI EN1427 °C <11 <11

Der Bauleiter tiberpriift anhand der Kennwerte ob das Bitumen die Anforderungen gemif} Tabelle A4, die in
der Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Herstellers des Bitumens enthalten sind, erfiillt. Die
Bescheinigung, welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserklarung (DoP) enthalten muss, sind dem
Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

4) Zusatzmittel

Zusatzmittel sind natiirliche oder kiinstliche Stoffe, die den Gesteinskdrnungen oder dem Bitumen beigegeben
werden, um die Eigenschaften des Mischgutes zu verbessern. Sie werden fiir verschiedene Zwecke, wie zum
Beispiel zur Verringerung der Wasserempfindlichkeit, Verbesserung der Verarbeitbarkeit unter schwierigen
Einbauverhiltnissen, Auffrischung des gealterten Bitumens im Ausbauasphalt, zur strukturellen Verfestigung,
verwendet.

Zur Verringerung der Wasserempfindlichkeit miissen dem Mischgut Zusatzmittel (Haftvermittler und/oder
spezielle Fiiller) beigegeben werden, welche die Haftung zwischen Bitumen und Gesteinskdrnung verbessern.
Menge und Typ des Zusatzmittels miissen im Mischgutansatz und den dazu gehorenden Priifzertifikaten
angegeben werden; sie konnen je nach Einbauverhiltnisse, Art der Gesteinskdrnung und Eigenschaften des
Mittels verschieden sein. Art und Menge des Zusatzmittels miissen so gewihlt werden, dass der
Wasserempfindlichkeitswiderstand der Mischung nach Tabellen A6 und A.7 gewihrleistet ist.

Die Anwendung von Ausbauasphalt (Friasmaterial) kann auch bei Einhaltung der unter Punkt A2
vorgeschriebenen Einschriankung, zu einer Versteifung des Mastix fithren und somit eine zu hohe Steifigkeit
des Mischgutes zur Folge haben. Diese wird durch das Schmelzen vom Altbitumen verursacht, dass in einem
unterschiedlichen Anteil im Neuen Fiiller-Bitumen Mastix aufgenommen wird.

Zur Wiederherstellung der Viskositidt des Mastixes, konnen Zusatzstoffe (Fluxmittel, Regenerierungsmittel,
usw.) unterschiedlicher Art und Natur eingesetzt werden.

Da Typ und Anwendung den alten Bindemittelanteil reaktivieren, muss die Menge im Labor, unter
Beriicksichtigung der mechanischen (Indirekte Zugfestigkeit und Steitheitsmodul) und volumetrischen
Eigenschaften des bitumindsen Mischgutes, bestimmt werden. Die Wahl des Zusatzstoffes, das technische
Datenblatt, der Einfluss der Menge auf die mechanischen und volumetrischen Eigenschaften des Mischgutes,
miissen im Mischgutansatz und den dazu gehorenden Priifzertifikaten angegeben werden. Die Zusatzmittel
miissen mit geeigneten Geriten zugefiigt werden, damit eine genaue Dosierung und eine gleichméiBige
Auflosung im Bindemittel gewéhrleistet wird. Der Produzent muss einen Nachweis, welches die Eignung der
eingesetzten Zusatzstoffe, fiir den spezifischen Gebrauch aufzeigt, erbringen.

Der Produzent muss einen Nachweis erbringen, der die Eignung der eingesetzten Zusatzstoffe fiir den
spezifischen Gebrauch aufzeigt.

Als Alternative zu regenerierenden und/oder fluxierenden Zusatzmitteln konnen von Produzenten oder
Lieferanten speziell zusammengestellte Bitumen (spezifisch fiir das Recycling von Ausbauasphalt), fiir
denselben Zweck verwendet werden.

5) Mischgut

Das verwendete Mischgut muss nach der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen sein. Bei
jeder Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten
Norm UNI EN 13108-1, angebracht sein. Der Mischguthersteller muss die Zusammensetzung (target
composition) der eingesetzten Mischungen bestimmen und erklédren.
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Die Mineralstoffmischung zur Herstellung bitumindser Tragschichten, muss im in Tabelle A.5 angefiihrten
Durchgangsbereich liegen. Fiir den Bindemittelgehalt bezogen auf das Gewicht des Mineralstoffgemisches,
gelten ebenfalls die Grenzwerte laut Tabelle A.5

Tabelle A.5

TRAGSCHICHT AC 32 - SIEBKURVE
Siebsatz ISO mm % Durchgang
Priifsieb 63 100
Priifsieb 32 90 — 100
Priifsieb 20 69 — 82
Priifsieb 8 45-56
Priifsieb 2 21-31
Priifsieb 0.5 10-17
Priifsieb 0.25 6-12
Priifsieb 0.063 4-7
Bitumengehalt in % 43-53

Der tatsdchliche Bindemittelbedarf kann mittels Eignungspriifung mit dem Gyrator-Verfahren (Priifverfahren
nach UNI EN 12697-31) bestimmt werden.

Davon abweichend, wenn es nicht moglich ist das Gyrator Verfahren anzuwenden, kann die Eignungspriifung
nach der Marshall-Methode (Priifverfahren nach UNI EN 12697-34) erfolgen.

Die geforderten Kennwerte der Idealmischung fiir die bitumindse Tragschicht gehen aus den Tabellen A.6
(Gyrator) und A.7 (nach Marshall) hervor.

\ Tabelle A.6

PRUFUNG AN MIT DEM GYRATOR VERDICHTETEN PROBEKORPERN

Eigenschaften Norm | Symbol | Mafeinheit | Sollwerte | Kategorie
Priifbedingungen
Externer Umdrehungswinkel 1.25°+£0.02
Umdrehungsgeschwindigkeit Umdreh. /min 30
Vertikaler Druck kPa 600
Durchmesser des Probekorpers mm 150
Hohlraumgehalt bei 10 Umdrehungen UNIEN 12697 - 8 v % 9-14 V10Giing
Hohlraumgehalt bei 100 Umdrehungen (*) UNI EN 12697 - 8 \ % 3-6 Vinin3.0— Vinaxe
Hohlraumgehalt bei 180 Umdrehungen UNI EN 12697 - 8 \ % >2
Wasserempfindlichkeit UNIEN 12697 -12 | ITSR % > 90 ITSRy
Indirekte Zugfestigkeit bei 25°C () UNIEN 12697 - 23 ITS MPa 0,95 — 1,65
Indirekter Zugfestigkeitsbeiwert® bei 25°C (%) CTI MPa >70

(*) Die Raumdichte bei 100 Umdrehungen wird in der Folge mit Dg bezeichnet

(*) An Priifkorpern bei 100 Umdrehungen am Gyrator-Verdichter

Tabelle A.7

PRUFUNG AN MIT DEM MARSHALL-GERAT VERDICHTETEN PROBEKORPERN

Eigenschaften Norm | Symbol | Mafeinheit | Sollwerte | Kategorie
Verdichtung 75 Schliige x Seite

Marshall-Stabilitit UNI EN 12697 - 34 Shin kN 10 Smin10
Marshall-Quotient Quin kN/mm 3-45 Quin3
Hohlraumgehalt () UNIEN 12697 -8 \4 % 3-6 Vinin3.0— Vinaxe
Wasserempfindlichkeit UNIEN 12697 - 12 ITSR % > 90 ITSRog
Indirekte Zugfestigkeit bei 25 °C UNIEN 12697 - 23 ITS MPa 0,95 — 1,65
Relative indirekte Zugfestigkeit bei 25 °C CTI MPa >70
(*) Die Raumdichte nach Marshall wird in der Folge mit Dy bezeichnet

3 Indirekter Zugfestigkeitsbeiwert CTI = (1/2) DRt/Dc
wo D = Durchmesser des Priifkorpers in mm, Dc = Bruchdehnung, Rt = Indirekte Zugfestigkeit
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B) ZULASSUNG DES MISCHGUTES

Der Bauleiter iiberpriift ob das Mischgut die Anforderungen erfiillt, anhand der Kennwerte, die in der
Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Mischgutherstellers enthalten sind. Die Bescheinigung, welche das
CE - Kennzeichen und die Leistungserkldrung (DoP) enthalten muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage
vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben. Auf Anfrage des Bauleiters miissen auBerdem die Registrierungen der
werkseigenen Produktionskontrollen der letzten 3 Monate vorgewiesen werden. Die Priithdufigkeit fiir die
Produktionskontrolle muss dem Kontrollstandard Z entsprechen. Fiir die nicht in der Leistungserkldrung
enthaltenen Eigenschaften wird der Bauleiter die Zertifizierung dieser Proben durch eine Priifanstalt nach
Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die Priifanstalt fiir Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-
Siidtirol anordnen. Fiir die Anforderungen nach UNI EN 13108-1 sind die Baustoffe sowohl anhand von
Erstpriifungen (ITT) als auch anhand der werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), wie in der besagten Norm
UNI EN 13043 Teile 20 und 21 angegeben, zu klassifizieren. Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene
Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu priifen. Die Annahmepriifungen kdnnen
sowohl auf losem Mischgut, das beim Einbau entnommen wird, als auch auf vor Ort entnommenen Bohrkernen
erfolgen.

C) AUFBEREITUNG DES MISCHGUTES

Das Mischgut muss in stationdren, automatisierten Aufbereitungsanlagen angemessener Leistung hergestellt
werden. Die Anlagen miissen laufend gewartet und in einwandfreiem Betriebszustand erhalten werden.

Bei der Mischguterzeugung darf die Nutzleistungsfdahigkeit der Anlagen nicht iiberschritten werden; damit
wird gewihrleistet, dass die Bestandteile des Mischgutes einwandfrei getrocknet, gesiebt und gleichformig
erhitzt werden und dass somit eine genaue Siebung und Zuteilung der Gesteinkdrnungen auf die einzelnen
Korngruppen stattfinden. Es diirfen auch kontinuierlich arbeitende Aufbereitungsanlagen (beispielsweise
Trommelmischer) verwendet werden, sofern die Dosierung der Bestandteile nach Gewicht erfolgt. Mess- und
Dosiergerite miissen laufend tiberpriift und geeicht werden.

Das in der Anlage hergestellte Mischgut muss gleichbleibende Eigenschaften aufweisen, dessen Kennwerte
jenen des aufgrund der Eignungspriifung genehmigten Mischgutansatzes entsprechen miissen.

Wihrend der gesamten Aufbereitung muss das Bitumen die geforderte Temperatur und eine gleichméBige
Viskositét beibehalten; Bitumen und Zusatzmittel miissen in der Anlage genau dosiert werden.

Das Lager fiir die Gesteinskornungen muss sorgfiltig vorbereitet werden, an der Oberflidche sind Lehm oder
Wasseransammlungen zu beseitigen, um eine Verunreinigung der gelagerten Gesteinskornungen zu
vermeiden. Die verschiedenen Kornklassen miissen getrennt gelagert werden; die Beschickung der
Vordosiereinrichtung hat mit groBBter Sorgfalt zu erfolgen.

Das Lager vom aufbereiteten und vorgesiebten Ausbauasphalt muss iiberdeckt sein. Vor der Erhitzung darf der
Ausbauasphalt einen Feuchtigkeitsgehalt von hochstens 4% aufweisen. Bei hoherem Feuchtigkeitsgehalt ist
die Verwendung des Friasmaterials im Mischgut einzustellen.

Die Mischzeit hingt von den technischen Eigenschaften der Anlage ab und muss so gewihlt werden, dass die
Gesteinskornung vollstindig und gleichmifBig mit Bindemittel umhiillt wird.

Der Feuchtigkeitsgehalt der Gesteinkérnung darf am Ausgang des Trockners nicht mehr als 0,25% in
Gewichtsanteilen betragen.

Beim Mischvorgang muss die Temperatur der Zuschlagstoffe zwischen 150°C und 170°C, jene des Bitumens,
je nach Klasse, zwischen 150°C und 160°C liegen.

Die Trockner, Heizvorrichtungen und UbergabegefiBe der Anlagen miissen zur Uberwachung der Temperatur
mit einwandfrei funktionierenden und regelmiBig geeichten Thermometern ausgestattet sein.

D) VORBEREITUNG DER EINBAUFLACHEN

Vor dem Einbau der bitumindsen Tragschicht muss die Auflageflidche sorgfiltig vorbereitet werden, damit die
einwandfreie Haftung zwischen den Schichten gewihrleistet ist; hierzu wird die Auflage gesdubert und je nach
Verwendung dosierte Bitumenemulsionen mit bestimmten Eigenschaften aufgespriiht. Je nachdem ob die
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Unterlage aus einer ungebundenen Tragschicht oder aus bitumindsem Mischgut besteht, wird eine Haftbriicke
oder eine Haftschicht aufgetragen.

Unter Haftbriicke versteht man eine Diinnschicht aus Bitumenemulsion mit langsamer Brechzeit und niedriger
Viskositit, die iiber einer ungebundenen Schicht, vor den Asphaltierungsarbeiten aufgetragen wird. Mit dieser
Behandlung sollen die Hohlrdume der nicht gebundenen Tragschicht gefiillt, dessen Oberfliche verfestigt und
gleichzeitig eine bessere Haftung der dartiberliegenden Schicht aus bituminosem Mischgut gewihrleistet
werden.

Zu verwenden ist eine Bitumenemulsion mit langer Brechzeit und einem Bitumengehalt von 55%
(Bezeichnung nach UNI EN 13808: C55B4), dessen Kennwerte in -Tabelle D.1 angefiihrt sind. Die
Mindestmenge des wirksamen Bindemittels muss 1,0 kg/m? betragen.

Vor dem Aufsprithen der Emulsion ist auf eine ausreichende Feuchtigkeit der Verlegefldche zu achten und
diese ggf. anzufeuchten, wobei jedoch Staunésse und Pfiitzenbildung zu vermeiden sind.

Bei hydraulisch gebundenen Tragschichten, mit Kalk und Zement oder mit Zement- und Bitumenemulsion
stabilisierten Tragschichten und kaltrecycelten Tragschichten ist die zum Schutz der Schicht aufgespriihte
Emulsion bereits eine Verankerungsschicht fiir die dariiberliegende Schicht. Gibt es Bereiche, in denen die
Emulsion durch die Bewegung von Baustellenfahrzeugen entfernt wurde, muss sie auf Kosten des
Auftragnehmers wieder eingebaut werden, bevor die dariiber liegende Schicht verlegt wird.

Tabelle D.1

BITUMENEMULSION C55B 4

Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Klasse
Polaritit UNIEN 1430 - % Positiv 2
Wassergehalt UNIEN 1428 w % 45+/-1 -
Bitumengehalt UNIEN 1428 - % 55+/-1 4
Gehalt an Bindemittel (Bitumen + Fluxmittel) | UNI EN 1431 r % >53 4
Gehalt an Fluxmittel UNIEN 1431 o % <3 -
Sedimentation nach 7 Tagen UNI EN 12847 ST % <10 3
Brechwert UNI EN 12850 BV 110 - 195 4
Riickstandsbindemittel nach Abdestillation UNIEN1431

Penetration bei 25 °C UNI EN1426 - 0,Imm <100 -
Erweichungspunkt UNI EN1427 - °C >40 -

Unter Haftschicht versteht man eine, auf eine bestehende Asphaltschicht und vor Einbau der dariiber liegenden
Schicht aufgespriihte Bitumenemulsionsschicht zur Verbesserung der Haftung zwischen den Schichten und zur
Verhinderung von Ablésungen und Gleiterscheinungen.

Fiir Haftschichten sind kationische Emulsionen mit kurzer Brechzeit und einem Riickstand an Bitumen von
55% (Bezeichnung nach UNI EN 13808: C 55B3) zu verwenden; die vorgeschriebenen Kennwerte sind Tabelle
D.2 zu entnehmen.

Tabelle D.2

BITUMENEMULSION C 55 B3

Eigenschaften Bezugsnormen Symbol MafSeinheit Sollwerte Kategorie
Wassergehalt UNIEN 1428 w % 45+/-1 -
Bitumengehalt UNI EN 1431 r % > 53 5
Sedimentation nach 7 Tagen UNIEN 12847 ST % <10 3
Brechwert UNI EN 12850 BV 70— 155 3
Riickstandsbindemittel nach Abdestillation

Penetration bei 25 °C UNI EN1426 - 0,Imm <100 3
Erweichungspunkt UNI EN1427 - °C > 35 8

Die Menge der aufzuspriihenden Emulsion hiéngt davon ab, ob es sich um den Einbau eines neuen
Straenoberbaus oder um Instandhaltungsarbeiten handelt.

Zwischen 2-lagigen Tragschichten muss die Haftschicht eine wirksame Bindemittelmenge von 0.30 kg/m?
aufweisen, beim Einbau einer Ausgleichsschicht auf einer bestehenden bitumindsen Schicht eine solche von
0.35 kg/m?und beim Einbau auf einer gefriisten Asphaltoberfliche eine solche von 0,40 kg/m?2.
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Stéarker verdiinnte, kationische Bitumenemulsionen diirfen unter der Vorraussetzung verwendet werden, dass
die relevanten Qualitidtsmerkmale des Restbitumens und die Restbitumenmenge gleichbleiben.

Damit die Baumaschinen die Haftschicht befahren konnen, ist die frisch aufgespriihte Haftschicht mit Splitt,
Sand oder Fiiller zu bestreuen. Korner, die nicht perfekt in der Haftschicht verankert sind, miissen mit einer
motorisierten Kehrmaschine entfernt werden, bevor die dariiberliegende Schicht aus HeiBasphalt eingebaut
wird.

Der Bauleiter iiberpriift anhand der Kennwerte ob die Bitumenemulsion die Anforderungen, die in der
Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Herstellers der Emulsion enthalten sind, erfiillt. Die Bescheinigung,
welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserkldrung (DoP) enthalten muss, sind dem Bauleiter
mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

Fiir die nicht in der Leistungserklidrung ausgewiesenen Eigenschaften, kann der Bauleiter die Zertifizierung
dieser Proben durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 d.h. durch die Priifanstalt fiir
Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

E) EINBAU

Zum Einbau der Tragschicht sind leistungsfiahige StraBenfertiger mit automatischer Nivelliereinrichtung
einzusetzen.

Die mit dem StraBenfertiger hergestellten Schichten miissen einwandfrei profiliert sein und diirfen keine
Kiesnester, Risse oder auf die Aussonderung der groben Gesteinskdrnung zuriickzufiihrenden Mingel
aufweisen.

Beim Einbau ist mit groiter Sorgfalt auf eine fachgerechte Ausbildung der Langsnihte zu achten, was am
besten mit dem Einbau in rascher Folge angrenzender Bahnen erreicht wird.

Sollte dies nicht moglich sein, muss der Rand der bereits eingebauten Bahn mit derselben Bitumenemulsion
bespriiht werden, die fiir die Haftschicht verwendet wurde, damit die gute Haftung der angrenzenden Bahn
gewihrleistet ist.

Abgebrockelte oder abgerundete Ridnder sind mit einem geeigneten Gerét gerade zu schneiden.

Die bei Arbeitsunterbrechungen entstehenden Querridnder miissen bei Wiederaufnahme des Einbaus gerade
abgekantet werden; der Bereich mit unzureichender Dicke ist auszubauen.

Der Transport des bitumindsen Mischgutes muss mit geeigneten Fahrzeugen in ausreichender Anzahl erfolgen,
um die Baustelle regelmifig und kontinuierlich zu versorgen, damit die Verlegearbeiten durch den
Stralenfertiger nicht unterbrochen werden. Es sollten vorzugsweise Fahrzeuge mit isolierten Behiltern
verwendet werden, insbesondere wenn liangere Transportzeiten vorgesehen sind. Die Transportmittel miissen
sauber, frei von verunreinigendem Material und mit geeigneten Abdeckungen versehen sein, um die gesamte
transportierte Masse vor Wirmeverlust, Regen und Wind zu schiitzen.

Bei der Beschickung des Straflenfertigers darf die Temperatur des bitumindsen Mischgutes nicht unter 140°C
liegen.

Der Einbau der Tragschicht muss unterbrochen werden, wenn die Temperatur der Auflagefliche (Planum)
unter 5°C® liegt und wenn allgemeine Witterungsbedingungen (Regen, Schnee, usw.) eine fachgerechte
Durchfiihrung der Arbeiten beeintrichtigen. Mangelhafte Teile sind unverziiglich zu Lasten des
Auftragnehmers abzutragen und neu einzubauen.

Die Verdichtung der bitumindsen Tragschicht erfolgt unmittelbar nach dem Einbau mit dem StraBenfertiger,
zunéchst mittels vibrierender Tandemwalze mit Glattmantel und einem Gewicht von mindestens 120kN, dann
mit Gummiradwalze mit einem Gewicht von mindestens 160 kN und anschlieBend wiederum mit einigen
statischen Ubergiingen der Tandemwalze.

Das Verdichtungsverfahren ist so auszuwéhlen, dass eine moglichst gleichmiBige Verdichtung auf der
gesamten Oberfldche erreicht wird, um die Bildung von Rissen oder Ablosungen der neu eingebauten Schicht
zu verhindern.

Die fertige Schicht muss eine regelméfige und profilgerechte Oberfliche aufweisen.

In fertigen Oberflichen sind Ebenheitsabweichungen, als Stichmasse unter einer 4 m langen in beliebiger
Richtung aufgesetzten Richtlatte, von bis zu 5 mm zuléssig.

5 Wenn es unumgénglich ist, die Tragschicht bei Temperaturen unter 5 °C einzubauen (Fertigstellung dringender Arbeiten, Notwendigkeit
der Wiedererdffnung einer Strale, usw.), wird dringend empfohlen, normale Bindemittel mit hoher Verarbeitbarkeit zu verwenden.
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Das bitumindse Mischgut der Tragschicht darf erst auf die darunter liegende Schicht eingebaut werden,
nachdem der Bauleiter fiir selbe die Einhaltung der im Projekt vorgegebenen Hohenlage, Profil, Dichte und
Tragfahigkeit festgestellt hat.

F) PRUFUNGEN

Fiir die Qualitdtskontrolle des bitumindsen Mischgutes fiir Tragschichten und des fachgerechten Einbaues sind
Laborpriifungen und Feldversuche an den Bestandteilen, am Mischgut und an den aus der Fahrbahndecke
entnommenen Bohrkernen, durchzufiihren.

Der Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen sind in Tabelle F.1 angefiihrt.

Jede Entnahme besteht aus zwei Probekorpern; ein Probekorper wird fiir die Laboruntersuchungen verwendet
der zweite wird fiir Neupriifungen oder nachtrigliche Sonderpriifungen aufbewahrt.

Die Priifungen erfolgen der Priifanstalt der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol oder in einer anderen, vom
Auftraggeber bestimmten Priifanstalt.

Die Bestandteile werden auf die vorgeschriebenen Anforderungen gepriift.

Am Mischgut werden der Bitumengehalt und die Korngruppenverteilung der Gesteinskdrnung festgestellt. An
den nach dem Gyrator-Verfahren verdichteten Probekorpern werden das Bezugsraumdichte Dg (UNI EN
12697-9), der Hohlraumgehalt (UNI EN 12697-8), die indirekte Zugfestigkeit ITS (UNI EN 12697-23) und
die Wasserempfindlichkeit (UNI EN 12697-12) ermittelt.

Nach dem Einbau veranlasst der Bauleiter die Entnahme von Bohrkernen, um die Eigenschaften des
Mischgutes und die Schichtstirken zu priifen.

An den Bohrkernen werden der Bitumengehalt, die Korngruppenverteilung der Gesteinkdrnungen, der Gehalt
an Reaktivierungszusatz, die Raumdichte, der Hohlraumgehalt und die indirekte Zugfestigkeit ITS (UNI EN
12697-23) bestimmt.

Die Schichtdicke wird in Einklang mit der UNI EN 12697-36 bestimmt. Der Messwert ergibt sich als
Mittelwert aus 4 Messungen auf zwei senkrecht zueinander liegenden Durchmessern, die auf dem Bohrkern
beildufig angezeichnet werden. Die Schichtstirke fiir jeden homogenen Einbauabschnitt, ergibt sich als
Mittelwert der Messwerte der entnommenen Bohrkerne. Messungen, die den Sollwert Sson um mehr als 5%
iiberschreiten, werden mit dem um 5% erhohten Sollwert in der Berechnung beriicksichtigt.

Fiir unter dem Sollwert Sson liegende Schichtdicken wird auf dem gesamten homogenen Flachenbereich der
im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzugin % =s+0,2 s2

wo s die wie folgt ermittelte Abweichung in % vom Sollwert Sso ist:

Ssoll - S emessen X M
¢ 0.98%x¥,.,

Swll

Ysoll entspricht dem in der Eignungspriifung angefiihrten Wert (Dg laut Tabelle A.7 bzw. Dy laut Tabelle
A.8); in Ermangelung der Eignungspriifung wird die Bezugsdichte der Gyrator-Priifkdrper aus dem
beim Einbau entnommenen Mischgut als Bezugswert herangezogen.

Ists > 15

muss eine Ausgleichschicht zum Erreichen der Solldicke (nach Auftragen einer Haftschicht) eingebaut werden.

Als Mischgut darf ein fiir Binderschichten oder fiir Deckschichten geeignetes Mischgut verwendet werden,

dessen Dicke auf keinem Fall weniger als 2,0 cm betragen darf. Wenn die auszugleichende Schichtstirke

weniger als 2 cm betrégt, ist der Ausgleich durch Vergroerung der Stéirke der dariiber liegenden Binder und -

Deckschicht herzustellen, oder es muss ein Teil der Tragschicht abgefrist werden bis eine Ausgleichsschicht

von mind. 2 cm eingebaut werden kann.

s =100-

Der Bindemittelgehalt wird in Einklang mit der UNI EN 12697-1 bestimmt. Bei unzureichendem
Bitumengehalt wird auf dem gesamten homogenen Flidchenbereich der im Projekt angegebene Einheitspreis
fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =25 = b?
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wo b: die auf 0,1% gerundete Abweichung von der Toleranz von 0,30% auf den in der Eignungspriifung
angefiihrten Bindemittelgehalt. In Ermangelung der Eignungspriifung wird das Mittel des in Tabelle
A.6 (letzte Zeile) angefiihrten Bereichs als Bezugswert herangezogen.

Die Wasserempfindlichkeit wird in Einklang mit der UNI EN 12697-12 bestimmt. Sinkt der indirekte
Zugfestigkeitswert, bezogen auf den an trockenen Probekorpern ermittelten Wert, nach der vorgeschriebenen
Wasserbehandlung unter 90%, wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im Projekt angegebene
Einheitspreis fiir die Binderschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = 0,5 sa + (0,1 sa) 2

wo sa: an den Probekdrpern ermittelte Abweichungen zwischen 90 und dem prozentuellen Verhiltnis
zwischen der indirekten Zugfestigkeit der nassen und jener der trockenen Probekorper.

Der Hohlraumgehalt wird in Einklang mit der UNI EN 12697-8 bestimmt. Ergeben die Priifungen an den

Bohrkernen einen Hohlraumgehalt von mehr als 7%, wird auf dem gesamten homogenen Fldchenbereich der

im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = 2v + 2v2

WO V: der Mittelwert der an den Bohrkernen ermittelten Abweichungen nach oben vom zuldssigen Wert
(7%). Fiir Stralenabschnitte mit einer Lingsneigung iiber 6% wird der Grenzwert fiir den zuldssigen

Hohlraumgehalt (an Bohrkernen gemessen) auf 8 % erhoht.
Wird an der fertigen Schicht ein Hohlraumgehalt von mehr als 12% festgestellt, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht
abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsfldachen.

Die Verankerung der Tragschicht an eine darunterliegende bitumindse Schicht wird auf den von der
Fahrbahndecke entnommenen Bohrkernen mittels der direkten Scherpriifung nach Leutner (SN 670461)
bestimmt.

Fiir Verbundscherkrifte unter 12 kN, wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt

Abzugin % =t + 0,2 t2

wo t: Mittelwert der an den Bohrkernen ermittelten Abweichungen vom zulédssigen Wert 12 kN.

Wird ein Wert unter 5 kN festgestellt, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht abzutragen
und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsfldchen.

Die indirekte Zugfestigkeit, bestimmt an den Bohrkernen gemifs UNI EN 12697-23, muss zwischen 0,85
und 1,60 MPa liegen.

Weisen die grobkérnigen Gesteinskdrnungen nicht die geforderten Eigenschaften nach Tabelle A.1 auf oder
werden iiberméBiger Bitumengehalt, Abweichungen bei der Marshall-Steifigkeit von den zuldssigen
Grenzwerten, Hohlraumgehalt sowohl fiir vor dem Einbau entnommene Gemischproben als fiir Bohrkerne,
unterhalb des niedrigsten Richtwerts festgestellt, wird der Bauleiter iiber die Annahme des Gemischs und die
anzuwendenden Preisminderungen entscheiden.

Die angefiihrten Abziige sind kumulierbar und schlieen weitere Abziige wegen mangelhaften Bestandteilen,
Abweichungen der Zusammensetzung des gelieferten Mischgutes vom vereinbarten Mischgutansatz und
wegen mangelhaftem Einbau nicht aus, sofern die festgestellten Mingel die einwandfreie Nutzbarkeit der
Verkehrsflidche nicht beeintrichtigen.
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Tabelle F.1

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

STOFFPRUFUNGEN UND UBERWACHUNG DER ANFORDERUNGEN
SCHICHT ART DES ENTNAHMEORT PRUFHAUFIGKEIT ZU PRUFENDE KENNGROSSEN
PRUFKORPERS
Bituminose Grobe Mischanlage Wochentlich oder Laut Tabelle A.1
Tragschicht Gesteinskornung je 2500 m® Einbau
Bituminose Feine Mischanlage Wochentlich oder Laut Tabelle A.2
Tragschicht Gesteinskornung je 2500 m® Einbau
Bituminose Fiiller Mischanlage Wochentlich oder Laut Tabelle A.3
Tragschicht je 2500 m® Einbau
Bitumindse Bitumen Tank Wachentlich oder Laut Tabelle A.4
Tragschicht ie 2500 m® Einbau
Bituminose Unverdichtetes Strallenfertiger Téglich oder je Kennwerte nach Mischgutansatz,
Tragschicht Mischgut 5.000 m? Einbau Wasserempfindlichkeit
Bitumindse Bohrkerne fiir Fahrbahndecke Je 200 m Einbaubahn Solldicke
Tragschicht Schichtdicke
Bitumindse Bohrkerne Fahrbahndecke Je 1000 m Einbaubahn Bitumen-, Siebkurve,
Tragschicht Hohlraumgehalt, indirekte
Zugfestigkeit
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Artikel 8
TRAGSCHICHTEN MIT MODIFIZIERTEM BITUMEN

Die Tragschichten aus HeiBBasphalt mit modifiziertem Bitumen bestehen aus, nach Gewicht oder Raummaf
dosierten, natiirlichen Gesteinskdrnungen, polymermodifiziertem Bitumen, Zusatzmitteln und eventuell
Ausbauasphalt (Frasmaterial).

Die verwendeten Mischungen miissen der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baumaterialien entsprechen. Fiir
jede Lieferung ist eine CE Zertifizierung, im Sinne der Anlage ZA der europdisch harmonisierten UNI EN
Norm 13108-1, beizulegen.

A) BESTANDTEILE UND ANFORDERUNGEN

1) Gesteinskornung

Die Gesteinskornung bildet den festen Bestanteil des im HeiBmischverfahren hergestellten bitumindsen
Mischgutes. Sie besteht aus einem Gemisch aus groben und feinen Gesteinskornungen und aus Fiiller als
Produktionsfiiller in Form von Feinanteilen oder als Fremdfiiller. Die grobe und die feine Gesteinskornung
entstehen durch die Aufbereitung natiirlicher Gesteine (Fels, natiirliche Lockergesteine mit abgerundeten oder
scharfen Kanten). Die verwendete Gesteinskornung Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen
sein. Bei jeder Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis nach Anhang ZA der
harmonisierten Norm UNI EN 13043, angebracht sein.

Die technischen Eigenschaften der Gesteinskornung und das Verfahren der Bescheinigung miissen dem Dekret
des Ministers fiir Infrastrukturen und des Transportwesens vom 16. November 2009 entsprechen.

Die grobe Gesteinskornung wird mit den Sieboffnungen des Grundsiebsatzes und des Ergidnzungssiebsatzes 2
nach UNI EN 13043 bezeichnet.

Die grobe Gesteinskornung darf aus unterschiedlichen Vorkommen stammen und unterschiedliche
petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ die Voraussetzungen nach Tabelle A.1 erfiillt
werden.

Tabelle A.1

GROBE GESTEINSKORNUNG
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Kategorie
Widerstand gegen Zertriimmerung (Los Angeles) | UNI EN 1097-2 LA % <30 LAj3
Anteil an gebrochenen Kérnern UNI EN 933-5 C % >70 Cson
GroBtkorn UNI EN 933-1 D mm 40 -
Durchgang bei Sieboffnung 0.063 mm UNI EN 933-1 f % <1 f)
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel UNI EN 1367-1 F % <1 F,
Plattigkeitskennzahl UNI EN 933-3 FI % <30 Fl3
Wasseraufnahme UNI EN 1097-6 | WA, % <1,5 WA,2

Die feine Gesteinskdrnung ist nach UNI EN 13043 zu kennzeichnen. Zur Anpassung an die gegenwirtig in
Italien lieferbaren feinen Gesteinskérnungen, ist auch die Verwendung von Gesteinskdrnungen einer einzigen
Korngruppe mit Groitkorn 4 mm (Dmax=4 mm) zuldssig. Die feine Gesteinskornung darf aus unterschiedlichen
Vorkommen stammen und unterschiedliche petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ

die Voraussetzungen nach Tabelle A.2 erfiillt sind.

Tabelle A.2

FEINE GESTEINSKORNUNG
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Kategorie
Sanddquivalent UNI EN 933-8 ES % >70 -
Masse des von Brechsand stammenden Granulats % >50 -
Durchgang bei Sieboffnung 0.063 mm UNI EN 933-1 f % <2 fy
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Der Fiiller, als vorwiegend bei Sieb6ffnung 0,063 mm durchgehende Korngruppe, besteht aus dem Feinanteil
der Gesteinskornungen (Eigenfiiller) oder aus Gesteinsmehl, vorzugsweise Kalkgestein, Zement, geloschtem
Kalk, hydraulischem Kalk, Asphaltpulver oder Flugasche (Fremdfiiller).

Fiir die KorngroBenverteilung der Fiiller, bestimmt in Einklang mit der UNI EN 933-10, gilt die Norm UNI
EN 13043. Auflerdem miissen Fiiller die Voraussetzungen nach Tabelle A.3 erfiillen.

Tabelle A.3

FULLER

Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Maf3einheit Sollwerte Kategorie
Plastizititsbeiwert UNI CEN ISO/TS 1P N.P. -

17892-12
Hohlraumgehalt an trocken verdichtetem Fiiller UNI EN 1097-4 v % 30-45 \ o
nach Rigden
Erweichungspunkterh6hung durch Fiiller/Bitumen
(Verhiltis Filler/Bitumen - 1.5) UNIENT3I79-T | Aves % - ArenB/16

Der Bauleiter iiberpriift anhand der Kennwerte ob die Gesteinskornungen die Anforderungen gemif3 Tabellen
Al, A2 und A3 erfiillen, die in der Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Gesteinskornungsproduzenten
enthalten sind. Die Bescheinigung, welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserkldarung (DoP) enthalten
muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberpriifen.

Fiir die nicht in der Leistungserkldrung ausgewiesenen Eigenschaften kann der Bauleiter die Zertifizierung
dieser Proben durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die Priifanstalt fiir
Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

2) Ausbauasphalt

Unter Ausbauasphalt (recycliertes Frismaterial) versteht man das bitumindse Mischgut, welches aus Schollen
der mit herkommlichen Mitteln aufgebrochenen Asphaltschichten gewonnen, und in Brechanlagen aufbereitet
wird. Oder das auf den Baustellen im Kaltverfahren mit geeigneten Vorrichtungen gewonnene Friasgut (daher
der Name Friasmaterial).

Der Ausbauasphalt, der gemil UNI EN 13108-8 qualifiziert werden muss, kann aus der Abtragung einer
beliebigen bitumindsen Schicht stammen, muss aber in jedem Fall grobe und feine Gesteinskornung enthalten,
die den in den Tabellen A.1 und A.2 geforderten Eigenschaften fiir Gesteinskornungen in Erstanwendung
entsprechen. Vor dem Gebrauch muss der recyclierte Ausbauasphalt zur Aussortierung des Uberkorns (zu
groBe Zuschlagskorner, Klumpen, Absplitterungen, usw.) bis zur fiir die Mischung zugelassenen oberen
Stiickgrofle Dmax, ausgesiebt werden.

Im Asphaltmischgut fiir Tragschichten mit modifiziertem Bitumen ist ein Gehalt von Ausbauasphalt
(Recyclingasphalt) von hochstens 25% in Anteilen des Gesamtgewichts des Korngemisches zuléssig.

Der Auftragnehmer kann der Bauleitung die Verwendung einer groB3eren Menge Ausbauasphalt vorschlagen,
sofern ein bitumindses Bindemittel mit einem hoheren Gehalt an Elastomeren Polymeren (SBS) als das
hartmodifizierte Bitumen verwendet wird, um den Mangel an SBS-Polymeren im Bitumen des
Ausbauasphaltes auszugleichen.

Der Gehalt an Ausbauasphalt in Gewichtsanteilen und die Art des zu verwendenden hartmodifizierten
Bitumens miissen verbindlich im Mischgutansatz (mix design), den der Auftragnehmer dem Bauleiter vor
Beginn der Arbeiten vorzuschlagen hat, angegeben werden.

3) Bindemittel

Das beigegebene Bindemittel muss aus polymermodifizierten Bitumen bestehen, d.h. aus einem mit
Elastomeren oder mit Thermoplasten angereicherten Straenbaubitumen, dessen chemische Struktur und
physikalischen und mechanischen Eigenschaften somit veridndert werden.

Das polymermodifizierte Bitumen muss nach der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen sein.
Bei jeder Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformitédtsnachweis der harmonisierten Norm UNI EN
14023, angebracht sein

Die geforderten Eigenschaften des Bitumens und die anzuwendenden Priifverfahren sind in Tabelle A.4
angefiihrt.
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Tabelle A.4

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

POLYMERMODIFIZIERTES BITUMEN PmB 45-80/70
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mapeinheit Sollwerte Klasse
Penetration bei 25°C UNI EN1426 - 0,1Imm 45-80 4
Erweichungspunkt UNI EN1427 - °C =70 4
Brechpunkt (Fraal3) UNI EN12593 - °C <-15 7
Dynam. Viskositit bei 160°C, y =105 UNIEN 13702-1 - Pas >4-10"
Elast. Riickverformung bei 25 °C UNI EN 13398 Rg % >75 2
Thermische Lagers.tabilitiit 3 dbei 180°C UNIEN 13399 ) oC <3 2
Aderung des Erweichungspunktes
Werte nach RTFOT UNIEN12607-1
Verbleibende Penetration bei 25°C UNIEN1426 - % > 65 7
Anstieg des Erweichungspunktes UNI EN1427 - °C <5 2

Der Bauleiter iiberpriift anhand der Kennwerte ob das polymermodifizierte Bitumen die Anforderungen geméaf
Tabelle A4, die in der Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Herstellers des modifizierten Bitumens
enthalten sind, erfiillt. Die Bescheinigung, welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserkldrung (DoP)
enthalten muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

4) Zusatzmittel

Zusatzmittel sind natiirliche oder kiinstliche Stoffe, die den Gesteinskdrnungen oder dem Bitumen beigegeben
werden, um die Eigenschaften des Mischgutes zu verbessern. Sie werden fiir verschiedene Zwecke, wie zum
Beispiel zur Verringerung der Wasserempfindlichkeit, Verbesserung der Verarbeitbarkeit unter schwierigen
Einbauverhiltnissen, Auffrischung des gealterten Bitumens im Ausbauasphalt, zur strukturellen Verfestigung,
verwendet.

Zur Verringerung der Wasserempfindlichkeit miissen dem Mischgut Zusatzmittel (Haftvermittler und/oder
spezielle Fiiller) beigegeben werden, welche die Haftung zwischen Bitumen und Gesteinskdrnung verbessern.
Menge und Typ des Zusatzmittels miissen im Mischgutansatz und den dazu gehdrenden Priifzertifikaten
angegeben werden; sie konnen je nach Einbauverhiltnisse, Art der Gesteinskdrnung und Eigenschaften des
Mittels verschieden sein.

Art und Menge des Zusatzmittels miissen so gewihlt werden, dass der Wasserempfindlichkeitswiderstand der
Mischung nach Tabellen A6 und A.7 gewéhrleistet ist.

Bei der Auswahl der Art des Zusatzmittels, muss dessen Vertriglichkeit mit dem im modifizierten Bitumen
befindenden Polymertyp nachgewiesen werden.

Die Anwendung von Ausbauasphalt (Frismaterial) kann auch bei Einhaltung der unter Punkt A2
vorgeschriebenen Einschrinkung, zu einer Versteifung des Mastix fiihren und somit eine zu hohe Steifigkeit
des Mischgutes zur Folge haben. Diese wird durch das Schmelzen vom Altbitumen verursacht, dass in einem
unterschiedlichen Anteil im Neuen Fiiller-Bitumen Mastix aufgenommen wird.

Zur Wiederherstellung der Viskositit des Mastixes, konnen Zusatzstoffe unterschiedlicher Art und Natur
(Fluxmittel, Regenerierungsmittel, usw.) eingesetzt werden.

Da Typ und Anwendung den alten Bindemittelanteil reaktivieren, muss die Menge im Labor, unter
Beriicksichtigung der mechanischen (Indirekte Zugfestigkeit und Steitheitsmodul) und volumetrischen
Eigenschaften des bitumindsen Mischgutes, bestimmt werden.

Die Wahl des Zusatzstoffes, das technische Datenblatt, der Einfluss der Menge auf die mechanischen und
volumetrischen Eigenschaften des Mischgutes, miissen im Mischgutansatz und den dazu gehorenden
Priifzertifikaten angegeben werden.

Die Zusatzmittel mit geeigneten Geriten zugefiigt werden, damit eine genaue Dosierung und eine gleichméBige
Auflosung im Bindemittel gewéhrleistet wird.

Der Produzent muss einen Nachweis, welches die Eignung der eingesetzten Zusatzstoffe, fiir den spezifischen
Gebrauch aufzeigt, erbringen.

Als Alternative zu regenerierenden und/oder fluxierenden Zusatzmitteln konnen, von Produzenten oder
Lieferanten von modifiziertem Bitumen, speziell zusammengestellte Bitumen (spezifisch fiir das Recycling
von Ausbauasphalt), fiir denselben Zweck verwendet werden.
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5) Mischgut

Das verwendete Mischgut muss nach der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen sein. Bei
jeder Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformitdtsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten
Norm UNI EN 13108-1, angebracht sein.

Der Mischguthersteller muss die Zusammensetzung (target composition) der eingesetzten Mischungen
bestimmen und erkliren.

— Die Mineralstoffmischung und des Ausbauasphaltes zur Herstellung bitumindser Tragschichten,
bestimmt nach UNI EN 12697-2 Norm, muss im It. Tabelle A.5 angefiihrten Durchgangsbereich liegen. Fiir
den Bindemittelgehalt bezogen auf das Gewicht des Mineralstoffgemisches, gelten ebenfalls die Grenzwerte
laut Tabelle A.S.

Tabelle A.5

TRAGSCHICHT AC 32 - SIEBKURVE
Siebsatz ISO mm % Durchgang
Priifsieb 63 100
Priifsieb 32 90 — 100
Priifsieb 20 69 — 82
Priifsieb 8 45 -56
Priifsieb 2 21-31
Priifsieb 0.5 10-17
Priifsieb 0.25 6-12
Priifsieb 0.063 4-7
Bitumengehalt in % 43-53

Der tatsdchliche Bindemittelbedarf kann mittels Eignungspriifung mit dem Gyrator-Verfahren (Priifverfahren
nach UNI EN 12697-31) bestimmt werden.

Davon abweichend, wenn es nicht moglich ist das Gyrator Verfahren anzuwenden, kann die Eignungspriifung
nach der Marshall-Methode (Priifverfahren nach UNI EN 12697-34) erfolgen.

Die geforderten Kennwerte der Idealmischung fiir die bitumindse Tragschicht gehen aus den Tabellen A.6
(Gyrator) und A.7 (nach Marshall) hervor.

\ Tabelle A.6

PRUFUNG AN MIT DEM GYRATOR VERDICHTETEN PROBEKORPERN
Eigenschaften Norm | Symbol | Mafeinheit | Sollwerte | Kategorie
Priifbedingungen
Externer Umdrehungswinkel 1.25° £0.02
Umdrehungsgeschwindigkeit Umdreh. /min 30
Vertikaler Druck kPa 600
Durchmesser des Probekorpers mm 150
Hohlraumgehalt bei 10 Umdrehungen UNI EN 12697 - 8 \ % 9-14 V10Gino
Hohlraumgehalt bei 100 Umdrehungen (*) UNI EN 12697 - 8 \ % 3-6 Vinin3,0— Vinaxe
Hohlraumgehalt bei 180 Umdrehungen UNIEN 12697 - 8 \Y % >2
Wasserempfindlichkeit UNIEN 12697 -12 | ITSR % >90 ITSRgy
Indirekte Zugfestigkeit bei 25°C (**) UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 1,1-1,75
Indirekter Zugfestigkeitsbeiwert’ bei 25°C (%) CTI MPa >80
Steitheitsmodul bei 20°C — 124ms (¥*) [2J6N /I\f}ﬁ r11g26Cg7 - S GPa 55-11 Vinins.s— Vinaxi1
(*) Die Raumdichte bei 100 Umdrehungen wird in der Folge mit Dg bezeichnet
() An Priifkorpern bei 100 Umdrehungen am Gyrator-Verdichter
7 Indirekter Zugfestigkeitsbeiwert CTI = (1/2) DRt/Dc
wo D = Durchmesser des Priifkorpers in mm, Dc = Bruchdehnung, Rt = Indirekte Zugfestigkeit
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Tabelle A.7

PRUFUNG AN MIT DEM MARSHALL-GERAT VERDICHTETEN PROBEKORPERN

Eigenschaften Norm | Symbol | MaBeinheit | Sollwerte | Kategorie
Verdichtung 75 Schldiige x Seite

Marshall-Stabilitit UNIEN 12697 - 34 Smin kN 10 Smin10
Marshall-Quotient Qmin kN/mm 3-45 Qumin3
Hohlraumgehalt () UNIEN 12697 - 8 \' % 3-6 Vininz.0— Vimaxe
Wasserempfindlichkeit UNIEN 12697 - 12| ITSR % > 90 ITSRyo
Indirekte Zugfestigkeit bei 25 °C UNI EN 12697 - 23 ITS MPa 1,1 -1,75
Relative indirekte Zugfestigkeit bei 25 °C CTI MPa >80
(*) Die Raumdichte nach Marshall wird in der Folge mit Dy bezeichnet

B) ZULASSUNG DES MISCHGUTES

Der Bauleiter iiberpriift ob das Mischgut die Anforderungen erfiillt, anhand der Kennwerte, die in der
Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Mischgutherstellers enthalten sind. Die Bescheinigung, welche das
CE - Kennzeichen und die Leistungserkldrung (DoP) enthalten muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage
vor Beginn der Arbeiten zu tibergeben.

Auf Anfrage des Bauleiters miissen aulerdem die Aufzeichnung der werkseigenen Produktionskontrollen der
letzten 3 Monate vorgewiesen werden. Die Priifhdufigkeit fiir die Produktionskontrolle muss dem
Kontrollstandard Z entsprechen. Fiir die nicht in der Leistungserklidrung angefiihrten Eigenschaften, kann der
Bauleiter die Zertifizierung dieser Proben durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder
durch die Priifanstalt fiir Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anordnen. Fiir die Anforderungen
nach UNI EN 13108-1 sind die Baustoffe sowohl anhand von Erstpriifungen (ITT) als auch anhand der
werkseigenen Produktionskontrolle (FPC), wie in der besagten Norm UNI EN 13043 Teile 20 und 21
angegeben, zu klassifizieren.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
priifen. Die Eignungspriifungen kénnen sowohl auf losem Mischgut, das beim Einbau entnommen wird, als
auch auf vor Ort entnommenen Bohrkernen erfolgen.

C) AUFBEREITUNG DES MISCHGUTES

Das Mischgut muss in stationdren, automatisierten Aufbereitungsanlagen angemessener Leistung hergestellt
werden. Die Anlagen miissen laufend gewartet und in einwandfreiem Betriebszustand erhalten werden.

Bei der Mischguterzeugung darf die Nutzleistungsfihigkeit der Anlagen nicht iiberschritten werden; damit
wird gewihrleistet, dass die Bestandteile des Mischgutes einwandfrei getrocknet, gesiebt und gleichformig
erhitzt werden und dass somit eine genaue Siebung und Zuteilung der Gesteinskérnungen auf die einzelnen
Korngruppen stattfinden. Es diirfen auch kontinuierlich arbeitende Aufbereitungsanlagen (beispielsweise
Trommelmischer) verwendet werden, sofern die Dosierung der Bestandteile nach Gewicht erfolgt. Mess- und
Dosiergerite miissen laufend tiberpriift und geeicht werden.

Das in der Anlage hergestellte Mischgut muss gleichbleibende Eigenschaften aufweisen, dessen Kennwerte
jenen des aufgrund der Eignungspriifung genehmigten Mischgutansatzes entsprechen miissen.

Wihrend der gesamten Aufbereitung muss das Bitumen die geforderte Temperatur und eine gleichméBige
Viskositét beibehalten; Bitumen und Zusatzmittel miissen in der Anlage genau dosiert werden.

Das Lager fiir die Gesteinskornungen muss sorgfiltig vorbereitet werden, an der Oberflidche sind Lehm oder
Wasseransammlungen zu beseitigen, um eine Verunreinigung der gelagerten Gesteinskornungen zu
vermeiden. Die verschiedenen Kornklassen miissen getrennt gelagert werden; die Beschickung der
Vordosiereinrichtung hat mit grof3ter Sorgfalt zu erfolgen.

Das Lager vom aufbereiteten und vorgesiebten Ausbauasphalt muss iiberdeckt sein. Vor der Erhitzung darf der
Ausbauasphalt einen Feuchtigkeitsgehalt von hochstens 4% aufweisen. Bei hoherem Feuchtigkeitsgehalt ist
die Verwendung des Friasmaterials im Mischgut einzustellen.

Die Mischzeit hingt von den technischen Eigenschaften der Anlage ab und muss so gewihlt werden, dass die
Gesteinskornung vollstindig und gleichmifig mit Bindemittel umhiillt wird.
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Der Feuchtigkeitsgehalt der Gesteinskornung darf am Ausgang des Trockners nicht mehr als 0,25% in
Gewichtsanteilen betragen.

Beim Mischvorgang muss die Temperatur der Zuschlagstoffe zwischen 160°C und 180°C, jene des Bitumens,
zwischen 160°C und 170°C liegen.

Die Trockner, Heizvorrichtungen und UbergabegefiBe der Anlagen miissen zur Uberwachung der Temperatur
mit einwandfrei funktionierenden und regelméBig geeichten Thermometern ausgestattet sein.

D) VORBEREITUNG DER EINBAUFLACHEN

Vor dem Einbau der bitumindsen Tragschicht muss die Auflageflidche sorgfiltig vorbereitet werden, damit die
einwandfreie Haftung zwischen den Schichten gewihrleistet ist; hierzu werden die Auflageflichen gesdubert
und je nach Verwendung dosierte Bitumenemulsionen mit bestimmten Eigenschaften aufgespriiht. Je nachdem
ob die Unterlage aus einer ungebundenen Tragschicht oder aus bitumindsem Mischgut besteht, wird eine
Haftbriicke oder eine Haftschicht aufgetragen.

Unter Haftbriicke versteht man eine Diinnschicht aus Bitumenemulsion mit langsamer Brechzeit und niedriger
Viskositit, die iiber einer ungebundenen Schicht, vor den Asphaltierungsarbeiten aufgetragen wird. Mit dieser
Behandlung sollen die Hohlrdume der nicht gebundenen Tragschicht gefiillt, dessen Oberfliche verfestigt und
gleichzeitig eine bessere Haftung der dariiberliegenden Schicht aus bituminosem Mischgut gewihrleistet
werden.

Zu verwenden ist eine Bitumenemulsion mit langer Brechzeit und einem Bitumengehalt von 55%
(Bezeichnung nach UNI EN 13808: C55B4), dessen Kennwerte in -Tabelle D.1 angefiihrt sind. Die
Mindestmenge des wirksamen Bindemittels muss 1,0 kg/m? betragen.

Tabelle D.1

BITUMENEMULSION C55B 4

Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Klasse
Polaritit UNIEN 1430 - % Positiv 2
Wassergehalt UNIEN 1428 w % 45+/-1 -
Bitumengehalt UNIEN 1428 - % 55+/-1 4
Gehalt an Bindemittel (Bitumen + Fluxmittel) | UNI EN 1431 r % > 53 4
Gehalt an Fluxmittel UNIEN 1431 o % <3 -
Sedimentation nach 7 Tagen UNI EN 12847 ST % <10 3
Brechwert UNI EN 12850 BV 110 - 195 4
Riickstandsbindemittel nach Abdestillation UNIEN1431

Penetration bei 25 °C UNI EN1426 - 0,Imm <100 -
Erweichungspunkt UNI EN1427 - °C >40 -

Vor dem Aufsprithen der Emulsion ist auf eine ausreichende Feuchtigkeit der Verlegefliche zu achten und
diese ggf. anzufeuchten, wobei jedoch Staunisse und Pfiitzenbildung zu vermeiden sind.

Bei hydraulisch gebundenen Tragschichten, mit Kalk und Zement oder mit Zement- und Bitumenemulsion
stabilisierten Tragschichten und kaltrecycelten Tragschichten ist die zum Schutz der Schicht aufgespriihte
Emulsion bereits eine Verankerungsschicht fiir die dariiberliegende Schicht. Gibt es Bereiche, in denen die
Emulsion durch die Bewegung von Baustellenfahrzeugen entfernt wurde, muss sie auf Kosten des
Auftragnehmers wieder eingebaut werden, bevor die dariiber liegende Schicht verlegt wird.

Unter Haftschicht versteht man eine, auf eine bestehende Asphaltschicht und vor Einbau der dariiber liegenden
Schicht aufgespriihte Bitumenemulsionsschicht zur Verbesserung der Haftung zwischen den Schichten und zur
Verhinderung von Ablosungen und Gleiterscheinungen.

Als Haftschicht wird eine Emulsion aus polymermodifiziertem Bitumen mit einem automatischen
Aufspriithgerit aufgespriiht. Die Verwendung eines heifl aufgespriihten, polymermodifizierten Bindemittels ist
zuléssig, sofern die Bindemittelmenge je Fliacheneinheit unveréndert bleibt.

Damit die Baumaschinen die Haftschicht befahren konnen, ist die frisch aufgespriihte Haftschicht mit Splitt,
Sand, Fiiller oder Kalkmilch zu bestreuen.
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Korner, die nicht perfekt in der Haftschicht verankert sind, miissen mit einer motorisierten Kehrmaschine
entfernt werden, bevor die dariiberliegende Schicht aus Heilasphalt eingebaut wird.

Die Dosierung der Haftschicht und die Menge des Bestreuungsmaterials miissen vom Auftragnehmer so
ausgesucht werden, dass der Verbund zwischen den Schichten gewihrleistet ist. Der Verbund wird auf den von
der Fahrbahndecke entnommenen Bohrkernen nach der Methode des direkten Scherversuches nach Leutner
(SN 670461) gemessen.

Es wird empfohlen, dass die Restbitumenmenge des polymermodifizierten Bitumens der Emulsion oder die
heif aufgespritzte polymermodifizierte Bitumenschicht beim Einbau auf einer gefrdsten Asphaltoberflache
eine wirksame Bindemittelmenge von 0.40 kg/m?, bei Erneuerungsarbeiten (Einbau einer neuen Tragschicht
auf eine bestehende Schicht) eine Menge von 0.35 kg/m? und zwischen 2-lagigen Tragschichten eine Menge
von 0,30 kg/m? aufweisen.

Zu verwenden ist eine kationische Bitumenemulsion mit kurzer Brechzeit und einem polymermodifizierten
Bitumengehalt von 69% (Bezeichnung nach UNI EN 13808: C69BP3), dessen Kennwerte in Tabelle D.2
angefiihrt sind.

Das heifl aufgespriihte, polymermodifizierte Bindemittel muss die gleichen FEigenschaften wie das
Riickstandbindemittel der Haftschicht nach Tabelle D.2 aufweisen.

Tabelle D.2

EMULSION AUS POLYMERMODIFIZIERTEM BITUMEN - C69 BP 3

Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Maj3einheit Sollwerte Klasse
Wassergehalt UNI EN 1428 W % 30+/-1 9
Bitumengehalt UNIEN 1431 r % 67-171 8
Volumenanteil Oldestillat UNI EN 1431 o % 0 -
Sedimentation nach 7 Tagen UNIEN 12847 ST % <10 3
Brechwert UNI EN 13075-1 BV 70— 155 3
Riickstandsbindemittel nach Abdestillation

Penetration bei 25 °C UNI EN1426 - 0,lmm 50-70 3
Erweichungspunkt UNI EN1427 - °C > 65 2
Brechpunkt (nach Fraal}) UNI EN 12593 - °C <-15 -
Elastische Riickstellung bei 25 °C UNI EN 13398 Rg % >175 4

v . - .o UNI EN 13589
Kohision mit Force ductility bei 10°C UNIEN 13703 - J/em? >2.0 6

Der Bauleiter iiberpriift anhand der Kennwerte ob die polymermodifizierte Bitumenemulsion oder das als
Haftschicht verwendete polymermodifizierte Bitumen die Anforderungen, die in der Bescheinigung des CE -
Kennzeichens des Herstellers der Emulsion enthalten sind, erfiillt. Die Bescheinigung, welche das CE -
Kennzeichen und die Leistungserkldrung (DoP) enthalten muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor
Beginn der Arbeiten zu tibergeben.

Fiir die nicht in der Leistungserkldrung ausgewiesenen Eigenschaften, kann der Bauleiter die Zertifizierung
dieser Proben durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 d.h. durch die Priifanstalt fiir
Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

E) EINBAU

Zum Einbau der Tragschicht sind leistungsfahige Straenfertiger mit automatischer Nivelliereinrichtung
einzusetzen.

Die mit dem StraBlenfertiger hergestellten Schichten miissen einwandfrei profiliert sein und diirfen keine
Kiesnester, Risse oder auf die Aussonderung der groben Gesteinskdrnung zuriickzufiihrenden Mingel
aufweisen.

Beim Einbau ist mit groBter Sorgfalt auf eine fachgerechte Ausbildung der Lingsnihte zu achten, was am
besten mit dem Einbau in rascher Folge angrenzender Bahnen erreicht wird.

Sollte dies nicht moglich sein, muss der Rand der bereits eingebauten Bahn mit derselben Bitumenemulsion
bespriiht werden, die fiir die Haftschicht verwendet wurde, damit die gute Haftung der angrenzenden Bahn
gewihrleistet ist.

Abgebrockelte oder abgerundete Rinder sind mit einem geeigneten Gerit gerade zu schneiden.
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Die bei Arbeitsunterbrechungen entstehenden Querridnder miissen bei Wiederaufnahme des Einbaus gerade
abgekantet werden; der Bereich mit unzureichender Dicke ist auszubauen.

Der Transport des bitumindsen Mischgutes muss mit geeigneten Fahrzeugen in ausreichender Anzahl erfolgen,
um die Baustelle regelmifBlig und kontinuierlich zu versorgen, damit die Verlegearbeiten durch den
Stralenfertiger nicht unterbrochen werden. Es sollten vorzugsweise Fahrzeuge mit isolierten Behiltern
verwendet werden, insbesondere wenn ldngere Transportzeiten vorgesehen sind. Die Transportmittel miissen
sauber, frei von verunreinigendem Material und mit geeigneten Abdeckungen versehen sein, um die gesamte
transportierte Masse vor Wiarmeverlust, Regen und Wind zu schiitzen.

Bei der Beschickung des StraBenfertigers darf die Temperatur des bitumindsen Mischgutes nicht unter 150°C
liegen.

Der Einbau der Tragschicht muss unterbrochen werden, wenn die Temperatur der Auflagefliche (Planum)
unter 5°C?  liegt und wenn allgemeine Witterungsbedingungen (Regen, Schnee, usw.) eine fachgerechte
Durchfiihrung der Arbeiten beeintrichtigen. Mangelhafte Teile sind unverziiglich zu Lasten des
Auftragnehmers abzutragen und neu einzubauen.

Die Verdichtung der bitumindsen Tragschicht erfolgt unmittelbar nach dem Einbau mit dem Stra3enfertiger,
zunéchst mittels vibrierender Tandemwalze mit Glattmantel und einem Gewicht von mindestens 120kN, dann
mit Gummiradwalzen mit einem Gewicht von mindestens 160 kN und anschlieBend wiederum mit einigen
statischen Ubergiingen der Tandemwalze und ist ohne Unterbrechungen abzuschlieBen.

Das Verdichtungsverfahren ist so auszuwéhlen, dass eine moglichst gleichmiBige Verdichtung auf der
gesamten Oberfldche erreicht wird, um die Bildung von Rissen oder Ablosungen der neu eingebauten Schicht
zu verhindern.

Die fertige Schicht muss eine regelméfige und profilgerechte Oberfliche aufweisen.

In fertigen Oberflichen sind Ebenheitsabweichungen, als Stichmasse unter einer 4 m langen in beliebiger
Richtung aufgesetzten Richtlatte, von bis zu 5 mm zuléssig.

F) PRUFUNGEN

Fiir die Qualitdtskontrolle des bitumindsen Mischgutes fiir Tragschichten und des fachgerechten Einbaues sind
Laborpriifungen und Feldversuche an den Bestandteilen, am Mischgut und an den aus der Fahrbahndecke
entnommenen Bohrkernen, durchzufiihren.

Der Entnahmeort und die Anzahl der Priifungen sind in Tabelle F.1 angefiihrt.

Jede Entnahme besteht aus zwei Probekorpern; ein Probekorper wird fiir die Laboruntersuchungen verwendet
der zweite wird fiir Neupriifungen oder nachtrigliche Sonderpriifungen aufbewahrt.

Die Priifungen erfolgen der Priifanstalt der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol oder in einer anderen, vom
Auftraggeber bestimmten Priifanstalt.

Die Bestandteile werden auf die vorgeschriebenen Anforderungen gepriift.

Am Mischgut werden der Bitumengehalt und die Korngruppenverteilung der Gesteinskdrnung festgestellt. An
den nach dem Gyrator-Verfahren verdichteten Probekorpern werden die Bezugsraumdichte Dg (UNI EN
12697-9), der Hohlraumgehalt (UNI EN 12697-8), die indirekte Zugfestigkeit ITS (UNI EN 12697-23) und
die Wasserempfindlichkeit (UNI EN 12697-12) gemessen.

Nach dem Einbau veranlasst der Bauleiter die Entnahme von Bohrkernen, um die Eigenschaften des
Mischgutes und die Schichtstirken zu priifen.

An den Bohrkernen werden der Bitumengehalt, der Gehalt an Polymeren SBS am extrahierten Bindemittel, die
Korngruppenverteilung der Gesteinskornungen, die Raumdichte, der Hohlraumgehalt, die Verbundscherkraft
nach Leutner (SN 670461), die indirekte Zugfestigkeit ITS (UNI EN 12697-23) und der komplexe E-Modul
(nach UNI EN 12697-26 Anhang C) bestimmt.

Die Schichtdicke wird in Einklang mit der UNI EN 12697-36 bestimmt. Der Messwert ergibt sich als
Mittelwert aus 4 Messungen auf zwei senkrecht zueinander liegenden Durchmessern, die auf dem Bohrkern
beildufig angezeichnet werden. Die Schichtstirke fiir jeden homogenen Einbauabschnitt, ergibt sich als

8 Wenn es unumginglich ist, die Tragschicht bei Temperaturen unter 5 °C einzubauen (Fertigstellung dringender Arbeiten, Notwendigkeit
der Wiedererdffnung einer Strafle, usw.), wird dringend empfohlen, modifizierte Bindemittel mit hoher Verarbeitbarkeit zu verwenden
(siehe Kapitel 9 der technischen Richtlinien).
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Mittelwert der Messwerte der entnommenen Bohrkerne. Messungen, die den Sollwert Sson um mehr als 5%
iiberschreiten, werden mit dem um 5% erhohten Sollwert in der Berechnung beriicksichtigt.

Fiir unter dem Sollwert Sson liegende Schichtdicken wird auf dem gesamten homogenen Flachenbereich der
im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzugin % =s+0,2 s?

wo s die wie folgt ermittelte Abweichung in % vom Sollwert Sso ist:

Sw” - ngmesxen X M
0.98x Vsoll

S.mll

- Ysoll entspricht dem in der Eignungspriifung angefiihrten Wert (D¢ laut Tabelle A.7 bzw. Dy laut
Tabelle A.8); in Ermangelung der Eignungspriifung wird die Bezugsdichte der Gyrator-Priifkdrper
aus dem beim Einbau entnommenen Mischgut als Bezugswert herangezogen.

- Ists>15

- muss eine Ausgleichschicht zum Erreichen der Solldicke (nach Auftragen einer Haftschicht)

eingebaut werden. Als Mischgut darf ein fiir Binderschichten oder fiir Deckschichten geeignetes Mischgut, das

mit polymermodifiziertem Bindemittel hergestellt ist, verwendet werden. Die Dicke der Ausgleichsschicht darf
auf keinem Fall weniger als 2,0 cm betragen. Wenn die auszugleichende Schichtstirke weniger als 2 cm
betragt, ist der Ausgleich durch VergroBerung der Stirke der dariiber liegenden Binder und -Deckschicht

herzustellen, oder es muss ein Teil der Tragschicht abgefrist werden bis eine Ausgleichsschicht von mind. 2

cm eingebaut werden kann.

s=100-

Der Bindemittelgehalt wird in Einklang mit der UNI EN 12697-1 bestimmt. Bei unzureichendem

Bitumengehalt wird auf dem gesamten homogenen Flidchenbereich der im Projekt angegebene Einheitspreis

fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = 25 +b?

- wo b: die auf 0,1% gerundete Abweichung von der Toleranz von 0,3% auf den in der
Eignungspriifung angefiihrten Bindemittelgehalt. In Ermangelung der Eignungspriifung wird das Mittel
des in Tabelle A.6 (letzte Zeile) angefiihrten Bereichs als Bezugswert herangezogen.

Der Gehalt an SBS-Polymeren wird an dem aus den Kernen extrahierten Bindemittel durch den FT-IR-Test
(Fourier Transform Infra-Red) bestimmt. Der Mindestgehalt an SBS-Polymeren, der sich aus dem FT-IR-Test
ergibt, muss 2,8 % betragen, unabhingig vom Gehalt an Recyclingasphalt, der bei der Herstellung des
Mischguts verwendet wurde.

Die Wasserempfindlichkeit wird in Einklang mit der UNI EN 12697-12 bestimmt. Sinkt der indirekte
Zugfestigkeitswert, bezogen auf den an trockenen Probekorpern ermittelten Wert, nach der
vorgeschriebenen Wasserbehandlung unter 90%, wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich
der im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = 0,5 sa + (0,1 sa) 2

wo sa: an den Probekdrpern ermittelte Abweichungen zwischen 90 und dem perzentuellen Verhiltnis
zwischen der indirekten Zugfestigkeit der nassen und jener der trockenen Probekorper.

Der Hohlraumgehalt wird in Einklang mit der UNI EN 12697-8 bestimmt. Ergeben die Priifungen an den
Bohrkernen einen Hohlraumgehalt von mehr als 7%, wird auf dem gesamten homogenen Fldchenbereich der
im Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % = 2v + 2v?

WO V: der Mittelwert der an den Bohrkernen ermittelten Abweichungen nach oben vom zuldssigen Wert
(7%). Fiir StraBenabschnitte mit einer Langsneigung iiber 6% wird der Grenzwert fiir den zuléssigen
Hohlraumgehalt (an Bohrkernen gemessen) auf 8 % erhoht.

Wird an der fertigen Schicht ein Hohlraumgehalt von mehr als 12% festgestellt, hat der Auftragnehmer auf

eigene Kosten die Tragschicht abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug

bei der Nutzung der Verkehrsfldchen.
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Die Verankerung der Tragschicht an eine darunterliegende bitumindse Schicht wird auf den von der
Fahrbahndecke entnommenen Bohrkernen mittels der direkten Scherpriifung nach Leutner (SN 670461)
bestimmt.

Fiir Verbundscherkrifte unter 12 kN, wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt

Abzugin % =t + 0,2 t2

wo t: Mittelwert der an den Bohrkernen ermittelten Abweichungen vom zulédssigen Wert 12 kN.

Wird ein Wert unter 5 kN festgestellt, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Tragschicht abzutragen
und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der Verkehrsflichen.
Ist unter der Tragschicht eine Asphalteinlage (Netz, getrinktes Vlies, u.d.) eingebaut worden, ist der geforderte
Scherfestigkeitsmindestwert (ohne Abzug) 10 kN.

Die indirekte Zugfestigkeit, bestimmt an den Bohrkernen gemifl UNI EN 12697-23, muss zwischen 0,95 e
1,70 MPa liegen.

Der Steitheitsmodul wird in Einklang mit der UNI EN 12697-26, Anhang C bestimmt. Werden fiir
Steifheitsmodul Werte iiber 10 GPa gemessen, wird auf dem gesamten homogenen Flidchenbereich der im
Projekt angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt:

Abzug in % =3 (1+ M?)

wo M:  der an den Bohrkernen ermittelt Mittelwert der Abweichung bezogen auf dem Grenzwert 10GPa.
Fiir Steifheitswerte unter 4,5 GPa wird auf dem gesamten homogenen Flichenbereich der im Projekt
angegebene Einheitspreis fiir die Tragschicht wie folgt in % gekiirzt

Abzug in % =5 (1+ M?)

wo M:  der an den Bohrkernen ermittelt Mittelwert der Abweichung bezogen auf dem Grenzwert 4,5 GPa.
Wird ein Steifheitswert unter 2,5 GPa kN festgestellt, hat der Auftragnehmer auf eigene Kosten die Schicht
abzutragen und neu einzubauen; er haftet auch fiir den Schaden aus dem Verzug bei der Nutzung der
Verkehrsflidchen.

Weisen die grobkornigen Gesteinkdrnungen nicht die geforderten Eigenschaften nach Tabelle A.1 auf oder
werden iiberméBiger Bitumengehalt, Abweichungen bei der Marshall-Steifigkeit von den zuldssigen
Grenzwerten, Hohlraumgehalt sowohl fiir vor dem Einbau entnommene Gemischproben als fiir Bohrkerne,
unterhalb des niedrigsten Richtwerts festgestellt, wird der Bauleiter iiber die Annahme des Gemischs und die
anzuwendenden Preisminderungen entscheiden.

- Die angefiihrten Abziige sind kumulierbar und schlieBen weitere Abziige wegen mangelhaften
Bestandteilen, Abweichungen der Zusammensetzung des gelieferten Mischgutes vom vereinbarten
Mischgutansatz und wegen mangelhaftem Einbau nicht aus, sofern die festgestellten Miéngel die einwandfreie
Nutzbarkeit der Verkehrsfldche nicht beeintridchtigen.
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Tabelle F.1

TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

STOFFPRUFUNGEN UND UBERWACHUNG DER ANFORDERUNGEN
SCHICHT ART DES ENTNAHMEORT PRUFHAUFIGKEIT ZU PRUFENDE KENNGROSSEN
PRUFKORPERS

Bituminose Grobe Mischanlage Wochentlich oder Laut Tabelle A.1

Tragschicht Gesteinskornung je 2500 m? Einbau

Bituminose Feine Mischanlage Wochentlich oder Laut Tabelle A.2

Tragschicht Gesteinskornung je 2500 m? Einbau

Bituminose Fiiller Mischanlage Wochentlich oder Laut Tabelle A.3

Tragschicht ie 2500 m® Einbau

Bituminose Bitumen Tank Wochentlich oder Laut Tabelle A.4

Tragschicht ie 2500 m® Einbau

Bituminose Unverdichtetes Strallenfertiger Téglich oder Kennwerte nach Mischgutansatz,

Tragschicht Mischgut je 5.000 m? Einbau Wasserempfindlichkeit

Bituminose Bohrkerne fiir Fahrbahndecke Je 200 m Einbaubahn Solldicke

Tragschicht Schichtdicke

Bituminose Bohrkerne Fahrbahndecke Je 1000 m Einbaubahn Bitumen-Hohlraumgehalt; Gehalt an

Tragschicht SBS Polymeren Siebkurve,
Scherversuch Leutner,
Steifheitsmodul, indirekte
Zugfestigkeit

Ausgabe 2021 74

77

%



AUTONOME PROVINZ BOZEN TECHNISCHE RICHTLINIEN FUR BITUMINOSE BELAGE, STRABENOBER- UND UNTERBAU

Artikel 9
TRAGSCHICHTEN MIT MODIFIZIERTEM BITUMEN
MIT HOHER VERARBEITBARKEIT

Die Tragschichten aus Hei3asphalt mit modifiziertem Bitumen mir hoher Verarbeitbarkeit bestehen aus, nach
Gewicht oder RaummaB dosierten, natiirlichen Gesteinskdrnungen, polymermodifiziertem Bitumen mit hoher
Verarbeitbarkeit, eventuell Ausbauasphalt (Frasmaterial) und Zusatzmitteln.

Modifizierte Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit enthalten neben den Polymeren, die zur Verbesserung der
Leistungseigenschaften des Bitumens notwendig sind, einen Anteil an kristallinen Kunstharzen (oder dhnlichen
Produkten), die das Mischen und den Einbau bei Temperaturen ermoglichen, die etwa 30 °C niedriger sind als
die des entsprechenden Mischgutes mit modifiziertem Bitumen und damit in den Bereich der sogenannten
"Warmasphalte" fallen.

Die verwendeten Mischungen miissen der Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baumaterialien entsprechen. Fiir
jede Lieferung ist eine CE Zertifizierung, im Sinne der Anlage ZA der europdisch harmonisierten UNI EN
Norm 13108-1, beizulegen.

A) BESTANDTEILE UND ANFORDERUNGEN

1) Gesteinskornung

Die Gesteinskérnung bildet den festen Bestanteil des im HeiBmischverfahren hergestellten bitumindsen
Mischgutes. Sie besteht aus einem Gemisch aus groben und feinen Gesteinskornungen und aus Fiiller als
Produktionsfiiller in Form von Feinanteilen oder als Fremdfiiller. Die grobe und die feine Gesteinskdrnung
entstehen durch die Aufbereitung natiirlicher Gesteine (Fels, natiirliche Lockergesteine mit abgerundeten oder
scharfen Kanten).

Die verwendete Gesteinskornung Verordnung (UE) N. 305/2011 fiir Baustoffe zugelassen sein. Bei jeder
Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformitdtsnachweis nach Anhang ZA der harmonisierten Norm
UNI EN 13043, angebracht sein.

Die technischen Eigenschaften der Gesteinskornung und das Verfahren der Bescheinigung miissen dem Dekret
des Ministers fiir Infrastrukturen und des Transportwesens vom 16. November 2009 entsprechen.

Die grobe Gesteinskornung wird mit den Sieboffnungen des Grundsiebsatzes und des Ergidnzungssiebsatzes 2
nach UNI EN 13043 bezeichnet.

Die grobe Gesteinskdrnung darf aus unterschiedlichen Vorkommen stammen und unterschiedliche
petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ die Voraussetzungen nach Tabelle A.1 erfiillt
werden.

Tabelle A.1

GROBE GESTEINSKORNUNG
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol MafSeinheit Sollwerte Kategorie
Widerstand gegen Zertriimmerung (Los Angeles) | UNI EN 1097-2 LA % <30 LAj3
Anteil an gebrochenen Kornern UNI EN 933-5 C % >70 Cgo
GroBtkorn UNI EN 933-1 D mm 40 -
Durchgang bei Sieb6ffnung 0.063 mm UNI EN 933-1 f % <1 fi
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel UNI EN 1367-1 F % <1 F,
Plattigkeitskennzahl UNI EN 933-3 FI % <30 Fls
‘Wasseraufnahme UNI EN 1097-6 WA, % <1,5 WA,2

Die feine Gesteinskornung ist nach UNI EN 13043 zu kennzeichnen. Zur Anpassung an die gegenwirtig in
Italien lieferbaren feinen Gesteinskornungen, ist auch die Verwendung von Gesteinskornungen einer einzigen
Korngruppe mit Groitkorn 4 mm (Dmax=4 mm) zulissig.

Die feine Gesteinskdrnung darf aus unterschiedlichen Vorkommen stammen und unterschiedliche
petrographische Eigenschaften aufweisen, sofern fiir jeden Typ die Voraussetzungen nach Tabelle A.2 erfiillt
sind.
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Tabelle A.2

FEINE GESTEINSKORNUNG
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mapeinheit Sollwerte Kategorie
Sandéquivalent UNI EN 933-8 ES % >70 -
Masse des von Brechsand stammenden Granulats % >50 -
Durchgang bei Sieb6ffnung 0.063 mm UNI EN 933-1 f % <2 f,

Der Fiiller, als vorwiegend bei Siebdffnung 0,063 mm durchgehende Korngruppe, besteht aus dem Feinanteil
der Gesteinskornungen (Eigenfiiller) oder aus Gesteinsmehl, vorzugsweise Kalkgestein, Zement, geloschtem
Kalk, hydraulischem Kalk, Asphaltpulver oder Flugasche (Fremdfiiller).

Fiir die Korngroenverteilung der Fiiller, bestimmt in Einklang mit der UNI EN 933-10, gilt die Norm UNI
EN 13043. Auflerdem miissen Fiiller die Voraussetzungen nach Tabelle A.3 erfiillen.

Tabelle A.3

FULLER

Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Maf3einheit Sollwerte Kategorie
Plastizititsbeiwert UNI CEN ISO/TS 1P N.P. -

17892-12
Hohlraumgehalt an trocken verdichtetem Fiiller UNI EN 1097-4 v % 30-45 \ o
nach Rigden
Erweichungspunkterhohung durch Fiiller/Bitumen
(VerhéltningIiJiller/Bitumeng= 1,5) UNLEN 13179-1 Arss % 23 Arsn8/16

Der Bauleiter iiberpriift anhand der Kennwerte ob die Gesteinskornungen die Anforderungen gemif3 Tabellen
Al, A2 und A3 erfiillen, die in der Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Gesteinskornungsproduzenten
enthalten sind. Die Bescheinigung, welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserkldarung (DoP) enthalten
muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

Der Bauleiter ist berechtigt, durch eigene Eignungspriifungen die vom Hersteller angegebenen Kennwerte zu
iiberpriifen. Fiir die nicht in der Leistungserkldrung ausgewiesenen Eigenschaften kann der Bauleiter die
Zertifizierung dieser Proben durch eine Priifanstalt nach Artikel 59 des DPR Nr. 380/2001 oder durch die
Priifanstalt fiir Baustoffe der Autonomen Provinz Bozen-Siidtirol anfordern.

2) Ausbauasphalt

Unter Ausbauasphalt (recycliertes Friasmaterial) versteht man das bitumindse Mischgut, welches aus Schollen
der mit herkommlichen Mitteln aufgebrochenen Asphaltschichten gewonnen, und in Brechanlagen aufbereitet
wird. Oder das auf den Baustellen im Kaltverfahren mit geeigneten Vorrichtungen gewonnene Frasgut (daher
der Name Frismaterial).

Der Ausbauasphalt, der gemil UNI EN 13108-8 qualifiziert werden muss, kann aus der Abtragung einer
beliebigen bitumindsen Schicht stammen, muss aber in jedem Fall grobe und feine Gesteinskornung enthalten,
die den in den Tabellen A.1 und A.2 geforderten Eigenschaften fiir Gesteinskérnungen in Erstanwendung
entsprechen. Vor dem Gebrauch muss der recyclierte Ausbauasphalt zur Aussortierung des Uberkorns (zu
grofle Zuschlagskorner, Klumpen, Absplitterungen, usw.) bis zur fiir die Mischung zugelassenen oberen
Stiickgrofle Dmax, ausgesiebt werden.

Im Asphaltmischgut fiir Tragschichten mit modifiziertem Bitumen ist ein Gehalt von Ausbauasphalt
(Recyclingasphalt) von hochstens 25% in Anteilen des Gesamtgewichts des Korngemisches zuléssig.

Der Auftragnehmer kann der Bauleitung die Verwendung einer grofleren Menge Ausbauasphalt vorschlagen,
sofern ein bitumindses Bindemittel mit einem hoheren Gehalt an Elastomeren Polymeren (SBS) als das
hartmodifizierte Bitumen verwendet wird, um den Mangel an SBS-Polymeren im Bitumen des
Ausbauasphaltes auszugleichen.

Der Gehalt an Ausbauasphalt in Gewichtsanteilen und die Art des zu verwendenden hartmodifizierten
Bitumens miissen verbindlich im Mischgutansatz (mix design), den der Auftragnehmer dem Bauleiter vor
Beginn der Arbeiten vorzuschlagen hat, angegeben werden.
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3) Bindemittel

Das Bindemittel muss aus polymermodifizierten Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit bestehen, Ein
modifiziertes Bitumen ist ein mit Elastomeren oder mit Thermoplasten angereicherten Stralenbaubitumen,
dessen chemische Struktur und physikalischen und mechanischen Eigenschaften somit verdndert werden.
Modifizierte Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit enthalten neben den Polymeren, die zur Verbesserung der
Leistungseigenschaften des Bitumens notwendig sind, einen Anteil an kristallinen Kunstharzen (oder dhnlichen
Produkten), die dem Mischgut eine bessere Verarbeitbarkeit geben. Mit diesem Bindemittel ist es moglich das
Mischen und den Einbau bei Temperaturen durchzufiihren, die etwa 30 °C niedriger sind als die des
entsprechenden Mischgutes mit modifiziertem Bitumen und damit in den Bereich der sogenannten
"Warmasphalte" fallen.

Das polymermodifizierte Bitumen mit hoher Verarbeitbarkeit muss nach der Verordnung (UE) N. 305/2011
fiir Baustoffe zugelassen sein. Bei jeder Lieferung muss das CE-Kennzeichen als Konformititsnachweis der
harmonisierten Norm UNI EN 14023, angebracht sein

Die geforderten Eigenschaften des Bitumens und die anzuwendenden Priifverfahren sind in Tabelle A.4
angefiihrt.

Tabelle A.4

POLYMERMODIFIZIERTES BITUMEN MIT HOHER VERARBEITNARKEIT PmB 45-80/70
Eigenschaften Bezugsnorm Symbol Mafeinheit Sollwerte Klasse
Penetration bei 25°C UNI EN1426 - 0,1lmm 45-80 4
Erweichungspunkt UNI EN1427 - °C >70 4
Brechpunkt (Fraal3) UNI EN12593 - °C <-12 7
Dynam. Viskositit bei 160°C, y=10s UNIEN 13702-1 - Pa-s 310" -7-10"

Elast. Riickverformung bei 25 °C UNI EN 13398 R % >175 2
Thermische Lagerstabilitit 3 d bei 180°C UNIEN 13399 ) oC <3 5
Aderung des Erweichungspunktes

Werte nach RTFOT UNIEN12607-1

Verbleibende Penetration bei 25°C UNI EN1426 - % > 65 7
Anstieg des Erweichungspunktes UNI EN1427 - °C <5 2

Der Bauleiter tiberpriift anhand der Kennwerte ob das polymermodifizierte Bitumen die Anforderungen gemaf3
Tabelle A4, die in der Bescheinigung des CE - Kennzeichens des Herstellers des modifizierten Bitumens
enthalten sind, erfiillt. Die Bescheinigung, welche das CE - Kennzeichen und die Leistungserkldrung (DoP)
enthalten muss, sind dem Bauleiter mindestens 15 Tage vor Beginn der Arbeiten zu iibergeben.

4) Zusatzmittel

- Zusatzmittel sind natiirliche oder kiinstliche Stoffe, die den Gesteinskdrnungen oder dem Bitumen
beigegeben werden, um die Eigenschaften des Mischgutes zu verbessern. Sie werden fiir verschiedene Zwecke,
wie zum Beispiel zur Verrin